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Sigrid Dulek

Die Produktion rtmischer Drehscheibenkeramik in Thilringen - Technologie, dkonomische
und gesellschaftliche Konaeggensen1

Bei der Erforschung der Drehscheibenkeramik des Mittelelbe-Saale-Gebiets und Branden-
burgs standen bisher genetische und ethnische Probleme im Vordergrund des Interesses,
verstidrkt durch die zunlichst sichtbare Bindung der Drehscheibenkeramik an auffallend
reich susgestattete Kdrpergréber. Pragen nach der Technologie der Pertigung solcher Ke-
ramik oder ihrer Ausstrahlung auf die Entwicklung von Produktion und Gesellschaft der
Germanen wurden nicht gestellt. So schrieb man die in den Griéberm von HaBleben vorkom=-
mende Drehscheibenkeramik - es ist eine grautonige Ware mit schwarzer Engobe - den Sar-
maten zu. Die im 4. Jh. in Tépfereien zwischen Worms und Speyer massenhaft nachweisbare
Drehscheibenkeramik wurde als Ausdruck "der Angleichung des rheinisch-provinzialen TOp=-
fereigewerbes an das germanische Handwerk" gedeutet (Schulz 1933, S. 38). Bei der Bear-
beitung der Punde von Leuna wies Schulz (1953, S. 57) zwar gleichfalls auf die Verwandt=-
schaft der grauen auf der Topferscheibe hergestellten Schalen zum Mittelrheingebiet hin,
postuliert aber trotzdem noch deren Gstliche Herkunft.

In den letzten Jahren kam aber auch die Meinung esuf, diese Keramik sei von romischen
Topfern-als Kriegsgefangene von den Germanen mitgenommen - im Saalegebiet fiir die sozia=-
le Oberschicht der Germanen hergestellt worden. Schmidt (1976, S. 347; 1982, S. 156)
verwies auf die spétere Ubernahme dieser Technik durch die Germanen mit Anzeichen deut=-
lichen Qualitétsgefédlles. Diese Theorie konnte sich auf den formenkundlichen Vergleich
der spdtrdmischen Drehscheibenkeramik des Saalegebietes mit der des Main-Miindungsgebie-
tes stiitzen; der Nachweis &rtlicher Produktion durch die eigentlichen Produktionsstétten
muSte noch offenbleiben.

Anders interpretierte Behm-Blancke (1979, S. 334) das massenhafte Vorkommen grauer Dreh-
scheibenkeramik, besonders in Haarhausen. Unter dem Eindruck der engen Bindung dieser
Keramikart und anderer rdmischer Importstiicke in den Piirstengrébern sah er in ihr ausge-
sprochen rtmische Keramik, deren Konzentration auf diesem Fundplatz an ein Emporium den-
ken lieB.

Drehscheibenkeramik im Sstlichen Brandenburg brachte Leube (1972, S. 145; 1973, S. 138)
aufgrund der angedeuteten Wellenverzierung mit den mihrisch-slowakischen Parallelen in

Verbindung; die geringe Quellenlage (meist nur wenige Scherben) schlie8t Einfliisse aus

dem mitteldeutschen Raum nicht aus. Auch dieses Postulat basiert auf dem formenkundli=-

chen Vergleich; technologische oder naturwissenschaftliche Untersuchungsergebnisse lie-
gen zur Erhdrtung solcher Thesen nicht vor.

Viele der bisher offenen Fragen konnten erst durch die in AnschluB an erfolgreiche bo-
dendenkmalpflegerische T&tigkaitz erfolgte systematische Untersuchung einer Produktions=+
stiitte flir Drehscheibenkeramik in Haarhausen bei Arnstadt geldst und neue Deutungsmbg-
lichkeiten vorgelegt werden.(Dubek 1979, S. 5; 1984).

In den seit 1979 durchgefilhrten systematischen Untersuchungen, die fortgesetzt werden,
gelang asuBer der Freilegung von drei TUpfertfen asuch die Untersuchung von weiteren Tell-
anlagen der Produktionsstdtte.

Die Tépfertfen sind in ihrer Grundform zwar einheitlich, weisen aber im Detail deutliche
Unterschiede auf.



Der Ofen I zeichnet sich durch seine GriéBe aus. Bei einer Gesamtliuge von 5 m und einer
lichten Weite von 2,5 m erreicht dieser Ofen eine Brennraumfléche von 5 m° bzw. eine Ka-
pazitit von ca. 5 m°. Als Baumaterial diente gemagerter Lehm.

Parallel zu diesem Ofen befand sich Ofen II mit einer Gesamtlénge von 4,5 m. Im Unter-
schied zum ersten war die Wandung des PFeuerungsraumes und sicher auch des Brennraumes

aus zwel Minteln errichtet worden. Diese fassen eine Fldche von 1,54 me ein. Die doppel-
te Wandung des Feuerungs- und Brennraumes lé8t hier an einen Muffelofen denken; das Brepu-
gut wurde gekapselt in der inneren Kuppel gargebrannt und war dabei von der eigentlichen
Brennatmosphiére getrennt.

Ofen ITI liegt quer vor den beiden anderen mit einem Abstand von ca. 5 m. Sein Schiirhals
ist vollstéindig erhalten. Das aus gemagertem Lehm errichtete tunnelftrmige Gebilde hat
eine Iénge von 1,10 bis 1,15 m. Die Bodensohle des Peuerungsraumes ist eine hartgebrannte
Platte. Bauelemente der Ofenwandung bildeten luftgetrocknete Formsteine, einige trapez-
formige Lehmstiicke und vor allem Wolbtiopfe, die in situ, aber auch in der Einfilllmasse
mehrmals nachweisbar sind. Wolbtdpfe sind in der Art ihrer Pertigung qualitdtsmiBig deut-
lich von der eigentlichen Gebrauchskeramik unterschieden. - Belegt ist auch der Auftrag
einer kalkhaltigen Mortelschicht auf der AuBenwandung. Dieser Ofen hat eine Brennraum-
fldche von 1,54 m2 und ein Fassungsvermdgen von ca. 0,7 m3.

Nach dem bisherigen Grabungsstand erstreckt sich siidlich und siidostlich der drei Tdpfer-
6fen der {ibrige Komplex der Produktionsstdtte. Unmittelber siidlich vor Ofen III zieht
sich parallel zu diesem ein GebHude, das durch Pfostenverkeilungen in diesen anmoorigen
Terrain deutlich belegt ist. Sie begrenzen einen Grundrif von 60 m®.

Rechtwinklig zu diesem Gebidude, das als Trockenhalle angesprochen wird, liegt eine grofe
Steinpflasterung von ca. 4 m Lénge und 1,5 - 1,9 m Breite. Reste von noch heute bildsa-
mem T8pferton erlauben die Deutung dieses Pflasters als Tonaufbereitungsstelle.

Auch ein zweiter Bau wird durch Pfostenverkeilungen begrenzt. Sie lassen einen GrundriB
von 30 m2 erkennen, der mit seinen beiden norddstlichen Pfosten das Tonaufbereitungs-
pflaster schneidet.

Trotz der systematischen Fliéchenabdeckung blieb die &stlich unmittelbar an Ofen III und
die beiden Gebéude anschlieBende Fliéche an Objekten leer. Sie wird nur nach Siiden durch
eine Steinsetzung unbekannter Punktion begrenzt.

Die in der letzten Grabungskampagne 1983 untersuchte Flidche Gstlich dieses zentralen
freien Mittelfeldes erbrachte eine Reihe von kleineren Steinsetzungen, deren groBte ca.
1 m Durchmesser haben. AuBerdem sind einige Lehmstellen, darunter eine kreisrunde, nache
gewiesen. Bei den Lehmstellen und Steinsetzungen konnten zwei wichtige Beobachtungen ge+
macht werden:
1. HBufig tritt eine stein- bzw. lehmfreie Mittelfliéche mit einem Durchmesser von ca.
20 ~ 25 cm auf,
2. Diese Stellen sind auffallend in einer Reihe angeordnet, die von der Ostgrenze des
Gebéiudes 2 einen gleichmiiBigen Abstand halt.
Eine Deutung ist z. Z. nicht mdglich. Die Freilegung der ¢stlichen Grenze dieser ein
grofes Rechteck bildenden Anlage ist notwendig.

Der bisherige archdologische Befund ist als schliissig anzusehen: Topferidfen, Trocken-
hallen, Aufbereitungspflaster und iibrige Werkstatteinrichtungen bilden einen rechtecki-
gen Komplex. Weitere Bestandteile einer Tépferei, wie Sumpfgruben oder Wasserbecken miisr
sen durch kiinftige Grabungskampagnen nachgewiesen werden. Die Datierung der Anlage ba-
siert auf drei Argumentens



1 Haarhausen, Kr. Arnstadt, rekonstruierter Topferofen
2 Haarhausen, Kr. Arnstadt, Topfertfen I - III




1. auf den begleitenden Kleinfunden, besonders Fibeln. Vertreten sinu: einteilige Fibel
mit umgeschlagenem PuB (A 158), Elbfibel (4 175), Fibel mit umgeschlagenem FuB, tra-
pezfirmiger PuBausbildung, Fibel mit schmalem umgeschlagenem FuB (A 178). Sie wurden
von Eggers (1955, S. 202) der Stufe C, (Mitte 2. Jh. bis um 200) zugewiesen, aber be-
sonders der Stufe C, (200 - 300). Nach der Chronologie von Schmidt (1976, S. 347; be-
sonders 1982, S. 156) entspricht das Inventar der Fibeln dem I. Horizont der HaSlebe-
ner Gruppe (etwa 260/270 - 310).

Diese Datierung wird such durch die zahlreichen Dreilagenkéimme -mit halbrunder Kopfplet-
te bestditigt. Solche Typen wurden von Thomas (1960, S. 77) der Variante 1 des Typs I
Zugeordnet und in die 2. HHlfte des 3. bis Anfang des 4. Jh. datiert.

14

2. Pir die absolute Chronologie steht ein C ' "-Datum zur Verfiigung mit den Werten 265

* 0.2

3. Tritt Drehscheibenkeramik in einem breiten Glirtel ndrdlich des Limes seit der 2. HHlf-
te des 3. Jh. auf.

Die Haarh#user Produktionsstédtte ist nach diesen Argumenten in die Zeit um 300 zu datie-
ren.

Die in Haarhausen untersuchten Tépfersfen heben sich in allen Details von untersuchten
Objekten im Arbeitsgebiet bzw. des Mittelelbe-Saale-Gebietes ab. Mit den ausschlieBlich
der spiiten Laténezeit angehtrenden Tépfertdfen von Gotha-Fischbach (Kaufmann 1962/3, S.
436 £f.), NiederroBla (Schirmer 1941, S. 22 ff.) oder Ermlitz (Toepfer 1953, S. 72 ff)
ist nur die horizontale Gliederung des Ofens vergleichbar. Zeitgleiche Tipferdfen aus
dem germanischen Siedlungsgebiet sind nicht bekannt. Selbst mit den der Erszeugung grauer
Drehascheibenkeramik dienenden Tépfersfen an der oberen Weichsel verbindet die Hearhiusex
Topfertfen nur die horizontale Gliederung in Peuerungs- und Brennraum. Die Tdpferbfen
von Typ Tropiszéw (Reyman 1935, S. 163; Buratymski 1976, S. 96 ff.) sind eingetiefte
Ofen mit meist zweikammeriger HGlle und zweigeteiltem Schiirhals. Von den Tdpfertfen
Schlesiens zeigt nur der Ofen von Radldwice gewisse Gemeinsamkeiten. Pazda (1966, S. 82
1974, S. 271 £f.) interpretiert ihn als zweiteiligen, teilweise freistehenden Ofen, des+
sen Kuppel von auBen mit Erde angeworfen wurde.

Aus dem germanischen Siedlungsgebiet der heutigen ESSR sind kaum Topfertfen bekannt. Au#
BShmen stammt nur das Pragment von Mutejovice (Priedrich 1964, S. 589). In den T8pfer-
Gfen von Ji¥ikovice (Poulik 1948-50, S..26; Pernidka 1970, S. 76) wurde die graue Dreh-
scheibenware Sildmihrens gebrannt; leider liegt fiir sie keine Dokumentation vor. Der Er-
haltungszustand des Ofens von Chrlice (Perni¥ka 1968, S. 122), von Opava-Krnov (§ikulov§
1971, S. 76) oder Hola¥ovice (Sikulové 1978, S. 52) - dieser sogar mit vollstéindigem
Schiirhals - lassen keine weitreichenden Vergleiche zu.

Aus dem Barbarikum auf dem Territorium der heutigen Slowakei sind die untersuchten T&p-
fertfen der spiten LTZ, wie Bratislava (Jan&k 1955, S. 206), Pre¥ov (Blahuta 1963,

S. 160) oder auch der Hlteren Kaiserzeit, Sevastovee (Lamiovh-Schmiedlové 1962,

S. 809 ff.) und Belufa (Pieta 1974, S. 89) im wesentlichen in den anstehenden Boden ein+
getiefte Objekte, bei denen lediglich ein Teil der Kuppel lber dem Niveau lag. Niedrige,
zweigeteilte Feuerungskeniile signalisieren gleichermaBen eine andere Feuerungstechnik.
Eingetieft sind auch die der Erzeugung von Drehscheibenkeramik dienenden Tépferdfen der
romischen Station von Phc (Kolnik 1976, S. 134 ff.). Pir die Ufen von Bla¥ice nimmt
Pastor (1961, S. 84 ff) auch nur das Herausragen des Kuppelteils iiber der Erde an. Pa-
rallelbefunde zu dem im Siedlungsgebiet der Hermunduren-Thiiringer gelegenen Toépfersfen
von Haarhausen lassen sich aus den germanischen Siedlungsgebieten nicht erbringen.



Die grioSten Ubereinstimmungen aber zu den Ufen von Haarhausen befinden sich im provin-
zialrdmischen Gebiet. Im Main-Miindungsgebiet bieten die Tdpferdfen von Heddernheim, be-
sonders Ofen 4b, eine in allen Details entsprechende Parallele zum Ofen III aus Haarhau-
sen., Dies betrifft den Ofentyp, die Eintiefung der Holle, den Schiirhels, die Verwendung
von Formsteinen gleicher Abmessungen sowie den Einbau von Wolbtépfen in der Wandung und
auch den Nachweis einer Einsetzdffnung (Thomas 1894, S. 14 ff.). Wolbtopfe und Formstei-
ne bildeten auch das Material fir den Bau des Toépferofens von Mainz-Kastel (Winter 1957,
S. 483 ff.), ebenso sind die Ufen von Speicher (Loeschke 1922, S. 4), Remagen (Funck
1910, S. 323) oder von Welzheim (Bersu/Goessler/Paret 1917, S. 130) mit Wolbttpfen auf=-
gebaut worden. Gleiche Ofenformen mit rundem Peuerungs- und Brennraum, mittlerem Steg
und Brennreaumdurchmesser iiber 2 m wurden in Rheinzabern (Iudowici 1905, S. 154; 1908,

S. 143; Rau 1977, S. 62) freigelegt, auBerdem in Waiblingen (Paret 1938, S. 58 ff.), in
Trier (Huld-Zetsche 1972, Beilage 1) und in Heidelberg (Heukemes 1964, S. 12, Beilage 1),
wenngleich gerade fiilr diese Zentren der Keramikproduktion noch genaue Verdffentlichungen
fehlen. So sieht auch Drews (1978/9, S. 44) fiir den rémischen Ttpferofen als typisch an:
Brennkuppel frei iiber Tenne, seitlich Eingang zum Brennraum fiir Einsetzen der Ware. Auch
der Einsatz von Bremnhilfsmittel ist nur aus mehreren Topfereien des provinzialrémischen
Gebiets am Main und Rhein belegt, wie Heddermheim (Thomas 1894, S. 16), Trier (Huld-Zet-
sche 1971, S. 21; 1972, S. 86), Rheinzabern (ILudowici 1905, S. 157), Blickweiler (Knorr/
Sprater 1927, S. 114) und Heiligenberg (Porrer 1911, S. 58).

Fiir die in Hesarhausen nachgewiesenen Trocken- und Werkhallen liegen Parallelbefunde nur
aus den gewerblich betriebenen Tépfereien der rémischen Provinzen vor, wie aus Xanten
(Wegener 1982, S. 982), wo die Pfosten in Lehm eingetieft und verkeilt waren mit einem
Abstand von 2,5 m. Besonders auffallend sind die Ubereinstimmungen mit der Werkhalle IV
in Rheinzabern - 24 Morgen, einem 10,5 x 6 m groBen Holzbau (SO-NO orientiert) (Rau 1977,
S. 55 ff.) = oder mit der 1981 angeschnittenen fast 30 m langen Werkhalle mit Pfosten=-
setzungen in 3 m Abstand in der Ldngsrichtung. Alle Pfostensetzungen respektieren die
Tgpfer- und Ziegeltfen (Reutti 1983, S. 66). In jiingster Zeit ist such in Mursella in
der Provinz Pannonia ein zum Tépferviertel gehdriger Trockenraum von 8 x 2,2 m nachge-
wiesen, der von groflen Pfosten begrenzt wurde (Szdnyi 1981, Abb. 2).

Der iiberaus reiche Fundanfall an Drehscheibenkeramik erlaubt die Frage zu stellen, was

hier produziert wurde, also die Frage nach den in Haarhausen gefertigten Formen der Ge=-
fédBe.

Nur in wenigen Fdllen konnten GefidBe rekonstruiert werden. Als solche wurden erfalBt:
bauchiger Krug mit stark einziehender Miindung, nach auBen verdickter Randlippe und Band-
henkel, bauchiger Topf mit eingezogener Mindung, Schale mit trichterférmig ausladendem
Rand und Mortarien-Reibschale. An der statistischen Erfassung und der typologischen Glie-
derung des umfangreichen Pundmaterials wird z. Z. gearbeitet. AuBer der Gebrauchskera-
mik, die in der Regel unverziert ist, reprisentieren die Wolbtdpfe eine Baukeramik. Mit
der Frage, was produziert wurde, ist eng die Frage nach den Vorlagen fiir diese Keramik
verbunden, da sie sich hinsichtlich GeféBmorphologie und Technologie eindeutig von der
germanischen Ware des 3. - 4. Jh. abhebt.

Die Formvorlagen stammen wiederum aus dem Gebiet der rdmischen Provinzen, wenngleich
eine genauere geographische Einordnung durch den unbefriedigenden Bearbeitungsstand der
Gebrauchskeramik, im Gegensatz zur Terra sigillata, noch nicht mdglich ist. Die Masse
der in Haarhausen hergestellten Keramikformen entspricht den von Gose (1950) zusammen-=
gestellten Typen der romischen Keramik des Rheinlandes. Morphologische Parallelen beste-
hen auch zu der rémischen Keramik von Heidelberg (Heukemes 1964). Die in Haarhausen eTr-
zeugten Reibschiisseln entsprechen formenkundlich den Typen 86 von Niederbieber (Oelmann
1914, s. 69).
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Der formenkundliche Vergleich bestdtigt voll die hinsichtlich der Ofentypen und EKonstrulo-
tionselemente getroffenen Aussagen flber die kulturellen Bindungen der GefiBSformen an glei-
che Erecheinungen im provinzialrtmischen Gebiet.

Aussagen iiber die Technologie der Keramikproduktion, also das Wie der Produktion, basie-
ren auf der Brennfarbe der Keramik, auf naturwissenschaftlichen Analysen und auf den Er-
kenntnissen durch die Rekonstruktionsbrénde:

1) Die dominierende Farbe der Scherben ist grau, grauer Kern mit grau-brauner Oberfléche
oder grauer Kern mit lederfarbener Oberfléche. Das Uberwiegen der grauen Parbe signa-
lisiert bei den Tonen mit hohem Eisengehalt eine sauerstofffreie Atmosphire in der
Brenn- und Kiihlphase. Das gilt besonders fiir die durchgingig graue Keramik, die suf
extrem reduzierende Brenn- und Kihlbedingungen schlieBen 1l&Bt, die nach den Ergebnis-
sen von Aufglilhversuchen hydrothermal sein muSten, da es zwischen 700 und 900 °C beim
Eindringen von Sauerstoff zu einer Reoxydation der Scherben kommt, die eine Verfédrbung
der Scherbenoberfliéche von grau-braun iiber lederfarben, sepia bis ziegelfarben bewirkt
in Abhéingigkeit von der Wandungsstiéirke des GefdBes (Wirmellbertragungsbedingungen), der
Hohe der Garbrandtemperatur und der Dauer der Sauerstoffeinwirkung. Génzlich durch-
oxydierte Scherben, wie unsere Gruppe der sepia- und ziegelfarbenen, sind unter re-
duzierend-hydrothermalen Brenn- und Kiihlbedingungen Schwachbrand mit geringem Ge-
brauchswert. Dagegen haben graue und reoxydierte GefiéBe den gleichen hohen Gebrsuchs-
wert. Scherben mit Aufbléhungen sind Beleg fiir Brenntemperaturen iiber 800 °C. Eine
schwiicher vertretene Gruppe von Scherben hat einen grauen Kern mit schwarzer Engobe,
sind also auch reduzierend gebrannt worden, wilhrend Scherben mit durchweg schwarzer
Férbung diese einem kohlenstoffhaltigen Rohton verdanken.

2) Von den bisher vorliegenden naturwissenschaftlichen Analysen sind die Versuche zur’
Wasseraufnahme der Scherben geeignet fiir Aussagen zu Tonaufbereitung und thermischer
Behandlung (Auswertung der Anschliffe steht noch aus). Die Werte fiir Wasseraufnahme-
fidhigkeit liegen zwischen 9 und 15 %. Sie sind als Anzeichen fiir hthere offene Poro-
sitdt und fiir einen Brand bei niedrigeren Temperaturen unterhalb der Sinterungsgren-
ze zu werten. Zur Ermittlung der urspriinglichen Brenntemperaturen wurden einige Dila-
tometermessungen durchgefiihrt. Sie bestétigten die Ansicht, daB solche Messungen die
Erwartungen des Archiologen nicht erfiillen, da sie lediglich Sintertemperaturen ermit-
teln, nicht Brenntemperaturen. Piir die Verfestigung von Scherben sind zwei Parameter
ausschlaggebend, némlich Brenntemperatur im Garbrandbereich und Dauer der Haltezeit.
Das Berechtigt zu Zweifeln an Aussagekraft und Genauigkeit der Dilatometermessungen
und bestdtigt die Wichtigkeit der Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Archdo-
logie.

3) Der auf Grundlage der asussagefihigen Grabungsbefunde von Hasrhasusen in interdiszipli-
nirer Zusammenarbeit mit Vertretern der Verfahrenstechnik - erstmalig bei solchen
Versuchen - vom Institut fiir Bau- und Grobkeramik Weimar (Du¥ek/Hohmann 1981, S. 217
ff.) durchgefiihrten Wiederaufbau eines derartigen r8mischen Tépferofens und dazu
vollzogenen Versuchsbrénde bestéitigen, daB die Drehscheibenkeramik in freistehenden
Ofen mit direkter Befeuerung gebrannt wurden. Piir den Bau der eigentlichen Kuppel be-
nutzte man Wolbtopfe, die beiderseits mit Lehm verschmiert wurden: sie sind als Bau-
keramik unter statischem und wirmetechnischem Aspekt eine optimale Lsung.

In der freistehenden Kuppel befand sich eine Einsatzéffnung, die der Beschickung und Ent-
leerung des Ofens diente. Die HShe der Kuppel ist eine Punktion der Hohe der H&lle: bei-
de stehen nach dem Modell von Nijmegen in einem Verhiltnis von 1:2 (Steiner 1910, S. 75;
v. Biilow 1975, S. 237). Die Lochtenne war durch eine Anzahl kleiner| Pfeifen auf die den
gewlinachten Gebrauchseigenschaften der herzustellenden Keramik eigene reduzierende Brenn-
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atmosphiire abgestimmt, ebenso das kleine Abzugsloch. In diesem kuppelfdrmigen Brennraum
wurden die GeféiBe als Stapel eingesetzt, besonders Teller oder Schalen. Kriige ordnete
man auch locker iibereinander an, getremnnt und gehalten durch die Brennhilfsmittel. Die
erreichten Brenntemperaturen liegen zwischen 700 - 750 °C bei stark reduzierenden Brenn-
bedingungen, d. h. Sauerstoff drang widhrend der Brennphase nur soviel ein, wie fiir die
FPlammenfiihrung nétig war; der Zug durch den Brennraum und damit durch den Besatz war
stark gedrosselt. In der Kilhlphase muBSte durch stdrkeres Abdichten des Ofens der Zustrom
von Sauerstoff ginzlich ausgeschlossen werden. Die Brenntemperatur von ¥ 700 °c finrte
zu einer irreversiblen Verfestigung der Keramik. Sie darf als Beleg dafiir angesehen wer-
den, daB es neben den bekannten beiden Brennverfahren - oxydierendes und reduzierendes -
ein drittes gegeben hat, das hydrothermale Brennen (Hohmann/Kriiger/Geilich 1971, S. 115
ff.; Hohmann/Pliischke 1981, S. 47 ff.). Dabei kommt es unter der Wirkung des Wasser-
dampfpartialdruckes, der besonders in der Phase der Dehydroxilation den BrennprozeB be-
einfluBt, zu einer Verfestigung bei niedriger Temperatur.

Dieses Verfahren scheint fiir die graue Keramik mit allen ihren Variationen zur Anwendung
gekommen zu sein (DuSek/Hohmann 1981). Keramik vom HaBleben-Leuna-Typ mit grauem Kern
und schwarz glénzender Oberfldche konnte mit der grauen Ware zusammen gebrannt werden.
Lediglich die Oberfléchenbehandlung der Keramik vom Terra-Nigra-Typ war abweichend, in-
dem némlich eine kolloidale Losung der Tonaufschlémmung aufgetragen wurde. Die Brennzeit
fir eine Ofenfiillung betrug sicher 22 - 24 Stunden. Die Haltezeit ist unbekannt; bei
unseren Versuchsbridnden betrug sie ca. 1 Stunde. Die Kilhlphase dauerte durch die wirme-
1solierende2 Funktion der Wolbtdpfe und bei dem Bemilhen um technische Dichte des Ofens

2 - 3 Tage.

Die Anlage solch umfangreicher Produktionsstétten der Keramikerzeugung erfolgte unter
bestimmten naturréumlichen und gesellschaftlich-tkonomischen Voraussetzungen. Damals wie
heute galten bestimmte Kriterien: Sie betreffen Rohstoff, Holz, Wasser, Infrastruktur
und Absatzgebiet.

1. Als Rohstoff stehen in Haarhausen Tonvorkommen aus dem mittleren Keuper zur Verfiigung.
Die Produktionsstidtte liegt an der Grenze der Wachsenburg-Mulde, einer Einmuldung des
mittleren Keupers, der hier von Muschelkalkhorsten begrenzt wird. Tonige Schichten
des mittleren Keupers streichen am NO-Hang des Weinberges in Haarhausen aus, ca.

250 m entfernt von der Grabungsflidche. NaBchemische Untersuchungen sowie Réntgenfluo-
reszenzanalysen wiesen fiir die Scherben und fiir den Ton vom Steinpflaster Tone mit
hohem F9203-Geha1t bei durchschnittlich 7-Masse-% und hohem A1203-Anteil bei ca. 19-
Masse-% nach. Die Rontgenfluoreszenzanalyse bestétigte auch die Konnektierung der
Tonvorkommen des mittleren Keupers mit dem archdologischen Material.

2. Als Brennmaterial diente hier zu iiber 90 % Buche; geringen Anteil haben Eiche, Hain-
buche und Feldahorn (alles Hartholz mit hohem Heizwert). Es scheint hier im Vorgelén-
de des Thiiringer Waldes reichlich vorhanden gewesen zu sein.5

3. Wasser ist bei der Keramik- und Ziegelproduktion eine unentbehrliche Voraussetzung,
besonders wichtig fiir die Tonaufbereitung. Nachweise von Brunnen oder Schldmmgruben,
wie gie in Rheinzabern untersucht werden konnten (Ludowiei 1905, Abb. 44; Rau 1977,
S. 58 ff.; Reutti 1983, S. 52 ff.), liegen in Haarhausen bisher noch nicht vor. Da8
bei der Standortwahl aber die Wasserversorgung stark beriicksichtigt wurde, diirfte
durch die Ndhe des Baches Vasolde bzw. des spiteren Keltergrabens zu belegen sein.

4. Pir die Standortwahl ist die Mdglichkeit des Absatzes von entscheidender Bedeutung,
also die Lage an giinstigen Transportwegen. Piir Haarhausen spielte im hohen Mittelal-
ter die WaldstraBe eine wichtige Rolle. Sie stellte die Verbindung zwischen Erfurt
und Oberhof in Richtung oberer Main her und verlief iiber Schmiera - Ingersleben -
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Eornhochheim - S{lzenbrlicken - Haarhausen - Holzhausen -~ Wachsenburg; hier kreusie sie
die KupferstraBe. Als BeistraBe ist der Prankenweg iiberliefert; er zieht dicht neben
Haarhausen durch Rehestlddt. Eine wichtige Rolle mag auch die Nihe der via regia ge-
spielt haben, mbglicherweise auch die antsanvia, deren Verlauf von Maing bis zur Wer-
ra bei Vacha annidhernd bekannt ist. Urkundlich sind alle diese StraBenzlige erst in

jungerer Zeit belegt; ihre Existenz in den ersten Jahrhunderten w. Z. kann nur als
wahrscheinlich angesehen werden.

5. Die archiéiologischen Ermittlungen ilber das Absatzgebiet der Haarhkiuser Tpferei befin-
den sich noch im Anfangsstadium; die systematische Erfassung aller Funde von Dreh-
scheibenkeramik in Thiiringen steht noch aus. Eine Entscheidung ilber die Herkunft aus
dieser Werkstatt darf aber nicht nur auf einem morphologischen Vergleich beruhen,
sondern muB durch naturwissenschaftliche Analysen Stiitzen und Entscheidungshilfen
erhalten. Geplant und z. T. schon angelaufen sind Rbntgenfluoreszenzanalysen, Réntgen-
diffraktogramme, Anschliffe, Porositdtsbestimmungen, Hirtebestimmungen, Biege-Zug-
festigkeit und Dilatometermessungen.

Die GrdBe und Intensitét des Absatzgebletes dieser Tipferei ist abhingig
- von der HBhe der Produktivit&#t, d. h. des ProduktionsausstoBes und
- von der Nachfrage oder Aufnahmebereitschaft fiir dieses Produkt.

Die Hohe der Produktivitiéit unseres Topferzentrums 1d8t sich ¢ _. der Rekonstruktions-
brénde anndhernd ermitteln. Gehen wir zunkchst nur von der Kapazitdt des Ofens III mit
0,7 m3 Fassungsvermtgen aus, 80 konnten mit Sicherheit 150 GeftBe eines Polysortiments
pro Brand fertiggestellt werden bei einer Brennzeit von 22 bis 24 Stunden und einer
Kihlzeit je nach Variante von 2 bis 3 Tagen. In diesem Ofen hiétten bei einem durchgehen=-
den Jahresbetrieb anniéhernd |7500 GeféiSe ausgebrannt werden knnen. Bei einer Tageslei-
stung der Dreher von 50 GefiBen pro Tag (nach Angsben aus den Zunftordnungen, d. h. fir
FuBschubscheiben) erforderte die ganzjhihrliche Pilllung dieses Ofens 130 Tagwerke und den
Abbau und die Aufbereitung der entsprechenden Tonmenge. AuBerdem wurde fiir die Befeu-
erung pro Brand 1,5 Raummeter Holz gebraucht, das sind jHhrlich fiir ca. 50 Brénde an-
nihernd 75 Raummeter, die eingeschlagen, geriickt, zum Oren'tranlportiert und zerklei-
nert werden muSten. Eine ebenso wichtige zeit- und arbeitsaufwendige Arbeit stellt der
Ofenbau dar und dessen Erhaltung und Pflege. Sollte sich durch die demn#ichst durchzu=-
filhrende archéiomagnetischen Untersuchungen bestdtigen, daB alle drei Ufen gleichzeitig
in Funktion waren, so muB zur Absicherung des Betriebes von Ofen I mit dem 7-8fachen
AusstoB gerechnet werden, von Ofen II bei gleicher Kapazitdt wie Ofen III.

Ersichtlich ist auf jeden Pall, daB eine solche Tépferei einen arbeitsteiligen Produk-
tionsvorgang hinsichtlich seiner Betriebsstruktur bedingte. Der ProduktionsausstoB aller
drei Ofen - aber auch schon von einem - st Ausdruck einer Produktion unabhiingig von der
landwirtschaftlichen Erzeugungy Umfang und Struktur der Produktion dieser im groSen be-
triebenen Topferei tragen Merkmale handwerklicher Produktion mit dem Charakter friither
Warenproduktion.

Mit der Frage nach der Absatzmdglichkeit unter dem Aspekt der Aufnahmebereitschaft fir
diese fremde und gqualitdtsvolle Keramikart verbindet sich das Problem der sozialdkono-
mischen Signifikanz der Drehscheibenkeramik dieser Zeit. Es ist von mehreren Autoren
(Schmidt 1982, S. 156; TrnackovA 1960, S. 603) angenommen worden, daB sie flir die dama-
lige herrschende Schicht erzeugt wurde, da sie sich in den als Plrstengriber bezeichne-
ten reichen Bestattungen fand. Andererseits aber haben Erhebungen z. B. in mihrischen
kaigerzeitlichen Siedlungen (Hrub§ 1947, S. 130) ergeben, daB Drehscheibenkeramik unter
dem keramischen Material 10 % ausmacht. Erste Anzeichen fiir eine nicht nur an die Gen-
tilaristokratie gebundene Streuung liegen auch fiir das Absatzgebiet um Haarhausen vor,
da viele der neuen Pundorte Siedlungen darstellen. Ein klareres Bild wird die Material=-
aufnahme bringen.
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Mit der Frage nach dem Verh#ltnis von Produzent zu Konsument ist aber auch das Problem
des geschichtlichen Hintergrundes fiir die Entstehung dieses Produktionszentrums der Dreh-
scheibenkeramik im germanischen Siedlungsgebiet und die Ethnizitét der Produzenten ver-
bunden. Da es sich in jedem Falle um eine provinzialrdmische Errungenschaft handelt, die
nicht dem Stand der Produktivkréfte der Germanen entsprach, konnte ein urséichlicher Zu-
sammenhang mit folgenden historischen Erscheinungen bestehen:

1. Tridger dieser Produktion waren rtmische Gefangene, die in Abhiingigkeit von germani-
8chen Adelsh&fen produzierten.

2. Die Kenntnis der Drehscheibentdpferei eigneten sich Germanen an, die als auxilia Ger-
manorum zur Festigung der Macht des Gallischen Sonderreiches angeworben worden waren.
Als Beleg fiir direkte Beziehungen der Germanen Thiiringens und des Mittelelbe-Saale-
Gebiets sieht Wermer (1973, S. 23 ff.) das Vorkommen von Goldaurei in Kdrpergridbern
an, denen nach Laser (1983, S. 54 ff.) noch weitere gallische Importgruppen zuzuord-
nen seien. ]

3. GroBe Wahrscheinlichkeit kann eine dritte Deutungsmtglichkeit fiir sich verbuchen,
nédmlich die direkte Einwirkung der antiken Sklavenhaltergesellschaft auf die Entwick-
lung der Produktivkréfte der in der Grenzzone gelegenen germanischen Stémme in der
Zeit der inneren und &uBeren Krise des rémischen Imperiums (Herrmann 1979, S. 10).
Der Zusammenhang zwischen politischem und militérischem Zusammenbruch des Imperiums
mit dem Zusammenbruch der Produktionsorganisation ist evident. Auf dem Gebiet der Ke-
ramikproduktion ist er sichtbar im Ubergang zu kleineren technischen Anlagen mit gerin-
gerer Kapazitidt, der in einigen Fdllen sogar zur Aufgabe grofer Produktionszentren
flihrte. So ist z. B. nach dem Limesfall ein Zusammenbruch der Produktion in Rheinza-
bern (Reutti 1983, S. 67), in Urmitz (v. Biilow 1975, S. 255) und teilweise auch in
Trier (Huld-Zetsche 1972, S. 87) feststellbar, begriindet in dem Verlust des Marktes
flir diese Massenproduktion. Aus der Betriebsorganisation der Terra-Sigillata-Tdpfer
ist aber bekannt, daB diese Tépfer "wanderten", d. h. nacheinander fiir mehrere Werk-
stdtten belegt sind und sich so Absatz und sozialen Aufstieg sicherten.

Da Produktionsinstrumente, Technologien und Betriebsorganisation der Topferei in Haar-
hausen genz antiken Produktivkriéften entsprechen, sollte mit der direkten Mitwirkung
Provinzialrdmischer Handwerker gerechnet werden.

Auch in anderen Produktionszweigen zeigt sich die direkte Einwirkung der antiken Skla-
Venhaltergesellschaft, in Haarhausen auBerdem im Bereich der landwirtschaftlichen Pro-
duktion durch den Nachweis griferer romischer Ochsen und rémischer Pferde sowie
Kleinstformen von Hunden. Die in der Nihe gelegene Siedlung in Mithlberg erbrachte
Belegstilicke fiir Einwirkungen im Bereich der Schmuckherstellung, besonders flir Glas

und Bronzen (Laser 1982, S. 484).

DaB8 sich solche Tdpfer hier im Raum Erfurt - Arnstadt - Gotha niederliefien, ist Zeug-
nhis fiir einen hier bestehenden Bedarf an dieser qualitéitsvollen Keramik, getragen in
erster Linie von den Vertretern der germanischen Gentilaristokratie, in deren Gribern
8ich auBerdem Stlicke rémischen Imports héufen, genannt sein besonders die Gridber von
HaBleben (Schulz 1933) und Dienstedt (Eichhorn 1908, S. 902 ff.); aber auch in den
bduerlichen germanischen Siedlungen fand sie Eingang.

Diese gewerbliche Produktion erforderte eine Oberaufsicht, und man darf sicher die
These anschlieBen, daB diese die Vertreter der germanischen Gentilaristokratie inne-
hatten. Unter solchem Aspekt wird die zukiinftige Siedlungsgrabung die Frage nach der
Existenz eines Adelssitzes bei Haarhausen beantworten.

Die hier in Haarhausen nachweisbaren Elemente der Struktur der Produktivkréfte klassen-
gesellschaftlicher Formation konnten auf die Entwicklung von Produktivkréften, Okonomie
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und Gesellschaft der hier angesiedelten Germanen nicht ohne EinfluB bleiben. Das liegt
umso nkher, als man annehmen mu8 - Belege dafiir liegen aus anderen Randgebieten des Im-
periums in den Graffiti vor (v. Biilow 1975, S. 166) - daB f{ir weniger spezialisierte Ar-
beiten, wie Tongraben und -aufbereiten oder Holzbereitstellung einheimische Germsnen
herangezogen wurden. Die gentilgesellschaftlichen Produktionsverhiltnisse wurden in ihrem
Zersetzungsproze8 gefdrdert, nicht nur durch die Einfiihrung neuer Technologien uné¢ Orga=-
nisation, sondern vor allem durch die nun mégliche Steigerung der Produktion, der Schaf-

fung eines Mehrprodukts und daraus erzielten Reichtum und dessen unterschiedlicher Dis-
tribution.

Wenn auch nach dem derzeitigen Forschungsstand noch nicht genau festgelegt werden kann,
wie lange diese Produktionsstétte in Betrieb war, so diirfte das plttzliche Aufhdren der
Produktion und der Drehscheibenkeramik in Grébern und Siedlungen Anzeichen fiir eiren zu-
riickgehenden Bedarf sein; die Hthe der Produktion in Haarhausen iibertraf mtglicherveise
den Bedarf und die Absatzmtglichkeit auf dem germanischen Markt. Man wird bei der ®in-
schitzung an die bildliche Umschreibung von Priedrich Engels "In ihren Grébern gébat

das Grab der Gentilverfassung und ihre Tiirme ragen bereits hinein in die Zivilisation”
erinnert.

Anmer en

1 Gekiirzte Fassung des auf dem Symposium gehaltenen Vortrages. Die ausfilhrliche Pudlika-
tion der Grabungsergebnisse und Auswertung erfolgt in den Weimarer Monographien zur
Ur- und Friilhgeschichte.

2 Die Entdeckung der Fundstelle erfolgte durch Herrn Wulf Walther, jetzt Miihlhause1a.

3 Durchgefiihrt vom 014-Iabor des Zentralinstituts fiir Alte Geschichte und Archiologzie
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin.

4 Ein Autorenkollektiv (S. Du¥ek, H. Hohmann, W. Miller und W. Schmidt) bereitet z. Z.
die Drucklegung der Ergebnisse der Brennversuche vor; sie erscheinen als Band 16 der
Weimarer Monographien zur Ur- und Frilhgeschichte.

5 Die Bearbeitung der Holzkohlenreste erfolgte durch Frau Dr. H. Jacob, Jena.

6 Die Bearbeitung der Tierknochenreste von Haarhausen erfolgte durch H.-J. Barthel, Mu-
seum fiir Ur- und Prilhgeschichte Thiiringens, Weimar.
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Rudolf ILaser

Einige Bemer en zur scheibengedrehten Keramik von Milhlberg, Kr. Gotha

Die etwa 1,8 km siidwestlich von Miihlberg - Flurstiick "im Brunnquell®™ - annihernd 360 m
iber NN gelegene spdtkaiserzeitliche Siedlung1 befand sich im Grenzhorizont zwischen
Muschelkalk und Keuper. Eine ca. 0,15 km norddstlich davon austretende, unterschiedlich
stark schiittende Karstquelle ist die einzige nennenwerte Wasserstelle im Umkreis von
0,8 km. Wie aus dem archiologischen Material hervorgeht, besaB die Verbindung Quelle -
Siedlung auch eine wichtige kultische Komponente.

Im unmittelbaren Umfeld der Siedlung lieSen sich Spuren einer durch wenige Silexgerite
ausgewiesenen spitpaldolithischen, einer sthrkeren neolithischen (Steingerdte, Silex-
pfeilspitzen, Keramikreste) sowie spiédtlaténezeitlichen Vorbelegung (Fibeln, Miinze, Glas-
armringfragmente) erkennen. Nach einer Liicke von etwa drei Jahrhunderten setzt die ger-
manische Besiedlung nach 250 u. Z. voll ein. Die jiingsten Punde (FibelfehlguB, T-formi-
ger Bronzeschliissel, Kammreste) reichen bis in das ausgehende 4. Jh. u. Z.

Wahrscheinlich umfaBte die Siedlung nur eine Gehdftgruppe, von der drei etwa 6 x 4 m
groBe Pfostenhausgrundrisse (ohne Innenherd) untersucht wurden. Im Bereich dieser Bau-
lichkeiten und in deren Niéhe sowie im PFilillmaterial zweier bis zu 1,1 m tief eingeschnit-
tener Erosionsrinnen, dicht stiddstlich davon, wurden zahlreiche Punde, darunter etwa

20 iy Geweihstiicke vom Rothirsch (Abwurfmaterial) mit S&ge- und Schnittspuren, Halb-
fabrikate und fertige Stiicke (Kimme, Nadeln, Spielsteine) geborgen. Bunt- und Edelme-
tall- sowie Eisenverarbeitung sind durch Schmelzstiicke, Fehlgiisse und Schlacken belegt;
in diesen Zusammenhang gehtren auch viele Schleif=- und Poliersteine.

Die einheimische Keramik mit ihrem reichen Fundus hangeformter Wirtschaftsware und den
als chronologischen Leittypen geltenden, teilweise reich und vielfdltig verzierten
SchalengefédBen gehdrt zum elbgermanischen Formenkreis, jedoch mit deutlich ausgeprégten
rhein-wesergermanischen Stilmerikmalen (StengelfiiBe, Fingernagelkerben, Warzen). Als
Magerung benutzter Muschelkalkgrus beweist die Fertigung im niheren Siedlungsbereich.
Der Anteil germanischer Drehscheibenkeramik ist gegenilber anderen, zeitlich vergleich-
baren Plétzen sehr hoch.

Das Gros der mehr als 70 typologisch bestimmbaren Fibeln hat seine genetischen Wurzeln
gleichfalls im elbgermanischen Raum.

Sehr zahlreich sind rdmische, vorwiegend aus dem Rheingebiet stammende Sachgiiter, wie
Bronze-, Glas- und TongefdBfragmente, Gerdte, Waffen, Schmucksachen, Kunstwerke, Min-
zen (15), Mahlsteinbruchstiicke aus Basaltlava u.a. In diesem Zusammenhang sind auch die
hohen GréBenindices der in Miihlberg gehaltenen Rinder erwhhnenwert, denen Einkreuzun-
gen leistungasféhiger rdmischer Schldge zugrunde lagen.

Somit weist die relativ kleine, nur etwa vier Generationen bestandene Siedlung von
Mihlberg das wohl breiteaste Spektrum rdmischer Import;unde im freien Germanien auf.

Die in Miihlberg geborgene scheibengedrehte Wera2 188t sich in drei Hauptgruppen glie-
dern:

1.1. Terra sigillata. Vorbehaltlich genauerer, noch ausstehender Untersuchungen han-

delt es sich liberwiegend um Rheinzabermer, vereinzelt auch um Westerndorfer Material.
Soweit das durchweg kleinstlickige Fundgut eine typologische Gliederung erlaubt, domi-
nieren spiite Bilderschiisseln der Form Drag. 37, gefolgt von schlichten Népfen oder
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Schiigseln. Zeitlich friihe Erzeugnisse siid- oder mittelgallischer Manufakturen fehlen.
Zu den jlingsten, in das spédte 3./ frithe 4. Jh. zu datierenden Stlicken z&hlen jene
schwach gebrannten Scherben mit mehlig abgewittertem Firnis und seicht ausgefiihrter
Rollrddchenverzierung, vermutlich ostgallischer Herkunft. Bemerkenswert sind mehrere,
bislang in Mitteldeutschland unbekannte Formen, so die Reste zweier Reibschiisseln und
eines BarbotinegefdfBes (Becher 7).

1.2. Terra nigra. Fragmente zweier Terra-nigra-GeféBe, darunter die eines engobierten,
wohl in das 3. Jh. zu stellenden Spruchbechers und einer Amphore unbekannten Typs, ge-
horen zu den im freien Germanien auBergewdhnlich seltenen Funden. In der spédtkaiser-
zeitlichen Siedlung Milhlberg war provinzialrtmische Keramik keine Seltenheit, dhnliches
gilt auch fiir andere, zeitlich vergleichbare Pldtze, besonders im Raume Gotha-Arnstadt.
Wahrscheinlich bestanden auch im friihen 4. Jh. engere Beziehungen zum Imperium fort,
deren Umfang und Qualitdt noch weitgehend im Dunklen liegen.

2. Die schon 1974 in Miihlberg geborgenen Keramikreste vom Typ Haarhausen wurden zuerst
als importierte rtmische Gebrauchskeramik angesprochen. Griinde hierflir waren die von
der einheimischen Drehscheibenware abweichenden technologischen Merkmale (GréSe, Form,
Brenngilite) sowie stilistische Beziehungen zur romischen Keramik des Rhein-Maingebietes.
Davon abzugrenzen ist eine sehr diinnwandige (Stdrke z. T. unter 0,3 cm bei einem er-
rechneten GefdB-Dm von 12 bis 15 cm !), handwerklich perfekte, reduzierend gebrannte
Ware, der wohl ebenfalls romische Tradition zugrunde lag. = Die Vielfalt des Materials
148t an mehrere, in Westthiiringen tétige, mit romischer Technologie vertraute Werk-
stdtten denken. Ob dabei Haarhausen eine Art “Tﬁpferzentrum"3 darstellte, 1dB8t sich
gegenwidrtig noch nicht sagen, da iliber die Verbreitung seiner Ware noch keine sicheren,
materialanalytisch fundierten Erkenntnisse vorliegen. Angemerkt sei nur, daB auf dem
groBen, etwa 10 km Iuftlinie entfernten, annidhernd zeitgleichen Brandgriéberfeld von
Wechmar, Kr. Gotha,4 Haarhduser Keramik nicht vorkommt, was offenbar auch fiir andere
nahe gelegene Siedlungen zutrifft.s

3. Diese Gruppe umfaBt sdmtliche scheibengedrehte Keramik einheimischer Herkunft. Es
iiberwiegen Formen, wie sie aus den reich ausgestatteten spdtkaiserzeitlichen Grablegen
vom Typus Leuna-HaBleben, aber auch von zahlreichen Urnenfriedhdfen und Siedlungs=-
plétzen bekannt und dokumentiert sind; trotzdem iiberrascht deren Breite. Deutlich heben
sich lokale Formen und Formvarianten ab, wobei auch an Adaptionen provinzialrdmischer
GefédBtypen zu denken widre. Die technische Qualitdt der sowohl oxidierend als auch redu-
zierend gebrannten Ware ist durchweg gut und verrédt die véllige Beherrschung der schnell
rotierenden Scheibe.

Zusammenfassung: In der eher kleinen spédtkaiserzeitlichen Siedlung Miihlberg, Kr. Gotha,
war ein breites Spektrum einheimischer und importierter Keramik vorhanden. Die histori-
schen Ereignisse des spédten 3. und friihen 4. Jh. u.Z. lassen den SchluB zu, daB offen-
sichtlich mit der rdmischen Keramiktechnologie vertraute einheimische Handwerker tiétig
waren, Ahnliche Beobachtungen auf zeitlich konkordanten Fundplitzen der weiteren Um-
gebung bestdtigen eine im weitesten Sinne auf der Ndhe zum Imperium beruhende fortge-
schrittenere soziobkonomische Entwicklung germanischer Ethnika im westlichen Thiiringen
gegeniiber denen des Elbe~Saalegebietes und ihrer ndrdlichen und Gstlichen Nachbarn.

Anmerkungen:

1 fusgrzbungegtdgnizIﬁGA ;:g 19?3;1923. S. dazu Laser, R.: Zur Untersuchung einer Sied-
ung der spdtrdmischen gerzelt bei Milhlber Kr. . - . U,

(1974) S. 261-266. Berlin. oy s Aigreb. u. Junde 12

Die meiste Keramik wurde absichtlich zerbrochen, ebenso viele Metall-, Glas- und Kno-

chenfunde. Dem liegen offenbar kultische Motive zugrunde.

Die Bezeichnung "Zentrum" gibt nur dann einen Sinn, wenn man nahegelegene vergleich-

bare Werkstdtten kennt oder voraussetzt.

Kaufmann, H.: Das spdtkaiserzeitliche Brandgriberfeld von Wechmar, Kr. Gotha. - Weimar,

1984. - (Weimar Monographien zur Ur- und Frilhgeschichte; 9)

Diese Aussage beruht auf dem oberfléchig abgelesenen Keramikmaterial mehrerer, jedoch

noch nicht genauer untersuchter spdtkaiserzeitlicher Siedlungsaufschliisse.
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Berthold Schmidt

Drehscheibenkeramik der spdtrbmischen EKaiserzeit und frilhen Vdlkerwanderungszeit
im Mittelelbe-Saale-Gebiet

Bel dem oben genannten chronologischen Rahmen handelt eg sich um die Stufen Eggers C 1,

C 2, C 3 und um die frilhe Vilkerwanderungszeit, auch Vélkerwanderungszeit Stufe I ge-
nannt.' Pir die absolute Chronologie wire das die Zeit etwa zwischen 180 und 450 u. Z.,
d. h. rund 270 Jahre. Dieser Zeitraum ist zu lang, um als eine statische Binheit beschrie-
ben und analysiert zu werden. Die historische Dynamik, die Moglichkeit von politischen,
aber auch von wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Veréinderungen und Ereignissen
konnte dadurch nicht oder nicht in geniigendem AusmaB erkannt werden. Es miiBten demnach
neben der hier vorgelegten Gesamtfundverbreitung (Abb. 1) fiir die Zeit zwischen 180 und
450 untergliedernde Pundkarten angefertigt werden, also eine Pundkarte filr C 1, eine fiir
C 2, eine fiir C 3 und eine weitere fiir die friihe Vélkerwanderungszeit, d. h. fiir die Zeit
von etwa 375 - 450, Diese hat der Verfasser in Arbeit. Dann werden auch die Schwachstel-
len sowohl unserer theoretischen tberlegungen als auch der Geldndeforschung evident wer-
den. Eine weitere Karte wird nur die Brandgréber, eine andere nur die Kdrpergridber ent-
halten. Bei letzterer ergibt sich die Schwierigkeit, daB der Ubergang von der Brand- zur
Korperbestattung in den einzelnen Teillandschaften des Mittelelbe-Saale-Gebietes nicht
gleichzeitig erfolgte. Dieser Ubergang geschah westlich der mittleren und oberen Saale,
im Bereich von Unstrut und Ilm, wihrend der Stufe C 2, dagegen Gstlich der unteren Saa-
le, im Gebiet um Bernburg, Kothen, Dessau, erst am Ende von C 3 und vor allem zu Beginn
der firilhen Vilkerwanderungszeit. Die Burger Gruppe ilibte sogar noch in der gesamten frii-
hen Vilkerwanderungszeit nur Brandbestattung aus.

Anders als mit der Belegungszelt der Gridberfelder verhdlt es sich mit der Benutzungs-
dauer der meisten friihgeschichtlichen Siedlungen des Mittelelbe-Saale-Gebietes. Sie
scheinen oft sogar schon von der Spdtlaténezeit bis zum Ende der spdtrtmischen Kaiser-
zait,2 manche bis in die friihe Vdilkerwanderungszeit, ja sogar bis in die spidte Vilker-
wanderungszeit durchzulaufen.B Handelt es sich hierbei um eine echte Kontinuitédt oder
nur um die Gunst der geographischen Lage, die Menschen zu fast jeder Zeit an diesen
Plétzen siedeln lieB? Nach dem Geldndebefund muB8 aber wenigstens ein Teil von ihnen tat-
gsichlich benutzt worden sein. Die Zahl und Dichte der Pundplé&tze der spHtrdmischen Kai-
gerzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet ist im Vergleich zur ilibrigen Germania libera sehr
groB. Das hat seine Griinde in der gegliederten Landschaft, die an vielen Stellen gute

Siedlungsmdglichkeiten sowie teilweise beste Voraussetzungen filr Ackerbau und Viehzucht
bot.

Es ist veraténdlich, daB im Zug der archidologischen Betreuung und Erforschung dieser
Landschaft viele GefdBe und Keramikreste sowohl aus Gréberfelderm als auch aus Siedlun-
gen jener Zeit sichergestellt bzw. ausgegraben werden konnten.‘ Welche Typen von Dreh-
scheibenkeramik sind nmun wihrend der spédtrdmischen Kaiserzeit und widhrend der Vilker-
wanderungszeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet in Gebrauch gewesen und woher sind diese ab-
zuleiten? Im Arbeitsgebiet findet sich wilhrend der Spétlaténezeit bis zum Beginn der
frilhrémischen Kaiserzeit neben vieler handgeformter auch mehrfach auf der Drehscheibe
gefertigte Keramik. Ebenso ist es auf den Siedlungen, die von der Spitlatémezeit bis
zur spidtrdmischen Kaiserzeit durchlaufen, z. B. in Bdsenburg, Kr. Eisleben. Die Situa-
tion &nderte sich rasch im 1. Jh. u. 2. (Eggers B 1). Von dieser Zeit an bis in das 2.
Drittel des 3. Jahrhunderts (B 1 - C 1) gab es im mitteldeutschen Bereich germanischer
Siedlungen und Griiberfelder keine Drehscheibenware - mit Ausnahme einiger importierter
rémischer Terra-sigillata~ und noch weniger Terra-nigra-Keramik. Dunkelgraue oder brfun-
liche Drehscheibenware wurde im Inventar der Stufe C 1, wo Fibeln mit hohem Nadelhalter
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Abb. 1. Fundpldtze der spitromischen Kaiserzeit und frilhen Vilkerwanderungszeit im Mit-

telelbe-Saale-Gebiet. © Brandgridber + Korpergriber @ birituelle Griéberfelder
A sSiedlungen ® burgartige Hohen mit Punden

iiblich sind - ob als Armbrust- oder Scheibenfibel - noch nicht gerunuen. Das dnderte
sich erst seit dem letzten Drittel des 3. Jh., im Verlauf der Stufe C 2. Wihrend des
ersten Abschnittes der HaBlebener Gruppe tauchte in den reich ausgestatteten Kdrpergrid-
bern unvermittelt ausgezeichnet gefertigte Drehscheibenkeramik auf. In den dazugehdri-
gen, bzw. gleichzeitigen Siedlungen wurden ebenfalls DrehscheibengefidBe verwendet. In
den zu dieser Zeit noch brandbestattenden Randzonen wurde alsbald Drehscheibenkeramik
imitiert. Die im Saale-Unstrut-Gebiet wihrend der Stufe C 2 pldtzlich in hichster Quali-
tdt auftretende Drehscheibenware besteht aus (Abb. 2)
- Schalen mit kurzem, breit ausladendem Unterteil und hohem, s-férmig geschwungenem Ober-
teil mit leicht ausladender Randlippe, wobei hervorquellende, betonte Drehwiilste am
Bauch und Oberteil die angewandte Technik deutlich erkennen lassen (Abb. 2 4+ Zum Bei-
spiel HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 4; Leuna, Kr. Merseburg, Grab 2/1917 und Grab 2/1926).
- Schalen mit kalottenfdrmigem hohem Unterteil, scharfem Umbruch, einschwingender, kurzer

22



Abb. 2. Typen der Drehscheibenkeramik wdhrend der spdtromischen Kaiserzeit im westlichen
Mittelelbe-Saale-Gebiet., 1 Typ 1: HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 4. - 2 Typ 4: HaB-
leben, Kr. Erfurt, Grab 8. - 3 Typ 5: HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 4. - 4 Typ 6:
HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 8. - 5 Typ 2: HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 8. - & Typ 2:
HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 4.

Abb. 3. Drehscheibenkeramik der spétrdomischen Kaiserzeit. 1-5 Wansleben, Kr. Eisleben,
Grab 3. - 6-7 Grobitz, Kr. WeiBenfels, Kammacherwerkstatt (Siedlung).
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Schulter, die ohne Absatz, oder nur durch einen umlaufenden Drehwulst unterbrochen, in
den leicht geschwungenen, oben leicht nach auBen geneigten Hals libergeht, der in einer
schwachen Randlippe endet (Ahb.2-5_5. f. Zum Beispiel HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 4,
Grab 8).  Sehr selten kann hier Eingléttornament angebracht sein wie in Leuna, Grab 1,
1926.7)

- Schalen mit kumpfférmigem Unterteil und hohem, trichterfdrmigen, nur durch einen Dreh-
wulst unterteiltem Hals, der in einer ausladenden Randlippe endet (zum Beispiel Leuna,
Kr. Merseburg, Grab 2, 1926. Schulz 1953, Taf. 14,,).

- Schiisseln oder Népfen mit abgesetztem PubB und trichterférmigem GefdBkdrper, der gerad-
linig bis zum Rand durchléduft oder kurz vor der Mindung leicht gebrochen, fast steil
in den Rand miindet (Abb.2.2. Zum Beispiel HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 8; Leuna, Kr. Mer-
seburg, Grab 1, 1926; Wansleben, Kr. Eisleben, Grab 3.)°

- Hohen Bechern mit bauchigem, nur durch Drehwiilste oder Drehrillen gegliedertem Gef&dB-
kdrper, der leicht von der Schulter abgesetzt in den sich konisch oder geschwungen
verjiingenden hohen Hals ilbergeht, der in einer nach auBlen geneigten Randlippe endet
(Abb.2.3. Zum Beispiel HaBleben, Kr. Erfurt, Grab 4; Leuna, Er. Merseburg, Grab 2.)9

- Paltenbechern mit bauchigem, hohem GefHBkSrper und leicht abgesetztem, hohem, engem,
geschwungenem Hals, der in einer schwachen Randlippe endet (Abb.2.4. Zum Beispiel HaB=-
leben, Er. Erfurt, Grab 8 und Grab 10; lLeuna, Kr. Merseburg, Grab 1/1917 und Grab 3/
1926.)1o Der Faltenbecher von Leuna, Grab 3/1926, weist zudem schwaches senkrechtes
Eingléttornament auf.

- Flaschen mit kugligem, bauchigem Unterteil und hohem, engem, leicht ausladendem Rand
(Abb. 3,5. 4,1,5. Zum Beispiel in Bischleben, K§; Erfurt, Grab 1; Kannawurf, Kr. Ar-
tern, Grab 2; Wansleben, Kr, Eisleben, Grab 3.)

Die GeféBe sind glatt, der Ton ist fein geschldmmt, der Brand gut. Die GefdBbdden sind
ebenso gestaltet wie die der rémischen BronzegefiBe. Die Farbe dieser Drehscheibenkera-
mik ist vormehmlich grau bis dunkelgrau und schwarz. Es gibt aber auch braune bis rot-
braune GefdBSe, allerdings in der Minderzahl. Leider kommen die Parbtdne der Drehschei-
benkeramik in dem Bildband von Behm-Blancke (1973) nicht zum Ausdruck.'®

Das pldtzliche Auftreten dieser hervorragenden Drehscheibenkeramik in den mit qualitdts-
vollen und kostbaren Beigaben ausgestatteten Adelsgribern der HaBlebener Gruppe in der
Zeit um 270 u. Z. korrespondiert mit dem Zerstorungshorizont rémischer Kastelle und Sied-
lungen am Oberrhein und in Rdtien, der im Jahre 233 begann, seinen Hohepunkt aber in der
Zeit zwischen 250 und 260 u. Z. hatte.'> Interessant ist auch der Pund eines silbernen
Eimeranhéingers mit einem Kranz angeldteter Rohrchen in einem romischen Befestigungsgra-
ben von Prankfurt/M., der sein genaues Gegenstiick in dem Eimeranhiéinger aus Grab 8 von
HaBleben, Kr. Erfurt, findet.'?

Die Drehscheibenware ist aus dem Rheingebiet herzuleiten, wo im rtémischen Kastell Alzey
gleiche Keramik gefunden wurde.15 Da nun diese Drehscheibenkeramik vordergriindig in den
reich ausgestatteten Adelsgriébern der HaBlebener Gruppe auftaucht, kinnte an einen Im-
port dieser Ware aus den rimischen Gebieten gedacht werden. Aber schon die einfache
Gleichsetzung, daB Drehscheibenkeramik in einem Kérpergrab unbedingtes Indiz fiir ein
Adelsgrab sei, 1Bt sich nicht aufrechterhalten. So hat das mit den zwei Prachtfibeln
und neun handgeformten GefiBen ausgestattiete Grab von Merseburg-Siid eben kein Drehschei-
bengefdf aufzuweisen, wdhrend einfach ausgestattete Korpergriber des gleichen Griéberfel-
des solche beaitzen.16 Dariiberhinaus liegen aus fast jeder Siedlung westlich von WeifBer
Elster und Saale, bis hin zum Ostharzvorland sofern eine grtBere Anzahl von Scherben
aufgelesen wurde, Reste von Drehscheibenware vor, dabei solche ausgezeichneter und sol=-
che minderer Qualité&t (Abb. 35673 5). Es ist unwahrscheinlich, daB diese groBe Zahl von
GefiiBen aus den rbmischen, grenznahen Gebieten hierher importiert wurde, dazu noch in
einer Zeit starker kriegerischer Auseinandersetzungen und Verwilstungen der rémischen
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Abb. 4. Drehscheibenflaschen der spdtrtmischen Kaiserzeit. 1-2 Bischleben, Kr. Erfurt,
Grab 1. - 3-6b Kannawurf, Kr. Artern, Grab 2.
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Provinzen Germania Superior und Raetia I und II. Zudem ist der Gebrauch jener Drehschei=-
benkeramik auch in den folgenden Jahrzehnten festzustellen. Allerdings wird ihre Herstel-
.ungsart lédssiger; sie ereicht nicht mehr die anfdngliche hohe Qualité&t. Dies ist z. B.
n Wansleben, Kr. Eisleben, Grab 3, festzustellen. Inwieweit dies auch in dem von Herrn
Prof. Dr. G. Behm-Blancke, Museum filr Urgeschichte Thiiringens in Weimar, ausgegrabenen
*delshof von Dienstedt, Kr. Arnstadt, zu konstatieren ist, kann erst nach der Publika-
iion festgestellt werden.

Diese Umsténde lassen erachlieBen, daB bei der Durchbrechung des Limes um 250/260 u. Z.,
an der auch hiesige Germanengefolgschaften beteiligt gewesen sein miissen, romische Top-
‘er als Gefangene in das Saalegebiet gebracht worden sind, die hier die gleiche Ware wie
ehedem am Mittel- und Oberrhein produziertan.17 Wenn in den letzten Jahren von Frau Dr.
_ubfek mehrere romische Topferifen bei Haarhausen, Kr. Arnstadt, ausgegraben werden konn-
ten, so kann man die Ausgrdberin dazu nur heglﬁckwﬂnachen.18 Fiir die spdtere , nachlédssi-
gere Produktion wird man wohl angelernte heimische Germanen verantwortlich machen diirfen.
Die Produktion von DrehscheibengefiéiBen wurde dann weitergefiihrt, wenn auch mit minderer
intensitdt. Im spédten 4. oder im frilhen 5. Jahrhundert erfolgte mit der Etablierung der
Niemberger Gruppe ein neuer Impuls zur Herstellung von Drehscheibenware, der aus dem Ge-
biet am Schwarzem Meer und an der Donau gekommen zu sein scheint. Etwa in der Mitte des
5. Jahrhunderts zeigt sich attilazeitliche Importkeramik mit Einglédttornament aus dem
Sidosten.

iinheimische und neue Anregungen filhrten schlieBlich zur Produktion der dunkelgrauen bis
schwarzen, feingeschldmmten Thiiringer Drehscheibenware der spiten Volkerwanderungszeit,
die folgende GefHGtypen, meist mit Eingldttornament umfaBSt: Schalen, Becher, Flaschen.
Die Boden dieser GefiHBe sind glatt von der flachen Topferscheibe abgeschnitten, zeigen
im Gegensatz zur Ware der spdtromischen Kaiserzeit keine profilierte Standfléche.

Folgende Ergebnisse liber die Produktion von Drehscheibenkeramik wihrend der spéatrtmischen

Faiserzeit und wdhrend der Vilkerwanderungszeit lassen sich zusammenfassen:

1. Die Drehscheibenkeramik setzt plotzlich im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts mit
sehr qualité&twollen Erzeugnissen ein.

<« Die Produktion wird von gefangenen romischen Topfern hier im Saalegebiet begonnen
worden sein.

3. Diese Drehscheibenkeramik findet sich sowohl in den Gréberfeldern und Siedlungen des
Adels als auch in denen der sonstigen Bevdlkerung.

4. Die Produktion beginnt in einem Gebiet wo die Adelsgridber HaBleben-Leunaer Prégung
auffdllig in Erscheinung treten. Damit diirfte der Adel als Initiator dieser Produk-
tion angesehen werden.

%+ Neue Einfliisse in der frilhen Vilkerwanderungszeit filhren wieder zu siidrkerer Verwen-
dung und wohl auch Produktion von Drehscheibenkeramik. Diese Einfliisse scheinen aus
dem nordlichen Schwarzmeergebiet und der Landschaft an der unteren Donau gekommen zu
gein.

6. Weitere Einfliisse und Importe kamen in der ersten Hilfte bis zur Mitte des 5. Jahr-
hunderts aus dem Herrachaftsbereich Attilas an der Donau.

7. Die spezifisch einheimische sogenannte Thiiringische Drehscheibenware beginnt in der
zweiten Hdlfte des 5. Jahrhunderts und lduft in der zweiten HHElfte des 6. Jahrhunderts
aus.

Anmerkungen

* Vgl. dazu H. J. Eggers, Der romische Import im freien Germanien. Hamburg 1951. -
H. J. Eggers, Zur absoluten Chronologie der rtmischen Kaiserzeit im Freien Germanien.
Jb. RGZM 2, 1955, S. 196-244. - K. Bohner, Die frénkischen Altertiimer des Trierer Lan-
‘“s. Berlin 1958, S. 17. - E. Keller, Zur Chronologie der jiingerkaiserzeitlichen
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Abb. 5. Drehscheibenkeramik aus einer Siedlung der spdtrdmischen Kaiserzeit bei BOsen-
burg, Kr. Eisleben.
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Zur Drehscheibenkeramik der Laténezeit zwischen Elbe und WeiSer Elster

Entsprechend den Leitgedanken fiir das Symposium zur Keramikproduktion michten wir von
den Verhidltnissen wihrend der Laténezeit in Sachsen westlich der Elbe ausgehen. Dies er=
folgt in der Annahme, daf auch ein Vergleich von Altsachen und Befunden der vorrtmischen
Eisenzeit mit solchen der Kaiserzeit (speziell bezogen auf die Tdpferdfen von Haarhau-
sen, Kr. Arnstadt: Dufek 1979; 1985; Dufek/Hohmann 1981) unter den cbwaltenden Umstén-
den niitzlich sein kann.

Die Bewohner des linkselbischen Sachsen waren wihrend der jiingeren vorrtmischen Eisen-
geit von der Jastorfkultur des Nordens gepriigt, welche den frilhesten Germanen zugeschrie-
ben wird (Herrmann 1976). Sie bilden den sildlichsten Ableger dieser Gruppe und gehiren
dem Elbe-Seale-Verband an., - Durch das Erzgebirge und sein Vorland waren die laténezeit~
lichen Siedler von keltischen Stémmen (Kruta/Szab® 1979) geschieden. Diese hatten durch
mediterranen Einfluf die GefdBproduktion mittels Tdpferscheibe kennengelernt. Solche Ime
pulse gelangten nun auch zu den n8rdlichen Nachbarm.

Begonnen sei mit einem Exempel aus der Bodendenkmalpflege. Im PFriihjahr 1975 war man bei
Erdarbeiten in Dresden-Mockritz auf altertiimliche TongefiliBe gestoBen, die menschlichen
Leichenbrand enthielten (Kaufmann 1977, S. 16 ff,). Die Punde ermiglichen die Datierung
in eine mittlere Phase der Laténezeit (Stufe Laténe C).

Abb. 1. Scheibengetipferte Ter-
rine von Dresden-Mockritz,
Grab 1.

Besondere Aufmerksamkeit verdient in unserem Zusammenhang das GefdB aus Grab 1 von Dres-
den-Mockritz (Abb. 1). Es handelt sich um eine doppelkonische Terrine mit breitem, ab-
gesetztem Standring, profilierter Schulter, gekehltem Hals sowie kurz ausladendem, ge-
rundetem Rand. Der dunkelgraue, glatte Behiilter erweist sich seinem gesamten Habitus
nach als auf der Tdpferscheibe geformi. Diese Herstellungsweise demonstrieren zudem fei-
ne horizontale Drehspuren auf der Innenseite der Schulter.

Das laténezeitliche Drehscheibengefd#f von Mockritz steht im Dresdener Raum nicht vereins
zelt. E1f weitere Plitze haben hier derartige Tonware erbracht (Kaufmann 1982, S. 43 f.).
Sie befinden sich meist auf dem linken Ufer der Elbe (Abb. 2). Vom Geldnde der 76. Schule
in Dresden-Briesnitz, vom sog. Urnenfeld in Dresden-Stetzach und vom Sauberg in Freital-
Potschappel liegen ebenfalls vollastlindige GefilBie vor.
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Abb. 2., Verbreitung von la-
ténezeitlicher Drehscheiben-
ware im Dresdner Raum.

Von den Fundstellen in Dresden-Blasewitz, Dresden-Coachiitz, Dresden-Dobritz, einem zwei-
ten Platz in Dresden-Mockritz (Bozener Weg) und von Merbitz, Lkr. Dresden, sind nur
Scherben von gedrehter laténezeitlicher Irdenware bezeugt. Hinzu kommt ein GefHBbruch-
stick, das'unlingat beim Bau des Hotels "Bellevue" unmittelbar neben dem Japanischen
T"alais entdeckt wurde.1 Damit liegt hier die erste Fundstelle vor, die in diesem Rahmen

~f dem rechten Ufer der Elbe verzeichnet werden kann.
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Fundplétze von scheibengedrehter Tonware der Laténezeit finden sich auch auBerhalb des
Dresdner Raumes entlang der Elbe (Abb. 3). FluBaufwirts ist in diesem Zusammenhang Pirma
zu nennen (Mihling 1944, S. 26 ff.). Westlich der Stadt (Abb. 3'28) erbrachte bereits
1880 ein Bestattungsplatz der vorrtmischen Eisenzeit neben handgeformten Urmen auch iiber
20 Leichenbrandbehtilter, die mittels Tépferscheibe angefertigt sind (z. B. Abb. 4).

Abb. 4. Drehscheibengefidfe der jilingeren vorrdmischen Eisenzeit von Pirma.

Khnliches gilt fiir einen gleichzeitigen Urnmenfriedhof rechts der Elbe in Flur Pirna-Co-
pitz (Abb. 3,27). der 1979/80 durch eine Rettungsgrabung erfaBt werden konnte.

Elbabwiirts von Dresden sei zuniichst das eisenzeitliche Urnenfeld von Seebschiitz, Kr. Mei~
Ben, (Abb. 3,14) genannt (Mirtschin 1933, S. 56 ff.). Stidlich des Ortes hat man um 1900
neben handgeformten GrabgefdfBen eine vergleichsweise groBe Zahl von gedrehter Keramik
zutage gefdrdert. Uber 30 Drehscheibengefiifie und Reste von solchen, darunter auch innen-
verzierte Schalen (Abb. 5), sind hier zu verzeichnen.

Abb. 51. Braubacher Schale von
Seebschiitz, Kr. MeiBen, mit vier-
zackigem Sternenmuster verziert.
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Abb. 52. Braubacher Schale von
Seebschiitz, Kr. MeifBen
vorwiegend mit laufendem Hund
verziert.

Weiter schlieBt sich Niedermuschiitz, Kr. MeiBen, als einschldgiger Pundort an (Abb. 3,15).

Nachfolgend bietet sich das Riesaer Land® (Mirtschin 1933, S. 14 ff., 20 f., 28 f., 32 f.,
92 ff., 195 ff.) mit dhnlicher Pundstellenhdufigkeit wie der Dresdner Raum dar. Dieser
Tatbestand spiegelt einen Niederschlag der.regen Bodendenkmalpflegertédtigkeit wider, die
von beiden Orten auagéht bzw. ausgegangen ist. Aus Grébern wurde scheibengedrehte Ton-
ware bei Gbrzig (Abb. 3,8), PauBnitz (Abb. 3,6), Riesa-GGohlis ( Abb. 3.12) und Zeithain

( Abb. 3,10) geborgen. Entsprechende Reste aus Siedlungsgruben erbrachten die Fundorte
Gorzig (Abb. 3,8), Riesa (Abb. 3,19) und Riesa-Griba (Abb. 3,11). Eine Scherbe von Krei-
nitz (Abb. 3.9) kann lediglich als Einzelfund angesprochen werden.

In der Torgauer Gegend (vgl. Kaufmann 1979, S. 77) lieferte die ur- und frilhgeschichtli-
che Nekropole bei Liebersee (Abb. 3,4) jlingerlaténezeitliche Drehscheibenware aus liber
20 Grébern (Kroitzsch 1981, S. 41). Ferner kamen bei Elsnig (Abb. 3,1) mehrere gedrehte
Tépfe aus Urnengrébern der Laténezeit zutage. Hinzu gesellen sich ein flaschenfdrmiger
Beh#élter von Belgern (Abb. 3,3) sowie "dickwandige Drehscheibenkeramik" wvon Torgau

(Abb. 3,,).

Zusammenfassend ergibt sich, daB im séchsischen Elbgebiet nach dem gegenwdrtigen Stand
der Dresdner Raum mit elf Fundpunkten von laténezeitlicher Scheibenkeramik an der Spitze
steht. Es folgen das Gebiet um Riesa mit neun Plédtzen, das Torgauer Land mit vier,
schlieBlich die MeiBener Gegend sowie der Kreis Pirna mit je zwei entsprechenden Fundor-
ten. GroBtenteils sind die einschlédgigen Fundstellen westlich der Elbe konzentriert.
Viermal - bei Pirma-Copitz, in Dresden-Neustadt sowie bei Kreinitz und Zeithain - wird
auch das jenseitige Ufer erreicht.

Das Elbtal erweist sich am Beispiel der Drehscheibenkeramik einmal mehr als bevorzugte
EinfluBzone fiir siidliche Anregungen. Wir stehen hier vor der Ostgrenze des massierten
Vorkommens von solchem Material nérdlich der Mittelgebirgsschwelle. Auch der Neufund aus
dem FluBgebiet der Schwarzen Elster von Schweinitz, Kr. Jessen, (Wetzel/Wetzel 1984,

S. 129, 136, Abb. Ty10) vermaeg an dieser Aussage kaum etwas zu &ndern.

AuBer im Elbgebiet ist Drehscheibenkeramik der vorrdmischen Eisenzeit auch belderseits
der Mulde sowie im weiteren nordwestlichen Sachsen nachgewiesen. Vom Bereich der Mulde-
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wvereinigung reichen die Pundstellen ilber Wurzen hinaus bis in die Nihe von Eilenburg
(Esufmann 1978, S. TO f.).

Weitere Pundkonzentrationen liegen in der Nihe der Flufliufe PleiSe mit Parthe und WeiBe
Elster einschlieBlich des Altenburger und Delitzscher Landes (Griinert 1957, S. 98 ff.).
Instruktiv ist in diesem Rahmen auch die Fundstellenverteilung und ~h¥ufigkeit von la-
ténezeitlicher Drehscheibenkeramik im Bereich des Stadt- und Landkreises ILeipzig (Abb. 6)
(EKaufmann 1963b, S. 90, Abb. 2).

Abb. 6. Pundstellen von scheibengedreh-
ter lLaténekeramik im Stadt- und Land-
kreis leipzig.

1 Schkeuditz 2 Hinichen 3 Seegeritz

4 Taucha 5 Taucha-Dewitz 6 Leipzig
(Matthiikirchhof) 7 Leipzig-Connewitz
8 Markkleeberg-West 9 Markkleeberg-Ost
10 Crébern 11 Zehmen 12 Schk&len

l'__-‘_.i Z - o 1.2 3.4 3 =

Die behandelten hochwertigen keramischen Erzeugnisse wirken meist ausgesprochen elegant.
Sie sind vergleichsweise dilnnwandig und hart gebrannt. Der verwendete Ton wurde gut bis
vorziiglich geschlimmt. Die GefiiBoberflliche ist sorgfdltig bearbeitet, manchmal mit einem
feinen Uberzug versehen und geglittet oder poliert, so daB sie matt glinzt. Vereinzelt
lessen sich Spuren eines Gléttgerits erkennen. Die Wandung zeigt hdufig schwarze, mit-
unter tiefschwarz geschmauchte, aber auch graue oder braune, bis ins Gelbe spielende
Parbttne. Biswellen weist die Oberfliche feine bis feinste waagerechte Rillen auf. Die

Schultern der laténezeitlichen DrehscheibengeféiBe werden oft von horizontalen Willsten ber
gleitet.

Formenkundlich ktnnen die behandelten GefiBe hauptséichlich in Terrinen, Tdpfe und Scha=-
len untergliedert werden. HHufigste Terrinenform ist die doppelkonische mit wulstprofi-
lierter Schulter (z. B. Dresden-Mockritz: Abb. 1; Pirma: Abb. 2, linke HHlfte; Groitzsch,
Kr. Borna). An Tépfen unterscheidet man vor allem hohe (z. B. Markkleeberg, Stkr. Leipzig)
sowie kugelbauchige Ausfilhrungen (z. B. Knau, Kr. Altenburg). Schalen liegen aus dem Elb~
gebiet (z. B, Seebschiitz, Kr. MeiBen: Abb. 5) sowie aus Nordwestsachsen vor. Ferner gibt
es flaschenftrmige GefdBe (z. B. Hinichen, Lkr. Leipzig: Abb. 7), pokalartige Varianten
(z. B. Pirna: Abb. 4, rechts; Potachappel, Ot. von Freital), situlenartige Formen (z. B.
Crébern, Lkr. Leipzig), dazu Kruken oder KrausengefdBe (z. B. PauBnitz, Kr. Riesa).

Einige der formschdnen Drehscheibenerzeugnisse sind verziert. Hierbei lassen sich ver-
schiedenartige Techniken unterscheiden. So gibt es in die GefiéiBwand auBen (z. B. Schale
von Schkdlen, Lkr. Leipzig: Schulz 1928a, S. 31, Taf. YII,z) oder auch innen (z. B. Ge=-
fHS von Pirna = doppelter Wellenzug, von horizontalen Rillen eingefaBt: Mihling 1944,
S. 42, Texttaf. x.3) eingeglittete Muster.
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Abb. 7. Flaschenftrmiges Drehschei-
bengefdiB von Hinichen, Lkr. Leipzig.

Als in die Wand eingeritzte Ormamentik ist besonders das Horizontalrillenband zu nennen,
das auf-dem GefdBleib bzw. -unterteil ausgeprégt ist. Es findet sich z. B. an Topfen von
Knau, Kr. Altenburg (Voigt 1958, S. 416, Abb. 1 d,f), weiterhin von Dresden-Briesnitz,
Carsdorf bei Pegau, Gorzig bei Strehla sowie Seebschiitz, Kr. MeiBen.

Neben eingeglédtteter und eingeritzter Ornamentik lassen sich fernmer Reste von aufgemal-
ter Verzierung ausmachen, z. B. an GefdBen von Liebersee bei Belgern (gafirnist)z, von
Pirna sowie von Hénichen bei Leipzig (Reste von horizontalen Farbstreifen) (Abb. 7)
(Kaufmenn 1963b, S. 89 ff.).

Besondere reizvoll erscheint jener Dekor, der an DrehscheibengefiédBen mittels Stempel an=
gebracht wurde. Als hiufigste Muster begegnen Kreisstempel, d. h. einfache Kreise, Punki-
kreise oder konzentrische Kreise (sog. Wiirfelaugen), die auch durch - mit gekerbten Sten-
peln hergestellte - Girlandenbdgen miteinander verbunden sein konnen. Hinzu kommen

schrdg geneigte S-Figuren, vielfach linear angeordnet (sog. laufender Hund). Weiter gibt
es V- bzw. winkelftrmige Zeichen. Mehrfach sind verschiedene Eindriicke miteinander kom-
biniert, wie etwa an einer Schulterscherbe von Leipzig-Connewitz laufender Hund, Girlan-
denbbgen und Wiirfelaugen (Abb. 8) (Coblenz 1975, S. 69, Abb. 43).

Abb, 8. Stempelverzierte Schulterscherbe eines
scheibengedrehten GefdBes von Leipzig-Connewitz.

(Nach W. Coblenz).
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Zu Spitzenleistungen latdnezeitlicher TYpferkunst zéhlen Jene gedrehten Behilter, deren
Inneres mit Stempelmustern verziert ist, die sog. Braubacher Schalen (Abb. 5). Die
Verwendung der TUpferscheibe wie der eigentiimliche Dekor weisen letztlich auf griechisch~
etruskische Vorbilder. Aus dem sléchsischen Raum gibt es bislang mindestens 15 derartige
Beispiele von acht Fundpldtzen, teils aus dem Elbgebiet, teils aus Nordwestsachsen.

An der Elbe erscheinen als Verzierungsmuster vorzugsweise vierzackige Sterme; im Leipzi-
ger Land weisen diese mehr als vier Strahlen auf. Pazu wird hier auch der GefdBboden in
die Ormamentik einbezogen (Griinert 1956, S. 348 ff.).

Chronologisch lassen sich Erzeugnisse einer Elteren und einer Jiingeren Gruppe von laténe-
zeitlichen Drehscheibengefiifen unterscheiden. Der Hltere Komplex zeichnet sich durch
scharfe Profilierung aus. Ihm werden z, B, die stempelverzierten Schalen und weitere Tei-
le der Ausbeute von Seebschlitz zugeschrieben. Bei der Jjlingeren Scheibenkeramik iiberwie-
gen bauchige, flaue Formen.

Das Hltere Material entféllt im wesentlichen in das 3. Jh., d. h. in ein entwickeltes
lLaténe B (Stufe B 2). Die jlingere Phase 1st ungleich stérker vertreten. Sie umfaBt die
Stufen Laténe C - D 1, im wesentlichen also das 2./1. Jh. V. u. Z.

Es fragt sich weiterhin, auf welche Art und Weise jene qualitéitvolle Irdenware nach
Sachsen gelangte und wie ihr Auftreten hier zu deuten ist. Piir die Herkunft der laténe-
zeitlichen Drehscheibenkeramik westlich der Elbe gibt es vor allem zwei Erkldrungsmig-
lichkeiten (vgl. Griinert 1957, S. 111 f£f.), von denen die eine mit der Einfuhr von schei~
bengedrehten GefiSen rechnet. Die andere Theorie setzt voraus, da8 die Drehscheibe auch
ndrdlich des Erzgebirges bekannt wurde, so da8 gedrehte GefiBe hier produziert werden
konnten.

Die aussagekridftigste Antwort in diesem Rahmen lieferte das Material von Seebschlitz.
Dieses Griiberfeld hat reichhaltiges scheibengedrehtes Geschirr und handgefertigte Ton-
ware erbracht. Es konnte wahrscheinlich gemacht werden, daB bestimmte handgeformte Ke-
ramik die gleiche Tonbeschaffenheit aufweist wie gedrehte Topfe (Mirtschin 1933, S. 127,
Abb. 83 n, 88 i; zuletzt Grilnert 1967, S. 222). Ein solcher Sachverhalt legt den SchluB
auf Anfertigung dieser Ware an Ort und Stelle nahe.

Uber die relativ eindeutigen Befunde von Seebschiitz hinaus sind an der Elbe zwischen
Riesa und Pirna kleine Scheibent@pfereien ermittelt worden (Griinert 1967, S. 223). Die
vorgelegte Kartierung (Abb. 3) kdnnte dazu verleiten, derartige Werkstidtten jeweils in
den RHumen Riesa-MeiBen, Belgern-Torgau sowie Freital-Dresden-Pirnma zu lokalisieren.
Weiterhin wird filr wahrscheinlich erachtet, daB8 zwischen Elbe und WeiBer Elster sowie
bis zur Werra seit dem 2., besonders aber im 1. Jh. v. u. Z., vereinzelte Scheibentip-
fereien betrieben wurden (Griinert 1967, S. 223).

AuBerhalb Sachsens sind im Kontaktgebiet ndrdlich der Mittelgebirgsschwelle mehrere Tip-
ferifen von keltischer Bauart bekanntgeworden. In ihnen fand sich gedrehtes Geschirr,
das folglich jeweils auch an Ort und Stelle hergestellt sein diirfte.

Der Ofen von Oberthau, Kr. Merseburg, (Toepfer 1952, S. 72) befindet sich am weitesten
nérdlich. Er liegt an der unteren Elster. Die Fundstelle ist damit dicht an der Grenze
des Bezirkes Leipzig und damit des ehem. Landes Sachsen gelegen.

Die Ofenkonstruktion (Herrmann 1976, Taf. 12 b) verkSrpert den keltischen zweirdumigen

Brennofen. Zuunterst liegt der Feuerungs- oder Heizraum, durch einen Zwischensteg ge-
teilt. Uber dem Feuerungsloch befindet sich die Ofenplatte mit:den Zugldchern, jene
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Diisendecke, auf der die GefdBe gebrannt worden sind. Das Ganze wurde von einer Kuppel

iiberwolbt und stellt die Brennkammer dar.3

Drei weitere laténezeitliche Brenndfen sind sus Thiiringen bekanntgeworden. Den von Siét-
telstéddt, Kr. Eisenach, hat man 1937 beim Autobahnbau angeschnitten (Karcher 1938, S. 36:
vgl. auch den Hinweis bei Peschel 1966, 5. 232). Der Ofen von NiederroBla, Kr. Weimar,
wurde 1938 freigelegt (Schirmer 1941, S. 22 ff.). Derjenige vom Fischhaus bei Gotha ist
1950 entdeckt und ausgegraben worden (Kaufmann 1963a, S. 436 ff.; Herm. Kaufmann 1964,

S. 55, Abb. 32; Miller 1980, 5. 63 f.).

Der letztgenannte Tdpferofen dirfte hier insofern besonders interessieren, als er in der
Luftlinie nur 14 km von den spdtkaiserzeitlichen Anlagen bei Haarhausen, Kr. Arnstadt,
(Dudek 1979; 1985; Dudek/Hohmann 1981: dazu auch Miller 1985) entfernt liegt. Er muBte
unmittelbar an der Abbruchkante einer Sandgrube geborgen werden und war verhdltnismdBig
schlecht erhalten.

Zuunterst verliefen zwei durch eine Scheidewand getrennte Heizkandle, die tunnelartig
aus dem Ofen ragten. Die kreisrunde Ofenplatte war mit Zugltchern durchsetzt. Nach den
ermittelten Befunden konnte ein Modell der Anlage hergestellt werden (Abb. 9).

Abb. 9. Modell des spdtlaténezeitlichen Topferofens von Gotha (Fot:Mus. f. Ur- u. Priihgq
Thiir. )

Ein Vergleich des laténezeitlichen Brennofens von Gotha mit den kaiserzeitlichen Anlagen
von Haarhausen (bes, Dufek und Hohmann 1981) léAt manche Gemeinsamkeit erkennen. Hierzu
zdhlen die Grundform des stehenden Ofens, der kreisrunde Feuerraum mit Mittelsteg und
gleichfalls rundem Brennraum, die dariiber gewdlbte Kuppel sowie herausragende Heizkanildq.

Der Ofen vom Fischhaus enthielt ebenfalls iiberwiegend Drehscheibenkeramik. Ein hoher va-
genformiger Topf lieB sich weitgehend rekonstruieren. Er ist seiner Form nach im gesam-

ten spétkeltischen Bereich ndrdlich der Alpen vertreten und kennzeichnet die Stufe La-
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téne D, Weitere, auf der Diisendecke gefundene Tonware 1liB8t sich gleichermaBSen in die jilme
gere Laténezeit einordnen.

Schwieriger als die Zeitstellung des Brennofens von Gotha ist das Ethnikum seiner Tdpfer
einzuschétzen. Ofen der beschriebenen Bauart sind innerhalb der Laténezeit mehrfach aus
einem nordalpinen Verbreitungsgebiet zwischen Frankreich und Ungarn bekanntgeworden. Auch
die Kenntnis der Drehscheibe wird auf keltische Vermittlung zuriickgefiihrt. Zwar kinnen
die Befunde von Gotha deshalb kaum ohne weiteres solchen Handwerkern zugeschrieben wer-
den. Aber auch allgemeine siedlungskundliche Aspekte sowie Verbreitungstatsachen ergeben,
daB8 im westlichen Thiiringen, besonders im Raum Arnstadt-Gotha-Mihlhausen, mit sehr nach-
haltigen Einfliissen aus der Welt des Siidens zu rechnen ist. Ob diese von einzelnen kelti-
schen Stammesangehdrigen wie etwa Topfern getragen wurden oder von grdBeren Bevilkerungs-
anteilen, ist schwer zu entscheiden. Indessen wurde auch von anderer Seite argumentiert,
daB "in der von einem Scheibentdpfer bewohnten Siedlung Gotha-Fischhaua der EinfluB eindar
Ortlich seBhaften keltischen oder stark keltisierten Restbevilkerung angenommen werden
konnte" (Griinert 1967, S. 238).

In den Scheibentdpfern im Gebiet nordwidrte der Mittelgebirgsschwelle hatte man vor Jahr-
zehnten schon "keltische Handwerker gesehen, die sich nach dem Zurlickweichen der Kelten-
stdmme aus Mitteldeutschland vdllig in den Stammesgebieten der Germanen niederlieBen,

um als abgeschlossene, wirtschaftlich selbsténdige Gruppen fiir deren Bedarf zu produzie-
ren". So duBert sich Griinert (1957, S. 114), nachdem 30 Jahre zuvor Schulz (1928b, S.
107 f£.; vgl. 1939, S. 147) bereits Ehnliche Gedanken formuliert hatte. Ging doch der Alt~-
meister der Halleschen Urgeschichtsforschung im Blick auf die Produktion von laténezeit-
lichen DrehscheibengefdBfen davon aus, daB "eingesessene keltische Handwerker ihr Gewerbe
unter den neuen politischen Herren auch weiterhin ausgeiibt haben" (zit. n. Toepfer 1952,
S. T77). Gleiche Ansicht vertrat auch Toepfer selbst, von dem 1952 verlautete (S. 77):
"Es haben also die Tdpfertfen von Oberthau und NiederroBla sus der Spit-Laténezeit zwar

im germanischen Gebiet gelegen, sie diirften aber von keltischen Tépfern betrieben worden
gein."

Nach neuerem Stand wird die Sachlage folgendermaBen beurteilt: "In der jiingeren Laténe-
zeit, als die Beriihrung mit den keltischen Stdmmen und ihrer hohen Kultur besonders eng
war, verwendete man die Drehscheibe. Da dies nur im Grenzgebiet zu den Kelten geschsah,
ist es sehr wahrscheinlich, daB an den Drehscheiben keine germanischen, sonderm kelti-
sche Handwerker arbeiteten, vielleicht auch Kriegsgefangene oder sonstige zur Arbeit an
germanischen Hiofen und in germanischen Dirfern verpflichtete Angehirige keltischer Nach-
barstéimme" (Schlette 1982, S. 121 f.). .

tAn
Die Argumente fiir keltische Spezialisten sind bestqﬂend und haben sich jahrzehntelang
gehalten. Dennoch wird damit zu rechnen sein, daB sich in der Laténezeit "auch Germanen
die neue Technik aneigneten", indem sie nach keltischem Vorbild auf der Scheibe getdpfert
haben., Hierauf hat 1971 wiederum Griinert (S. 841) ausdriicklich, wenn auch mit aller Vors
sicht, aufmerksam gemacht u. zw. auf Grund von abgedrehter Keramik von auffallend derber
Machart aus dem Altenburger Land. Bereits 1967 hatte Griinert u. a. angesichts des Befun-
des von Seebschiitz darauf hingewiesen, daB "schon im 2. Jh. die Mitformung heimischer
Handt8pferware" bei der Herstellung von Drehscheibengefiéfien (u. a. "Seebschiltz) germa-

nische Tépfer andeutet" (Griinert 1967, S. 238; #Hhnlich bereits Otto/Grilnert 1958, S.
405 f.).

Der Porschungsstand war deshalb dahingehend formuliert worden, "daB8 die laténezeitliche
Scheibentdpferei ... durch keltische Topfer in Gang gesetzt wurde und mdglicherweise {
einzelne keltische Tdpfer bis in das letzte Jh. v. u. Z. in diesem Gebiet produziert
haben, daB andererseits aber auch germanische Topfer sich die neue Technologie der
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Keramikherstellung absahen, aneigneten und wenigstens zeitweilig ausiibten" (Griinert 1967,
S. 240).

Die drtliche Produktion schlieft eine Keramikeinfuhr von der Peripherie der keltischen
Welt in die slidliche Zone des Jastorfkreises nicht aus. Solche Importstiicke diirften in-
nerhalb Sachsens z. B. die eine oder andere innenverzierte Schale, die firnisbezogenen
Topfe von Liebersee sowie die Flasche von Hinichen (Abb. 7) veranschaulichen. Das letzt-—
genannte GefHB weist, wie bereits angedeutet, Spuren von horizontalen Farbstireifen auf.
Es hat - auch formenkundlich gesehen - unmittelbare Parallelen in siidlichen Oppida.

Mit dem Abzug keltischer Stdmme aus dem Bereich der Mittelgebirgsschwelle verschwand die
Scheibentdpferei wieder aus dieser Gegend. Aus den ersten beiden Jh. u. Z. ist im Ge-
biet westlich der Elbe keine entsprechende Tonware bekanntgeworden.4 Solches Material
begegnet hier erst knapp 300 Jahre spdier wieder in der jiingeren rdmischen Kaiserzeit.
Diese Produktion, welche auf rdmische Traditionen zuriickgefiihrt wird (Meyer 1967, S.

253 ff.), hielt sich jedoch vergleichsweise in Grenzen. Aus séchsischen Bezirken wurde
solche Drehscheibenware von iiber 20 Plétzen bekannt (Meyer 1976, S. 246 ff., Kt. 5). Die
Zahl der PFundorte von kaiserzeitlicher Scheibenkeramik in ganz Sachsen entspricht damit
etwa der, die fiir die Laténeperiode allein aus dem Elbgebiet (Abb. 3) nachgewiesen ist.

Zusammenfassend ergibt sich, daB laténezeitliche Drehscheibenware im séchsischen Raum
hauptséichlich entlang Elbe, Mulde, PleiBfe und Elster verbreitet war. Auf die Eigenart
dieser Keramik wurde unter differenzierten Gesichtspunkten eingegangen.

Auf diese Weise ergab sich die Prage nach der Herkunft des formschdnen Geschirrs. Die Be-
funde von mehreren Topfertfen erbrachten den Nachweis einer ScheibengefédBproduktion nord-
wirts der Mittelgebirgsschwelle, ausgeldst durch keltisches Vorbild. Die &rtliche Her-
atellung schlieBt Keramikeinfuhr nicht aus.

Die Problematik der ethnischen Zugehtrigkeit der Topfer wird iiberwiegend im Sinne von
keltischen StammesangehGrigen beantwortet. Ihr Beispiel diirfte indessen auch bei heimi-
schen Jastorfbewohnern Schule gemacht haben.

Einer der laténezeitlichen Brenntfen befand sich im weiteren Umkreis der spitkaiserzeit-
lichen Anlagen von Haarhausen. Es liegt deshalb nahe, das Phénomen der REmerzeit mit je-
nem der vorrtmischen Eisenzeit in umfassender Sicht zu vergleichen. Dies kann selbstver-
stdndlich nur mit allem gebotenen Vorbehalt - kurz: mutatis mutandis - geschehen.

Anmerkungen

1. Vgl. den Hinweis bei Gilhne 1984, S. 24 mit Anm. 4; Publikation vorgesehen durch
A. Githne, K. Simon, K. D. Jéger u. a. in: AFb 30, 1986.

2. Die "schwarzen Farbzonen" (Kroitzsch 1981, S. 41) konnen nach frdl. Auskunft von
Dipl.=Phil. K. Kroitzsch inzwischen so pridzisiert werden.

3. Hierzu auswertend in gréferem Zusammenhang FaBhauer 1959.

4., Diesen Sachverhalt bestdtigte freundlicherweise der Bearbeiter der friihrémischen
Kaiserzeit in Sachsen, Dr. E. Meyer, Landesmuseum fiir Vorgeschichte Dresden.
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Ingrid Wetzel

Neufunde von Drehscheibenkeramik aus dem Bezirk Cottbus

Die Zahl der Fundplétze mit Material der spdten rtmischen Kaiserzeit einschlieSlich sol=
cher mit Drehscheibenware hat sich in den letzten Jahren erheblich vargruﬁnrt,1 was vor
allem auf einen intensiveren und qualitativ besseren Einsatz von ehrenamtlichen EKr#iften
zurilickzufilhren ist. Der liberwiegende Teil dieser Oberflichenaufsammlungen stammt von
Siedlungen; Griiberfelder sind nach wie vor eine ausgesprochene Raritét.

Es muB jedoch gesagt werden, daB unter dem eingelieferten Material Reste von Drehschei-
benkeramik meist nur in Einzelscherben bzw. als kleine Komplexe auftreten. Das vorhande-
ne Fundgut ist deshaldb nur bedingt fiir eine formenkundliche Auswertung aussagetrdchtig.

An Hand der Verbreitungskarte (Abb. 1) ist ersichtlich, da8 im gesamten Siedlungsbereich
der spHtrtmischen Kaiserzeit im Bezirk Cottbus mit dem Vorkommen von Drehscheibenware
gerechnet werden muS. Die relative Fundleere in den siidlichen Kreisen des Bezirkes, vor
allem im Bereich des Mittellaufes der Schwarzen Elster und Pulsnitz, ist grtStenteils
auf eine bisher ungeniigende bodendenkmalpflegerische ErschlieBung zuriickzufilhren.

Das meiste Material an Drehscheibenkeramik lieferten einige neuentdeckte Gridberfélder
des 3. bis 4. Jh. Dazu zHhlen Pritzen, Kr. Calau, und Betten, Er. Finsterwalde. In bei-
den Fillen handelt es sich um Brandgrubenbestattungen. Die amfgefundenen Reste von Drehs
scheibengefiifen sind sekunddr gebrannt und nur noch fragmentarisch erhalten. Weitere
Funde lieferten die Grdber von GieBmannsdorf, Kr. Luckau. Der Fundplatz ist als Sied-
lungsplatz seit 1975 bekannt. Bel Planierungsarbeiten 1979 wurden Urmengréber des 3. Jh,

zerstort. Die 1981 durchgefiihrte Rettungsgrabung erbrachte 13 Kdrpergriber der Niember-
ger Gruppee

Bel der aus dem Siedlungsmaterial einschlieBlich der Komplexe aus Pritzen und Betten
vorkommenden Drehscheibenkeramik handelt es sich in der Mehrzahl um Schalengefiifie mit
facettiertem Oberteil und betontem Umbruch. Das sind Formen, wie sie bereits aus dem
publizierten Material von Speichrow (Leube 1972) und Tornow-Liltjenberg (Leube 1973) be-
kannt sind. Auf ihr Vorkommen im stlichen Brandenburg und in der Niederlausitz sowie
ihren stilistischen Verbindungen zum mEhrisch-slowakischem Material wurde von Leube
(1973, 8. 138) hingewiesen.Daneben finden sich auch Scherben mit Wulstleistenprofilie-
rung. Ein Randteil von Langennaundorf, Kr. Herzberg, hat auf dem Obertell eine einge-
glidttete Wellenlinie, eine Randscherbe von Grabo, Kr. Jessen, ein schwach sichtbares
Sparrenmuster. Die Rénder sind in der Mehrzahl leicht auswirts geneigt und abgerundet
oder als Randlippe verdickt. Die Bdden sind abgesetzt und héufig leicht eingedellt. In
zwei Péllen wird der Bodenansatz durch umlaufende Purchen betont (Betten, Kr. Finster-
walde; Battin, Kr. Jessen). Die Ware ist {lberwiegend schwarzgrau bis grau, zum Teil po-
liert, im Bruch braunrdtlich oder grau. Aber auch graubraune TSnungen treten auf. Die
weiBgraue bis rotbraune TSnung der Funde von den Gréberfelderm Prettin, Pritzen, Betten
und GieBmannsdorf ist auf den Sekundirbrand zuriickzufiihren.

Generell ist die Tonware fein gemagert und hart gebrannt. Sie fiihlt sich weich und fet-
tig an. Bei einigen Scherben sind im Ton kleine ILuftblédschen (ILunkern) erkennbar, die
im technischen ProzeB8 der Herstellung ihre Ursache haben miissen.

Zeitlich lassen sich die Punde aus den Siedlungen schwer einordnen, da datierende Bei-

funde fehlen. Bel der vorhandenen handgetdpferten Keramik {ilberwiegen rauhwandige Kiimpfa
und T6pfe, die zeitlich indifferent sind (Meyer 1976, S. 217; Warnke 1973, S. 124 £.)
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und deshalb nur allgemein der spdtrémischen Kaiserzeit (3. - 4. Jh.) zugeordnet werden
ktnnen. Das bisher bedeutendste Drehscheibenmaterial lieferten die Gré#ber von GieBmanns-
dorfz. Insgesamt wurden hier vier fast vollstindig erhaltene GefdBe gefunden. Drei davon
gehfren zu den Brandgrébern des 3. Jahrhunderts, eins stammt aus einem KSrpergrab vom
Typ Niemberg.

Bel ersteren handelt es sich um eine weitmundige Schale mit scharfem Umbruch und abge-
setztem StandfuB sowie um ein SchalengefdB mit Wulstleisten und eingeritzter Wellenlinie.
Parallele GefiBformen sind aus den Grébern 5 und 12 von GroSenhain (Meyer 1971, Taf. 2,
Abdb. 45,) und Wilhelmsaue Grab 95 (Schach-Dorges 1969, Abb. 26) bekannt. Das dritte Ge=
fif hat zwei umlaufende Wulstleisten, einen betonten Umbruch und abgesetzten Boden. Ein
vergleichbares Schalengef&f stammt aus Grab 6 von GroBenhain (Meyer 1971, Abb. 42.6).

Bei der Diskussion zur Herkunft obengenannter Schalenformen, der Verzierung mit aufge-
setzten Leisten, eingeritzten oder eingegliitteten Wellenlinien verweisen Leube (1973,
S. 137) und Meyer (1976, S. 251 f.) auf Analogien im Bereich der Przeworsk-Kultur.

Einen Hinwels zur Datierung lieferte das zuletzt beaschriebene Schalengefl. Es handelt
sich hierbei um ein Urnengefdf, in dessen Unterteil neben Leichenbrandresten ein sekun-
déir gebrannter Spinnwirtel, Bronzeblechfragmente und ein bronzener Fibelbiigel der Gruppe
Almgren II mit Sehnenhiilse Ehnlich Fig. 40 enthalten waren. Auf das Vorkommen der spédten
Formen dieser Gruppe noch bis zum Ende des 2. Jh. wurde verschiedentlich hingewiesen
(dazu auch Leube 1975, S. 21). Der Befund zeigt, daB zumindest fiir den Bereich der Nie-
derlausitzer Gruppe mit dem Auftreten von Drehscheibenware bereits am Ende des 2. Jh.
bzw., zum Beginn des 3. Jh. gerechnet werden muB. Ein weiteres DrehscheibengefB wurde
im KSrpergrab 2 von GleBmannsdorf gefunden. Es hat zwei umlaufende Wulstleisten, einen
gerundeten Umbruch und einen leicht ausbiegenden Rand. Dieses GefdB ist wohl am ehesten
in die Gruppe der Drehscheibengefiife einzuordnen, die den aus dem mitteldeutschen Raum
bekannten Schalen mit kalottenfdrmigem Unterteil und Wulstprofilierung nahestehen (dazu
auch Leube 1973, S. 136). Zu diesem Grab gehdrt weiter eine Schilssel, eine langovale
Schnalle, eine Pfeilspitze mit geschlitzter Tlille, ein Messer und ein Dreilagenkamm vom
Typ III nach Thomas mit abgesetzter halbkreisfdrmig erweiterten Griffplatte und Bronze-
hohlnieten. Das Grab wird durch die Beifunde an das Ende des 4. Jh. bzw. an den Beginn
des 5. Jh. datiert.

Zusammenfassend kenn gesagt werden, daB durch eine weitere Intensivierung der Bodendenk-
malpflege auch in Zukunft mit einem erhShten Anteil an Drehscheibenkeramik zu rechnen
ist. Die Geftife aus den Brandgrdbern von GieBmannsdorf weisen auf eine stilistische Ver+
bindung zum Stidosten. Piir das Gebiet der Niederlausitzer Gruppe ist das Auftreten von
Drehscheibenware bereits fiir das Ende des 2. Jh. in Erwiigung zu ziehen, wobei die Masse
der Funde sicherlich erst in die Mitte des 3. bis ins 4. Jh. geh8rt. Deutliche Verbin-
dungen zur mitteldeutschen Drehscheibenkeramik werden seit der Mitte des 4. Jh., ins-
besondere im Einzugsbereich der Kbrpergriéber von Typ Niemberg, sichtbar.

Anmer: en

1 Bisher sind folgende Pundplétze mit Drehscheibenkeramik bekannt: Alt Schadow, Kr. Liib+
ben, Ppl. 2; Bathow, Kr. Calau, PFpl. 3; Battin, Kr. Jessen, Fpl. 11,19; Betten, Kr.
Finsterwalde, Fpl. 14; Bohsdorf, Kr. Spremberg, Fpl. 2; Briesen, Kr. Cottbus, Fpl. 5;
Briesnig, Kr. Forst, Fpl. 2; Byhleguhre, Kr. Liibben, Fpl. 3; Cottbus, Kr. Cottbus-
Stadt, gpl. 14; Priedrichsluga, Kr. Herzberg, Fpl. 5; GieBmannsdorf, Kr. Luckau, Fpl.
8; Grabo, Kr. Jessen, Fpl. 18; GroB8 Klessow, Kr. Calau, Ppl. 5; GroB8 Lieskow, Kr. Cot#-
bue, Fpl. 21; Hemsendorf, Kr. Jessen, Fpl. 11,12; Hormo, Kr. Guben, Fpl. 4; Klein
Gastrose, Kr. Guben; Klossa, Kr. Jessen, Fpl. 35; Kolochau, Kr. Herzberg, Fpl. 6,U;
Lamsfeld, Kr. Liibben, ’Ei- T; Langennaundorf, Kr. Herzberg, Fpl. 2; Leuthen-Wintdorf,
Kr. Cottbus; Marxdorf, . Liebenwerda, Fpl. 1; Merzdorf, Kr. Hoyerswerda, Fpl. 13;
M5llendorf, Kr. Finsterwalde, Fpl. 12; Mihlberg, Kr. Liebenwerda, Fpl. 22; Mulknitz,
Kr. Forst, Fpl. 8; Prettin, Kr. Jessen, Ppl. 3,26; Pritzen, Kr. Calau, PFpl. 7; Ragow,
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Kr. Calau; Riedebeck, EKr. Iuckau, Fpl. 6,U; Schlepzig, Kr. Lilbben, Ppl. 2; Schlieben,
Kr. Herzberg, Fpl. 9,13; Schtnfeld, Kr. Calau, Fpl. 21, Ortslage; Schipsdorf, Kr.
Hoyerswerda, Fpl. 13; Schweinitz, Kr. Jessen, Ppl. 2; Stolzenhain, Kr. Herzberg; Tor-
now, Kr. Calau; Wehrhain, Kr. Herszberg, Fpl. 5; Zinnitz, Kr. Calau, Fpl. 7.

2 Die Gesamtpublikation der Grabfunde von GieBmannsdorf ist vom Verf. in den Vertffent-
lichungen des Museums fiir Ur- und Frilhgeschichte Potsdam, Band 21, vorgesehen. Aus
diesem Grunde wurde auf Abbildungen des Pundmaterials verzichtet.
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Florian Miiller

Germanische Drehscheibenkeramik von Speichrow, Kr. Beeskow, und Klein Kbris, EKr. Kdnigs
Wusterhausen - Unterschiede und Ahnlichkeiten

Durch eine Notbergung im Jahre 1971 und eine Sondierungsgrabung 1972 wurde in Speichrow,
Kr. Beeskow (Fpl. 1, Mbl. Niewisch 3951, W 14,0; S 9,2 em), eine spdtkaiserzeitliche Sied-
lung auf einer Fléche wvon 115 ‘2 und in einer Tiefe zwischen 0,90 und 1,50 m untersucht
(Leube 1972; Probst 1972). Die Siedlung befindet sich 1,5 km siidlich des Ortes und 200 m
westlich der StraBe Speichrow-Goyatz im Niederungsgelidnde des Schwitloch-Seea1. Ein Teil
der Siedlung ist durch Kiesabbau zersttrt worden. Die Grabung zieht sich an der O-W-Kan-
te (10 m) und der N-S-Kante (25 m) der Kiesgrube entlang.

Die Grabung erbrachte aus mehreren Objekten sowie aus der Eulturschicht Bruchstiicke von
mindestens 16 DrehscheibengeféBen, darunter fiinf Bdden mit dem Durchmesser 8,9 cm (drei-
mal) und 9,4 cm (zweimal). Der griBte Teil der Drehscheibenware stammt aus einem Gruben-
haus. Vollsténdige GeféiBe sind nicht vorhanden. Die Parbe ist grauschwarz, grau sowie
braungrau, im Bruch hellgrau und rétlichgrau. Der Rand ist leicht ausladend und nur als
Ausnahme verdickt. Die Werte der Wandungsstkrke reichen bis 0,5 em. Alle GefdBbSden sind
leicht eingedellt, besitzen einen Standring und weisen starke Abnutzungsspuren auf. Die

Magerung ist relativ grob. Einziges Dekor bilden breite Horizontalriefen auf dem Ober-
teil der GefiBe.

In der 1971 entdeckten und seit 1976 systematisch untersuchten spétkaiserzeitlichen/
frihvtlkerwanderungszeitlichen Siedlung von Klein Kéris (Gustavs 1978), Kr. Kénigs Wu-
sterhausen (Ppl. 3, Mbl. 3848 Mirkisch Buchholz; N 13,2; W 11,7 cm) wurden auch Scher-
ben von asuf der Topferscheibe gedrehten GefiédBen geborgen, davon vier Bdden und acht Ge-
féBrénder. Der Umfang der Drehscheibenkeramik ist im Vergleich mit der handgemachten Ke-
ramik bisher gering. Es sind keine vollstdndigen GefHiSe vorhanden. Die Parbe variiert
von grauschwarz, grau bis rétlich, im Bruch hellgrau, strohgelb und hellorangerot. Die
Rénder sind leicht ausladend und - abgesehen von zwei Scherben - verdickt. Die Wandungs-
stirke weist Werte zwischen 0,2 und 0,8 cm auf. Die glatten Btden zeigen Abnutzungsspu-
ren und haben Durchmesser von 6, 8 (zweimal) und 11 cm. Die Magerung ist grob. Vier
Scherben von vier verschiedenen Gefiien tragen als Dekor breite Horizontalriefen. Intere
essant ist eine Scherbe (Abb. 2,3), die ein zweites Verzierungselement in einer Art Hene
kel hat, der eine Riefe in einer Linge von 0,8 cm fiillt.

Als gemeinsame Elemente erscheinen die Farbe, die lagerﬁng, die in beiden Fdllen grob
ist, und die Versierung. Die horizontalen Riefen bilden das einzige Dekorz.

Die Biden unterscheiden sich dadurch, da8 die von Speichrow leicht eingedellt und mit
Standring versehen, die von Klein Koris fast glatt sind. Die Analogien der Drehscheiben=~
ware mit breiten Riefen aus den beiden Siedlungen filhren zu einer gemeinsamen typologi-
schen und chronologischen Einordnung der Keramik von Speichrow und Klein Ktéris in das

3. und 4. Jh. und belegen ihre Zugehtrigkeit zur ostbrandenburgischen Drehscheibenkera-
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Horst Geisler

Achsebdriicke an "handgemachter" Keramik

Bei der Publikation der Funde vom Brandgréiberfeld Schweinitz, Kr. Jessen, (Geisler 1979)
konnten neben fiinf GefiBen der bekannten Drehscheibenkeramik (Gr#ber 4, 6, 13, 24) zweil
"handgemachte” Urnen (Gr&ber 5, 11) mit Hinweisen auf die Herstellung auf einer drehba-
ren Unterlage nachgewiesen werden. An den dicken Biden von zwei TSpfen mit eingebogenem
Rand zeigten sich die gleichen Spuren, wie sie an der slawischen Keramik auftreten, die
auf der einfachen HandtSpferscheibe hergestellt wurde. Als Parallele konnte ein vierek-

kiger Achsabdruck aus dem Bereich der Przeworsk-EKultur (Pazda 1976, Abb. 12.3) angefiihrt
werden.

Eurz vor diesem Symposium wurde bei Friedrichsluga, Kr. Herzberg, ein dickwandiger Ge-
fdBboden mit einem nicht ganz zentrischen viereckigen Abdruck gefunden, der ebenfalls

als ein Achsabdruck gedeutet werden ktnnte. Mit einer stark verwischten rundlichen Dells,
die ebenfalls nicht ganz in der Mitte der sehr dicken Bodenscherbe aus einer Siedlung bdi
Speichrow, Kr. Beeskow, zu erkennen ist, liegt vielleicht ein vierter derartiger Hinweis
vOoT.

Die Drehspuren an zwel Schalengeféifen aus Kremmin, Kr. ILudwigslust, und Gammelin, Kr.
Hagenow, (Spantig 1979) und Quellriinder an GefiSb&den spétkaiserzeitlicher GefkBe des
Urnenfeldes Wittstock, Bez. Potsdam, lassen die Vermutung aufkommen, dag8 auch fiir die
Herstellung der "handgemachten" Keramik ein drehbarer Untersatz (Handtdpferscheibe?) vex-
wendet wurde. Die Spuren dieses technischen Hilfsmittels wurden in der Regel offenbar
bewuBt beseitigt, so daB sie nur gelegentlich bei sorgfiltiger bewuBter Priifung erkannt
werden. Es ist zu vermuten, daB sich die Belege in Zukunft durch die Bearbeitung neuer
Funde und Kontrolle alter Materialien vermehren werden.
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Halina Dobrzafska

Problems concerning the study of technology of wheel-made ceramica in pottery workshops
in the region of Upper Vistula in late Roman period

At the beginning I want to stress that due to the character of my presentation I shall
discuss in my paper those stages of ceramic production which are described in various,
sometimes contradictory ways by different authors in archaeoclogy. My attention has been
focused on the techniques of vessel moulding and firing. The starting point for techno-
logy research is archaeological evidence, primarily such as the remains of ceramic work-
shops: clay excavations, pottery kilns, tools, ready products as well as very important
production wastes.

Two main research problems in ceramics are morphology and technology. In so far as the
shape of vessels may be correctly analyzed by means of accessible traditional methods
used in archaeology, vessel production processes cannot be reconstructed merely by ma-
croscopic observations, and should be supplemented by the results of necessary laborato-
ry analyses and experimental examinations. Technological research should be carried out
in two consecutive stages.

The first stage consists in the appreciation of available sources and preliminary clas-
gification of pottery, as well as macroscopic observations related to the methods of its
production. The second stage follows with the formulation of laboratory research progran,
determining its aims and selecting samples and methods of analysia. The results obtained
should answer concrete questions put forward during the previously carried out archaeo-
logical analysis.

The discovery of pottery workshops in the loess zone in the valley of Upper Vistula
south of Cracow gave a beginning to techno-logical studies of ceramics made with a pot-
tery-wheel in the Przeworsk culture.(Wirska-Parachoniak 1968, p, 95-108). Up to now three
big production centers have been found in the area: 34 pottery kilns in Zofipole, 14
kilns in Igo%omia, 25 in Nowa Huta-Pleszdw, and also smaller ones in Nowa Huta-Czo

(6 kilns), Tropiszdw (4 kilns) and in Nowa Huta-MogiXa on two different sites 1 (4 kilns)
and 29 (3 kilns), (map 1). In the valley of Nidzica river, left tributary of Vistula,
three much devastated kilns have been identified in Janowice. The characteristic feature
of most of the pottery workshops discovered in that region, is their location on the se-
cond terrace declinity of the left Vistula bank built of thick loess layers. A conside-
reble concentration of late Roman settlements has been observed in that region.

Having physico-chemically analyzed the clay samples collected near the production spots
it was stated local that raw materials, which were grey river loams, are characterized
by great plasticity and contractibility as well as low caking temperature (appr. 1000 °C).
Comparative studies of clay and ceramic samples proved that they were very similar to
those used in the late Roman period (Wirska-Parachoniak 1968, p. 97-98). High quality
loams, occurring not deeply on the terrace of flood-land Vistula, were one of the basic
decisive elements in the development of pottery in question. In the above-mentioned
workshops pottery was produced in three main groups. Rough ceramics is most abundantly
represented (group II, so-called"kitchen"). The second place occupies smooth ceramics
(group I), called "table". A small number of storage vessels 'Krausengefiisse' was also
produced. The above-mentioned groups of vessels were made of three sorts of ceramic
pastes resp. Thus in kitchen ceramics production scoured clay with a non-plastic admix-
ture in the form of partially unturned fine river grit was used or, rarely, asharp-edged
granite breakstone and crushed pottery. The size of admixture grains ranged from 0,5 mm
to 2,0 mm, sporadically larger grains reaching 5,0 mm occurred. Am artifiocial non-plastic
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Map 1. Ceramic workshops in Przeworsk culture. Double-chamber pottery kilns (I-III).
I lower chamber divided by a partition; - II with post in the middle of the lower
chamber; - III lack of grate supporting element; - IV kilns identified by the
presence of pottery production wastes; = V kilns of unknown type.
1 Igo*omia, prov. Krakbw, site 1; - 2 Igo¥omia-Zofipole, prov. Krakbw, site 1; -
3 Jakuszowice, prov. Kielce, site 2; - 4 Janowice, prov. Kielce; - 5 Mierzano-
wice, prov. Tarmobrzeg, site 3; - 6 Niemcza, prov. Wa2brzych; - 7 Nowa Huta -
C¥o, prov. Krakbw, site 58a; - 8 Nowa Huta - MogiZa, prov. Krakbw, site 1; =
9 Nowa Huta - MogiZa, prov. Krakbw, site 29; - 10 Nowa Huta - Pleszbw, prov.
Krakbw, site 17; - 11 Nowa Huta - Pleszbw, prov. Krakbw, site 18; - 12 Nowa
Huta - Pleszbw, prov. Krakbw, site 20; 13 Piotroniowice, prov. Wrocaw; -
14 Polanowice, prov. Bydgoszez; - 15 Rad¥owice, prov. Wrockew, site 8; - 16 Rad-
wanice, prov. Wrocaw; - 17 Tadbw Gbrny, prov. Sieradz, site 3; - 18 Tropiszbw,
prov. Krakbw; - 19 Wola Piekarska, prov. Sieradz; - 20 Zalesie Slaskie, prov.
Opole; = 21 Z¥ota, prov. Tarnobrzeg.

component added in the proportion of 10-12 % grit and 3-7 % crushed pottery increased
the mechanical durability of a vessel and its resistance to temperature changes.

The sum of primary and added non-plastic components ranges between 25 and 30 %. Within
group II attention should be directed to vessel fragments made from thin clay with a
amall amount of non-plastic admixture, mainly sharp-edged grains of no more than 2,0 mm
in diameter. That type of vessels (group II a) cannot be found in samplea coming from
well-known pottery kilns, where as they appeared in kilns 1/52 and 9/53, dated back to
the period preceding ceramic production in IgoZomia -- in any case preceding already
discovered workshops. Smooth ceramic was produced of the same scoured clay but without
any non-plastic admitures. In some cases the presence of small bits of crushed pottery
was observed, which in the examined cases made up to 3-10 % of paste. It prevented the
contraction of vessels in the process of drying and firing.

49



Exceptionally in Igoomia (mainly in huts 70/55 and 70a/55) vessels appeared belonging
to group I, but made from thin clay containing small amount of sand. It has been noticed
that they do not come from well-lnown pottery kilns. Their shapes are not similar to
samples from discovered kilns. Storage vessels were made from two sorts of pottery pastd.

Most common is earthenware containing 15 % of granite breakstone and 5 % of crushed ce-
ramics.

The total amount of primary and 4dded non-plastic components intentionally ranges bet-
ween 30 - 35 % of the whole paste. Their outer surfaces have brick or orange-red colour
(Wirska-Parachoniak 1968, p. 103-104). Sporadically one can meet (in Igozomia and Zofi-
pole) grey storage vessels, made from the paste used in rough ceramics production.

In so far as the character of paste and the firing process may be approximately determi-
ned by means of certain physico-chemical methods, the reconstruction of vessel moulding
itself encounters great difficulties and sometimes even becomes impossible. Although
theoretically each of the applied vessel moulding methods leaves characteristic marks
indicating a given technique, in practice the way of their interpretation does not have
to be identical. A failure to identify certain attributes, such as lack of moulding tra-
ces left from belts and rolls in pottery fractures, is not enough to specify the pro-
duction method (Coles 1977, p. 207). Very often the use of a wheel causes a complete
effacement of moulding traces. The above stated facts are expressed in different atti-
tudes towards the methods of moulding late Roman vessels on pottery wheel, (storage ves-
sels were not considered, since they were wheel-made and then roundied, most often in
rim sections only. In addition to scientists recognizing only the method of wheel un-
turning (Pazda 1972, p. 61), there were others, opting for the technique of whole tur-
ning (Reyman 1936, p. 147; Buratyhski 1949, p. 638; 2aki 1952, p. 347; Wirska-Paracho-
niek 1968, p. 105). Some pointed out to the possibility of applying both techniques -

turning and rounding, when the turning technique was to be applied to small forms of
smooth ceramics only (HoXubowicz 1950, p. 110; Gajewski 1959, p. 108).

It results from the macroscopic observations of the walls of vessels that a peculiar
feature one may note on their inner surfaces is the presence of ridges or lines origi-
nating in theﬁid-bot}omand going spirally up the walls of a vessel. That kind of ridges
results from a strong pressure of potter's hands on clay. It is most spectacular in the
lower parts of vessels, belonging both to group I, made with no admixture, and to group
II, having & coarsegrained non-plastic admixture. It ocours independently of the size
and shape of a vessel. This is generally interpreted as a mark of whole turning from one
ball of clay. Laboratory studies, based on microscopic observations and macrophotography
of properly prepared ceramic samples also resulted in interesting observations. Admix-
ture grains and pores in the walls of smooth ceramic vessels and most of rough ceramic
sherds had a parallel texture. The author of the analyses has interpreted that feature
as characteristic for wholly wheel-turned ceramics (from one ball of clay). Only some

of the rough vessels had an incoherent texture, which led to a statement that they were
not made by means of a turning technique (Wirska-Parachoniak 1968, p. 105-106, fig.
10-14).

Having been provided with rich ceramic materials in the form of production wastes coming
from the discovered pottery workshops and using a few existing treatises on ethnographic
sources in their relation to archaeological research purposes, I would like to consider
gtill another possibility of interpretation of the above mentioned technology marks of
wheel-made pottery in late Roman period.

1) The traces of spiral ridges, fully analogous to those occurring during the applica-
tion of a whole turning technique, are also a characteristic feature for a strong two-
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handed rounding ghaping the bottom, walls and rim of a vessel. This procedure should be
distinguished from a weak levelling rounding which is applied to the surface of a vessel
only. Partial or whole moulding rounding appeared in late Roman period probably together
with & #liding-belt technique as a wheel-moulding method. Thus having moulded the bot=-
tom part of a vessel, up to the point of a maximum bulge, the vessel was subjected to
two~-handed rounding. Then the upper part of the bulge and rim was stuck and levelled.
Apart from the lower part of the bulge only the rim of the vessel bears traces of sirong
two-handed rounding. In this way it seems a prevailing majority of rough vessels, as well
as the soft omes, particularly the larger forms, were made. Smaller vessels could be made
with a wholly-rounding moulding, without adding the upper parts.

2) Under the pressure of strong two-handed rounding the displacement of paste in the
walls of a moulded vessel takes place, similar to the application of the whole turning
technique. It cannot be excluded then that as a result of strongly moulding unturning
we obtain an ordered parallel texture of a wall in the manner similar to that characte-
ristic for the whole turning technique. It is worth mentioning that vessels turned only
surfacially have an ordered texture only at the surface. It is important that during
such a research procedure samples are selected in a proper way, taking into account omr
knowledge about vessel construction techniques.

3) In the tradition of pottery craft there is a marked relation between the applied
techniques of vessel production and a quantity and granulation of admixtures making up
the pastes. Coarse-grained admixtures generally exclude the application of a moulding
techrique from one ball of clay. Both quantity and granulation of mineral admixture in
pottery paste used for rough ceramic production (group II) fall within the norm accep-
ted for the sliding-belt technique combined with strong rounding.

Rough vessels (group II) were after the moulding cut from a wheel by means of wire,
sometimes string or knife, judging from the traces left on the bottoms. Neither an ad-
ditional operation of levelling the surfaces of walls was practised, nor the walls were
often ornamented with an engraving technique. A different procedure was assumed in the
case of smooth ceramics (group I). After the removing of a vessel from a wheel and slight
drying the vessel was placed on the wheel again, turned upside down. Unfinished flat
bottom was covered with a small amount of clay needed to mould a round about ring which
very often appears in the bottoms of vessels coming from the above mentioned production
centers. Pottery workshops situated in Roman provinces, among others in the region of
Lower Moesia (i.e.Pavlikeni in Bulgaria), wittnessed the discovery of special frames in
the form of rings, placed on a wheel, on which an upside down turned vessel rested. They
prevented a direct contact of a slightly dried vessel with the wheel, protecting it from
damage during the pressure exerted while making a bottom.

Probably after the moulding of bottoms the outer surfaces of vessels underwent levelling,
producing glossy effect and considerably contributing to the packing of vessels. It was
made with a hard, possibly stone tool. During that time-consuming operation the vessel
was ornamented by means of glossing technique.

Vessels were burnmed in pottery kilns specially built for that purpose. All kilns, diasco-
vered in the loess zone, in Vistula river valley, were of double-chanborkd type, round
updraught kilns dug in the earth, joined by means of inlet channels with stoke-pits lo-
cated a bit lower. Their diameter, measured at the level of grate, was 115 and from 140
to 165 cm, whereas the length of the channels averaged between 55 and 120 cm.

To determine the approximate height of firing chambers was possible due to the observa-
tions of six well preserved pottery kilns coming from beyond the area of Przeworsk cul-
fure, namely from the region Carpes culiure from Buinaregii and Tifegti - Panciu
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(Bichir 1973, p. 54-56, fig. 3), Scheia-Suceava (Foit 1970, p. 393, fig. 10), as well a4
from the area of free Daces culture in Northwest Roumania (lhdiegul Aurit) (Dumitragcu/
Bader 1967a, p. 22, fig. 3). Kilns coming from the above mentioned places belong to the
type with a lower chamber divided by a partition and upper chamber domed or similar in
shape to a truncated dome. Still different in character is a kiln from Ternitz in lower
Austria, dating back to the migration of nations, belonging to the type with a grate
supporting post and upper chamber in the shape of a regular dome (Priesinger/Kerchler
1981, p. 233, fig. 31). It is worth mentioning that in all cases under consideration a
regularity in proportions between the grate diameter and the firing chamber height was
observed. The ratio of firing chamber height to grate diameter is about 1:1,8.

On the basis of the above stated ratio one may approximately determine the bottom value
of the unknown heights of firing chambers in kilns which were mot fully dug in the earth
and had a domed or dome-like shape. Such was probably the shape of kilns 6/52,8/55 and
9/59 from IgoXomia, the upper chambers of which were made on wooden skeletons as "bas-
kets" by covering them with clay and earth. The kiln chambers from Tropiszbw were pro-
bably made in the same way. Bottom values of heights of the above mentioned kiln cham-
bers from Igolomia were thus between 72 and 92 om.

The situation looks slightly different in the case of kilns dug completely in the earth,
e.g. in the thick loess layers. Most kilns from Igotomia, Zofipole 1, Nowa Huta-Pleszbdw,
belong to that type. Chambers dug in loess had the shape of truncated cones. Teking a
fairly well preserved kiln nr 5 in Zofipole as an example one may calculate the ratio
of firing chamber height to grate diameter which is approximately 1:1,5 (this chamber
is thus higher than the ones met in kilns previously described) and accept this value
as a bottom 1limit for the above mentioned type of kilns. Thus the kilns under conside-
ration (Igozomia 3 and 4/52, 5/52, T/54, 9/59, 11 and 12/69, 13/71 , Zofipole 5, 6, 11
and Pleszbébw . 31) would have had heights corresponding with the grate diameters as fol-
lows (a, 77, 86 = 116 cm) and so greater capacities.

The observed presupposed regularity has a hypothetical character and needs confirmation
by further samples. Kilns with firing chambers resembling truncated cones were screened
with large pieces of ceramics, sod and clay, which constituted a good equivalent of a
dome. Any details concerning the methods of vaulting these kilns are not known.

An absolute majority of kilns had a lower chamber divided in the middle by a vertical
partition which was usually protruded towards the channel dividing it into two parts.
There is only one recorded case of the kiln nr 6 from Zofipole which had neither a par+
tition in the lower chamber nor any other construction element supporting the grate. It
was characterized by modest dimensions (grate diameter 115 cm, inlet lenght 55 cm)
(Buratyhski 1976, p. 95, fig. 51, p. 96).

Kilns situated by twos around one pit deserve some attention. This rare phenomenon has
been observed in Igoxomia and Zofipole (kilns 29, 34 and 8,9). It is characteristic fox
Igo¥*omia that in each of the two arrangements there was a larger kiln with a lower
chamber partition reaching the opening of the stoke-pit (kilns 3/52, 5/52) and a smallgr
kiln with a short partition which did not go far beyond its lower chamber and did not
reach the stoke-pit (kilns 4/52, T7/54). Very little ceramic material in comparison to
larger kilns was discovered in the last of these kilns. Assuming the existence of two
different kilns with one pit, one may say they had slightly different functions during
the process of firing. It cannot be ruled out that in larger kilns, possessing longer
inlet channels, smooth ceramics was fired. It required higher adjustable temperature
and more caution than rough ceramics. The fact that smooth ceramics was fired in these
kilns does not exclude the possibility of using them for rough ceramics firing, natu-
rally not ai the same time. If we assume that interpretation, smaller-kilns, sasier io
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make because of their short partitions, were used exclusively for rough ceramics. This
differentiation of kilns within the same pit may be connected with an organizational
aspect of this craft unknown to us. Undisputable cases of using pottery kilns for tur-
ning bronze liquid, a frequent practice in the above mentioned region, should be pointed
out here.

In Roman ceramic workshops kilns possessing one common pit worked Bimultaneously. Then
they could be operated by one man and required little effort (v. Biilow 1978, p. 245).

The described type of a double-chambered kiln, dug in the earth, with a lower chamber
divided by & partition and an inlet channel, allowed & potter to control temperature and
guaranteed the impermeability of the kiln, which was especially important during the
production under reducing atmosphere.

Concerning the interpretation of methods of kiln heating, the prevailing opinion is that
the furnace was placed immediately below the grate (Gajewski 1959b, p. 296), with the
existing inlet channels regulating the temperature in a kiln (Dumitragcu/Bader 1967a,

ps. 20=-31). In an original, though unacceptable, way Henning interprets the function of
partition in the lower chamber of a kiln, i. e. the furnace, which, in his opinion,
enables separate heating of both parts of the chamber through constant adding and extin-
guishing burning material. Towards the end of firing process accumulated remains of hea-
ting material reduce the inflow of oxygen, causing the increase of reducing processes
and grey coloration of ceramics. The author postulates that type of kilmn to be particu-
larly useful for grey ceramics firing (Henning 1978, p. 450). However, Henning's rea-
soning has not been confirmed by archaeological findings. From the observations of cera-
mic fractures it appears that reducing does not take place in the final stage only, but
is probably a continuous process in most cases. Grey ceramics may be successfully fired
in kilns with a grate supported by a post, and the author mentions that, giving as an
example eastern area of Czerniachowska culture. Furnaces placed immediately below the
grate appeared in kilns having an overground construction, or just furnace chamber dug
in the earth, coming from ancient Greece (Ziomecki 1965, p. 73), or Roman provinces e.
g. overground kilns in the workshops of terra sigillata (v. Biilow 1978, p. 235).

Interesting results were obtained during the experiments with vessel mock-firings in
pottery kilns built accordingly to the Roman models in Britain. Both detached kilns and
the ones dug in the riverbank were taken into consideration. Heating was provided through
burning wood in stoke-pits, (not more than 11 hours, not less than 9,5 hours) and direc-
ting fire to the channels where in the final stage of firing wooden logs were placed be-
fore the inlets were shut. From that moment until the opening of the stoves 7-8 hours
passed. In the case of British kilns, which had grate diameters of about 1 m, 225 to

250 kg of wood was used during one firing. High temperature of about 800° was not dan-
gerous for the people who operated the kiln. It has been observed that repeated firing
of a kiln had beneficial influence on keeping proper conditions for reducing ceramics
production (Coles 1977, p. 209-214). The heating of pottery kilns discussed in the pre-
sent paper probably occurred in the same way. On the grounds of the analysis of preser-

ved charcoals one may assume that oak wood was used as burning material (Gajewski 1959a,
p. 116).

Wheel made ceramics in the above mentioned centers were fired almost exclusively in re=-
ducing processes, therefore in fume, with slow but even increase of temperature. There
was probably an oxidizing phase which preceded reducing firing, but this is not confir-
med by vessel fractures, most of which are evenly grey. With the exception of the above
described, reducing firing contributed favourably to the diminishing of porosity of
walls, or lowering its permeability, which had much impact on the quality of a product.
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It is worth mentioning that usually it was not very intemsive. Most represented rough
ceramic (group II) is characteristic for its grey, sometimes black, colour. Scarcely
occurring sherds from brown grey-brick or orange vessels are met only incidentally. They
come from unsuccessful reducing firings and provide no basis to single out brown or
red coloured sub-groups. That applies to the case of smooth ceramics, too.

Then the question emerges, to which extent, the firing under oxidizing atmosphere was
used in Vistula workshops. Based on the observation of the vessel fractures' colours
it was found out that the majority of smooth ceramics with intensive black surface was
fired in two phases. At first, under the weakly oxidizing atmosphere (fractures colour
grey-brick or brown), then under the conditions of strong réduction (intensive black
surface). Such firings probably resulted in refuse potsherds with spotted, orange-or
brick-red surfaces. Storage vessels were usually burned under oxidizing atmospheres, a
narrow margin of the whole production, sporadically fired also under reducing atmosphere.
It is worth mentioning that an oxidizing course of firing process required dry fuel,
higher temperature, and had to be carried out with more caution and attention than re-
ducing firing.

As a result of investigation of temperature it was stated that brick-coloured storage
vessels reached the highest recorded temperatures ranging about 950 °¢ and higher. A
high average temperature (900-950 °C) was also obtained in smooth ceramics production.
In the case of rough ceramics the average was 850 %o

In IgoXomia rough ceramics made from 96,5 to 72,6 % of whole production, smooth ceramics
trom 3,3 to 22,2 % and storage vessels from 0,3 to 5,2 %. Assessing production propor-
tions for particular groups one ought to remember that rough ceramics could be produced
with a lower percentage of loess than smooth ceramics.

The production model presented here is typical for loess region of Western Little Poland
(map 2). It cannot be transferred to the other areas of Przeworsk culture, where the
discovered pottery workshops have different kiln constructions and different production
structures. Pottery production in IgoZomia on the whole falls on phases C1 - 02 of late
Roman period. The dating of other workshops will be only possible after a detailed ela-
boration of their material. This is very difficult due to the lack of relics that could
serve as good chronological indicators. At present it may be stated that pottery kilns
from Zofipole have ceramic materials characteristic for phases C1 - 02. Presumably some
of the ceramic workshops of Pleszdw, Tropiszbdw and Mogi¥*a will belong to a later period.

Bibliography

Bichir, Gh.: Cultura Carpic&. - Bucuresti, 1973. = (Biblioteca de arheologie; 20).
Blilow, G. v.: Die Keramikproduktion. - In: Die R8mer an Rhein und Donau. - Berlin, 1978.
- (Veroffentl. d. Zentralinst. f. Alte Geschichte u. Archiologie d. Akad. d. Wiss.

d. DDR; 3). pp. 230-269.

Buratyhski, S.: Wyniki badah wykopaliskowych na terenie gminy Igo¥omia w pow. miechows=-
kim w latach 1948 1 1949. - Sprawozdania z posiedzefi Polskiej Akademii Umiejgtno&ci
50 (1949) pp. 638-644.

- Rzemieflnicza produkcje ceramiki siwej, toczone] z okresu wpiywbw rzymskich w Nowej
Hucie 1 TIgo¥omi, - In: Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie Srodkowe]
w okresiewplywbw/rzymskich. - Krakbéw /[ u.a._7, 1976. - (Zeszyty naukowe Uniwersytetuy
Jagiellofiskiego; 422: Prace archeologiczne; 22). pp. 89-112.

Coles, J.: Archeologia dofwiadczalna. - Warazawa, 1977. - (Archaeoclogy by experiment,
London, 1973).

Dumitrageu, S.; Bader, T.: Agezarea dacilor liberi de la Mediegul Aurit. - Satu Mare,
1967a. - 1.

54



’,’ ~—"
e o » - [ o ”f‘—(’
r’_—_"'—_’-
/ °
®
° )
o L .
°
I
°®
A ]
; sEA o . i
° 2 .
H e (e ¢ 41;’ : * o £
% . N\ 4
o W‘O = S Drrsnse Al
: ﬁ)}h&# o °
i V7 f VL8 o !
! ‘,4;;,‘_9. o ‘
[ 2 AP (]
\ VA% 5 I
. o o /
L ] et

S
p
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Jerzy Szyd¥owski

Die Drehscheibenkeramik der Dobrodziefi-Gruppe

Mit dem Auftreten der auf der Drehscheibe erzeugten Keramik ist in der Przeworsk-Kultur
schon in einer frilhen Phase der spiten EKaiserzeit (01) zu rechnen. Sowohl in dieser Zeit,
wie auch in der frilhen Stufe der folgenden FPhase (02), wenngleich mit Ausnahmen (z. B.
Kleinpolen), scheint ihre Produktion verhHltnismiBig beschrinkt zu sein. Erst in der
jiingeren Phase der spiten Kaiserszeit kommt es zum gréBSeren Aufschwung ihrer Erzeugung,
wobei auch regionale Unterschiede deutlicher bemerkbar werden.

Mit solch einem Zustand ist auch im Bereich des nérdlichen Oberschlesiens und des oberen
Wartha-FluBgebietes zu rechnen, wo es in der ausgehenden Phase der Przeworsk-Kultur (D)
zur Ausbildung einer lokalen Kulturgruppe, der sogenannten Dobrodziefi-Gruppe kommt
(Priitzenreiter 1941a; Szyd¥owski 1977b). Im umrissenen Raum ist ihr Auftreten bereits
durch iiber 70 Fundstellen bewiesen.

Eine besonders starke Anh#ufung von Funden, dabei auch der Keramik, wird auf den fiir die
Dobrodziefi-Gruppe typischen schichtenartigen Brandgréiberfeldern beobachtet. Zu den flir
diese Gruppe markanten Komponenten gehrt neben anderen die auf der Drehscheibe gefer-
tigte Keramik, Kriterien, die diese Irdenware kennzeichnen, sind der Rohstoff, die Aus-
filhrungstechnik, zugleich aber auch Form und Verzierung der GefiéSe.

Schon in den 30er Jahren, nachdem die ersten typischen Gréberfelder der Dobrodziefi-Grup-
pe untersucht worden waren (Pfiitzenreiter 1938, S. 40 ff.; Raschke 1937, S. 204; 1938,
S. 37; 1941a, S. 11; 1941b, S. 27), erregten die erwihnten Merkmale, welche die Beson=-
derheit dieser scheibengedrehten Keramik ausmachen, gewlsse Aufmerksamkeit. Schon damals
hatte man Bemiihungen unternommen, diese Keramik kulturell und chronologisch einzuordnen
sowie ihre Herkunftsbeziehungen zu kliren (Pfiitzenreiter 1941a, S. 54 f.; 1940, S. 55,
82 f.; 1941b, S. 132; Petersen 1938, S. 210, 238; Hufnagel 1940, S. 84). Diese, wie auch
spidtere KuBerungen hier anzufilhren und zu besprechen, wlirde jedoch zu weit filhren. Es
s0ll lediglich darauf hingewiesen werden, daB die vertretenen Standpunkte sich generell
auf zwel Linien beschrénken lassen. In Hlteren Aussagen kommt die Tendenz zum Ausdruck,
die Dobrodzienier scheibengedrehte Keramik als einen kulturellen Paktor fremder Her-
kunft zu betrachten. In neueren Auffassungen ilberwiegt die Uberzeugung, sie sei einhei-
mischer Produktion, spiegele aber gewisse interregionale stilistische Tendenzen dieser
Zeit wider (Kostrzewski/Chmielewski/Ja%dZewski 1965, S. 293; God¥owski 1968, S. 270;
1969, S. 96, 204 f.; Tejral 1972, S. 84; Szyd*owski 1977a, S. 120; 1977b, S. 57 £f., 87).

Um die angedeutete Problematik der scheibengedrehten Keramik der Dobrodzief-Gruppe zu
umreifen, erscheint es notwendig, vor allem auf vier sachliche Aspekte hinzuweisen:
Form dieser Erzeugnisse, Technologie, Punktion und Bedeutung. Selbstverstdndlich kann
auf dieser Grundlage in solch kurzem Beitrag nicht die gesamte Problematik erschipfend
behandelt werden. Es besteht jedoch die Miglichkeit, die Eigenheit dieser Erscheinung
wie auch ihre Stellung in breiterem Kulturkontex hervorzuheben.

Die Formgestaltung dér Erzeugnisse bezeugt eine bedeutende Manmigfaltigkeit. Das findet
tibrigens seinen Ausdruck nicht nur in bezeichnenden GefiiSformen, sondern auch in ihren
Ausmafen und Verzierungen. Auf diese Kriterien gestiitzt kann man folgende GefdBtypen
unterscheiden: Terrinen, Schiisseln, Népfe, Kriige, Becher, Faltenbecher, eimerf&rmige
GeftiBe, Ttpfe. Spuren einer Behandlung auf der Topferscheibe finden sich auch auf gro-
Ben Vorratsgefiifen, die sich jedoch wesentlich absondern und deshalb auch in diesem
Zusammenhang nicht beachtet werden.
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Die Benutzungsintensitét einzelner GefiBtypen ndher zu bezeichnen trifft auf Schwierig-
keiten. Dies ist weitgehend durch den fragmentarischen Erhaltungszustand der Keramik be=-
dingt, besonders derjenigen, die aus Gridberfeldern stammt, wo sie gem#B den Bestattungs-
regeln beli der Kremation beschidigt und nachher absichtlich zerschlagen wurde. Deshalb
ist auch die Bezeichnung der eigentlichen Form, ihre Rekonstruktion und typologische
Einordnung tfter erschwert. Infolgedessen ist nur schitzungsweise festzustellen, daB zu
den hHufiger erzeugten und benutzten GefiBformen verschledene Abarten von Terrinen,
Schilsseln und Répfen gezihlt werden kdnnen. Andere - wie Kriige, Becher, Faltenbecher,
eimerftrmige GeféiBe und TYpfe - sind quantitativ geringer reprédsentiert. Manche von
ihnen treten sogar sehr selten und nur in einigen Pundstellen auf, so z. B. Paltenbecher
oder eimerfdrmige GefidBe.

Demnach geh8ren zu den hdufig auftretenden und in der Form sich Hhnelnden GefdBen die
Terrinen, Schiisseln und Ndpfe. Um die Trennungslinien zwischen diesen Formentypen deut-
licher zu veranschaulichen, erscheint es wichtig, nicht nur die Form selbst sondern auch
Ausmafe und GrdBenverhéltnis zu beachten. In der Folge qualifizieren sich die Terrinen,
Nipfe und Becher als GefHiBe, deren Hohen mehr oder weniger die HH1fte ihres Durchmes-
sers Uberschreiten, die Schilsseln und Schalen wiederum als Formen, deren HShen unter der
Hidlfte ihres Durchmessers liegen.

Davon ausgehend kann man unter den scheibengedrehten Terrinen und Nédpfen weitere Abar-
ten aussondern. Im allgemeinen sind es aber doppelkonische weitmiindige Pormen mit schar-
fem oder abgerundetem Bauchumbruch, der sich gewthnlich in der Mitte ihrer Hohe oder
etwas dariiber befindet (Abb. 1 - 3). Weitere Ab#nderungen finden haupts#échlich in der
Gestaltung des oberen GefHBteiles. Kennzeichnend ist hier auch die unterschiedliche Pro-
filierung und die Einengung unter dem ausladenden Rand (Abb. 2'2,5-6‘ 3). Unterschiede
treten auch in der Randgestaltung auf. Die gewbhnlich ausladenden Rinder sind abgerun-
det (Abb. 1,2, 2.2 4), flach abgeschnitten (Abb. 1,3), verdickt (Abb. 2,2 ) oder lei-
stenfdrmig von auBen verstdrkt (Abb. 5.13 20). mehrmals auch krausenartig gerormt

(Abb. 1,1 33 3.s ). Der untere Teil dieaer GefdBe verjingt sich bedeutend zum Boden,
der oft sbgesetzt (Abb. 1.1 33 2,3; 3,¢) oder auch ringartig geformt ist (Abb. 1,

2,,). Der Dekor ist hei verziorten E:cnmlaren getﬁhnlich ilber dem Umbruch (auf dor

Abb. 1. Scheibengedrehte Terrinen; 1-4 Olsztyn, Woiw. Czgstochowa.
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Abb. 2. Scheibengedrehte Terrinen und Népfe. 1-4 Olaztyn, Woiw. Czestochowa; 5-7 Dobro-
dziefi-Rgdzina, Woiw. Czgstochowa.

llbb. 3. Scheibengedrehte Terrinen. DObrodziaﬁ-Rgdzins, Woiw, ng-toehowa.
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Abb. 4. Scheibengedrehte Schiisseln und Schalen. 1,4,7,8,12 Olsztyn, Woiw. Czgstochowa;
2,3,5,6,9,10,13 Dobrodziefi~-Rgdzina, Woiw. Czgstochowa.
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Abb. 5. Verzierungsmotive scheibengedrehter Keramik. 1-3, 6-9, 13-16, 20,21,27,24 Dobro-
dziefi-Rgdzina, Woiw. Czgstochowa; 2, 4-5, 10-12, 17-19, 22-23, 25-26, 28 Szczed-
rzyk, Woiw. Opole.



Abb, 6. Scheibengedrehte Kannen. Dobrodziefi-Rgdzina, Woiw. Czgstochowa.

Schulterpartie, unter dem Rand) horizontal angeordnet. Zu den charakteristischen Moti-
ven gehtren Kombinationen parallel umlaufender lLeisten oder Rippen sowle geschabte, ge-
ritzte oder eingeglédttete Linien, 2zwischen denen meist gegldttete oder geritzte Wellen=-
und Zickzacklinien, schrige oder gitterartig sioch kreuzende Striche eingefiigt wurden
(Abb. Tyqs 20904 3,1_3’7; 5,13'21,3). Das Motiv der eingegldtteten Wellen- und Zick-
zacklinien wird manchmal auf den breiten krausenartigen Rindern angewandt (Abb. 1,4;
10,3)- Es kommt auch vor, daB manche Terrinen knubenf8rmig, horizontal durchbrochene
Henkel besitzen, welche die Dekorstreifen auf der Schulter einkomponiert wurden.(Abb.

3'2“3|5| 7).

Die im kurzen Uberblick erwdhnten Elemente, die fiir Formgestaltung und Verzierung der
behandelten GeflBgruppe charakteristisch sind, treten Hhnlich auch in der Gruppe der
groBen und kleinen Schilsseln auf (Abb. 4; 5’4-5,10-11,18,26,1‘ 10'6,20)'

Wenn man von einigen sich stirker absondernden Exemplaren der erwihnten GefédBtypen ab-
sieht, so ist festzustellen, daB sie an Formen ankniipfen, die im Gebiet der Przeworsk-
Kultur vereinzelt schon in der frilhen Phase der spidten Kaiserzeit (C1b), gfter aber in
der folgenden Phase (02) in Kleinpolen - besonders im Produktionszentrum Igo¥omia -
auftreten (Gajewski 1959, S. 122 ff.). Analoge Abarten solcher GefiBtypen sind aber auch
im weiteren Bereich der grauen Keramik mit eingeglétteten Mustern anzutreffen., Selbst-
verstindlich schlieBt dies nicht die Tatsache aus, daB8 in manchen Regionen Unterschie-
de auftreten, die sich im Uberwiegen gewisser Formen oder Dekortypen dokumentieren.

Die chronologisch spéten (Phase D) Erzeugnisse der Dobrodziefi-Gruppe bezeugen die schon
betonten Verbindungen zur Keramik der Przeworsk-Kultur, haben zugleich auch manche Ge-
meinsamkeiten mit der Keramik aus der frilhen Vilkerwanderungszeit im Bereich der mittle-
ren Donau, was vor allem Tejral (1972, S. 139) angedeutet hat.

Eine andere markante Abart von scheibengedrehten GefdBSen bilden in der Dobrodziefh-Grup~
pe die Kriige (Abb. 6; 5,3; 10,1_2 7), welche im Gegensatz zu den frilher besprochenen

1]
Typen seltener angetroffen werden. Was ihre Form betrifft, so ist auf den meistens
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kugelfrmigen Rumpf mit nur schwach angedeuteten oder kaum ersichtlichen Umbruch, hinzu-
weisen. Beispiele mit einem deutlich ausgepriigten Umbruch sind selten (Abb. 6.5). Der
breite, oft abgesetzie Hals iet gewShnlich annihernd zylinderf&rmig gestaltet, selten
nach oben verjiingt (Abb. 5,2) oder verbreitert (Abb. 5,4). Der breite bandartige Henkel
reicht vom Rand des Kruges bis zu seinem Umbruch oder nur ein wenig dariiber. Die Verzie-
rung in Form eingeglédtteter linearer Motive, Leisten oder Rippen konzentriert sich ge-
wihnliech in horizontaler Anordnung zwischen Umbruch und Halsansatz, manchmal auch auf dem
Hals (Abb. 5,3; 6,1_3). Vertikale Motive, die hnuptsﬂchlich'als'Striche auf den HHlsen
der Kriige vorkommen (Abb. 6,2_3), sind selten und Hrmlich im Vergleich zu solchen aus
der mitteldonauléindischen Zone. Kriige, die von den erwihnten Formen abweichen, z. B. mit
scharf ausgepréigtem Umbruch (Abb, 6,5; 10,1) oder mit unterrandstéindigen Henkeln (Abb.
6,4_5). sind in der Dobrodziefi-Gruppe selten und untypisch.

Von anderen Einzelheiten absehend kann man feststellen, daB die Kriige dieser Gruppe
einerseits khnlichkeit zu analogen Formen der Przeworsk-Kultur der spiten Kaiserzeit -
hauptsichlich aus Kleinpolen - aufweisen (Gajewski 1959, S. 119 ff., 149; Szyd¥owski
1977a, S. 63), andererseits sich aber von Kriigen unterscheiden, die aus anderen Provin-
zen mit grauwer Keramik bekannt sind1). Nur einige seltene Elemente, wie der manchmal
nicht abgesetzte Hals, der unterrandsténdige Bandhenkel und die senkrechte Strichverzie-
rung am Hals, bezeugen gewisse Verbindungen zu Kriligen des Murga Typs aus der mittleren
Donauzone (Alf£81di 1932, Taf. 25,1).

Infolgedessen scheint die Uberzeugung berechtigt, daB Kriige der Dobrodzief-Gruppe stark
in der Tradition der Przeworsk-Kultur der spiten Kaiserzeit wurzeln, zugleich aber auch
stilistische Infiltrationsspuren aufweisen, welche erst wihrend der frithen Phase der
Volkerwanderungszeit aus dem mittleren Donaugebiet hier eindrangen. Trotz solcher Ver-
bindungen sind die Dobrodzienier Formen als unterschiedliche Erscheinung und Erzeugnis
ortlicher Werkst&tten zu betrachten.

A
T

Abb. T, Scheibengedrehte Becher. 1-T Dobrodziefi-Rgdzina, Woiw. Czgstochowa; 8-9 Olsztyn,
Walw. Czgatochowa.
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Eine weitere deutlich sich absondernde und auf der Drehscheibe verfertigte Keramikgruppe
8ind die Becher (Abb. 7). Ihre Form ist gewShnlich annihernd zylindrisch, manchmal aber
auch bauchig, trichterartig oder im Profil S-firmig gestaltet. Die Rinder laden leicht
aus; der Bodenteil ist nach unten verjiingt. Die Verzierung bilden die schon frilher er-
wihnten Motive, welche in horizontalen Streifen angeordnet waren. Vertreten sind aber
auch unverzierte Exemplare (Abb. 7,3_9). Seltene trichterf8rmige Becher mit Fazetten-
dekor oder ovalen Eintiefungen, die jedoch nicht eindeutig als scheibengedrehte Erzeug-
nisse angesehen werden kidnnen, scheinen ihre Vorbilder in Hhnlichen Glasbechern zu haben,
wobei auch Verbindungen zu Punden aus der ungarischen Tiefebene bestehen (Szydlowski
197Tb, S. 65).

Getrennt soll hier noch die unterschiedliche Abart der zylinderfSrmigen gerippten Bechex
erwiihnt werden (Abb. 7'6-7)' die nicht nur im Bereich der Dobrodziefi-Gruppe, sondern audh
aus anderen Pundstellen der ausgehenden Kaiserzeit in Oberschlesien bekannt sind (Szyd-
Yowski 1977Tb, S.66, Anm. 322). Vereinzelt werden sie auch auf weiter westlich gelegenen
Fundstellen angetroffen, wie z. B. Wiklina, Wojw. Leszno (Zotz 1935, 8. 87, Taf. 14.4).
Niedergurig und Litten, Kr. Bautzen (Meyer 1971, S. 165, Abb. 98.11; Bohnsack 1940, Taf.
465,4). Besonders typisch scheinen sie jedoch in Oberschlesien in der abklingenden Prze-
worsk-Kultur zu sein. Der Versuch, diese Becher genetisch mit Glasformen (E 195, B 189)
in Verbindung zu bringen (Kaczanowski 1970, S. 109), erscheint wegen bedeutender Unter-
schiede wenig {iberzeugend.

In der Dobrodzienier scheibengedrehten Keramik finden wir auch seltene Beispiele von mit
Palten verzierten Gef#Ben (Abb. 8), die aber nur durch teilweise erhaltene Punde bezeugt
8ind. Deshaldb ist es auch schwer zu entscheiden, ob hier nur Fragmente becherartiger
Formen verschiedener Grdfe vorliegen. Bisher kann man im Bereich der Przeworsk-Kultur
tiber 20 Fundstellen aus der spiiten Kaiserzeit mit dieser Art Keramikilberbleibseln nach-
weisen, die als Produkt Srtlicher Werkstitten zu betrachten sind. Sie unterscheiden sich
sachlich von Faltenbechern, welche aus dem mittleren Donaugebiet bekanmt sind, wo sich
diese durch schlanke Form, verjiingtes Bodenteil und abgesetzten PuBSring auszeichnen. In
ihnen kann man die Vorbilder erblicken, die von den Werkstdtten der Przeworsk-EKnltur und
infolgedessen auch der Dobrodziefi-Gruppe {ibernommen wurden.

Abb. B8, Scheibengedrehte GefdBSe mit Faltenverzierung. Olqztyn, Woiw. Czgstochowa.
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Abb. 9. Scheibengedrehte EimergefiiBe. Dobrodsziefi-Rgdzina, Woiw. Czgstochowa.

Kurz ist auch die Aufmerksamkeit auf drei eimerfdrmige auf der Drehscheibe verfertigten
GeftBe aus dem Griberfeld in Dobrodziefi-Redzina zu lenken (Abb. 9). Es fehlen Angaben,
um die Erzeugung solcher Formen mit auswlirtiger Beeinflussung in Verbindung zu bringen.
Wie schon an anderer Stelle nachgewiesen wurde, scheint am besten begriindet, da8 sowohl
scheibengedrehte als auch zahlreichere handgeformte GefiBe dieser Art als Nachbildung
hilzerner Daubeneimer der Przeworsk-Kultur zu betrachten sind (SzydXowski 1976, S. 198
£r£.).

Scheibengedrehte Topfformen sind eigentlich nur durch Scherbenfunde bezeugt, was ihre
Charakterisierung weitgehend erschwert. GewShnlich sind es breitmiindige Formen mit ab-
gerundetem Umbruch, meistens in der oberen GefiBhilfte ausgepriéigt, oben verjiingt und mit
einem ausladendem, Sfter verdicktem Rand. In der Dobrodziefi-Gruppe wie iberhaupt in Ober-
schlesien kommt dieser Gef¥8typ in der ausgehenden Kaiserzeit nicht so oft vor, im Ge-
genteil zu Kleinpolen, wo er in dieser Zeit wie auch schon friiher viel hi#ufiger verbrei-
tet iat.

Ein markantes Element der scheibengedrehten Keramik der Dobrodziefi~-Gruppe imt der schon
angedeutete Dekor. Er umfaSt 8fter auftretende plastische Motive (wulstartige und flache
Leisten, Rippen, flache horizontale Bénder, breite und schmale Kehlstreifen), einge-
schabte oder eingeritzte lineare Motive (horizontale Striche, Blnder, die aus Zickzack-
und Wellenlinien, schriigen und sich kreuzenden Strichen bestehen, gestrichene Dreiecke),
eingegllittete Linienmotive (&hnlich den oben erwihnten, aber auch senkrechte und schri-
ge Streifen u. a. m., Abb. 10), eingestempelte Motive. In verschiedenen Kombinationen
konzentriert sich die Musterung gewthnlich in horizontaler Anordmung {fber dem Umbruch,
unter dem Halsansatz oder den GefifSriindern. Ufter werden auch die breiten krausenartigen
Riinder der Terrinen oder Schilsseln verziert (Abb. 1,4; 10'8,20)'

Der hier kurz umschriebene Dekor entspricht im Prinzip dem eingegliétteten Verzierungs-
stll der grauen Keramik vor allem der Przeworsk-Kultur, die gewiB territoriell und zeit-
1ich die nichate Inspirationsguelle war. Bestizmis Cemeinsazkeiten sind aber im pansen
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Abb. 10, Verzierungsmotive auf scheibengedrehter Keramik. Olsztyn, Woiw. Czgstochowa.



Bereich der grauen Keramik bemerkbar - abgesehen von lokalen Unterschieden, die sich
eigentlich im Uberwiegen gewisser Motive exponieren (Jurefko 1981, S. 178 ff.). Dieser
Tatsache entspricht auch die lokale Eigenheit der Musterung der Dobrodzienier Keramik,

in der meist Kombinationen horizontal angebrachter Streifen mit plastischen, eingeritz-
ten, vor allem aber eingegliitteten Motiven bevorzugt werden; viel seltener kommt Stempelr
verzierung vor.

Alles was ilber Technologie der scheibengedrehten Keramik der Dobrodziefi~Gruppe gesagt
werden kann, stiitzt sich ausschlieBlich suf die Beurteilung der Funde. Bisher fehlt es
an Spuren diesbeziiglicher Werktdtigkeit in Form von TdpferSfen oder anderen Relikten dier~
gser Art. Solch ein Erkenntnisstand berechtigt zu der Frage, ob man iiberhaupt mit einer
Produktion scheibengedrehter Ware in dieser Region rechnen kann. Eine positive Antwort
ergibt sich aus der Tatsache, daB die Dobrodzienier Keramik beim Vergleich mit splitkai-
gserzeitlicher Irdenware der angrenzenden Nachbargebiete, also siidliches Oberschlesien
(Bubko/Piekolski/Szenie 1982, S. 46, Taf. 14), Kleinpolen (Gajewski 1959, S. 101 £f.;
Buratyhski 1976, S. 89 f.), Mittelschlesien (Pazda 1974, S. 271 ff.), wo die 8rtliche
Produktion durch Topfertfen bezeugt ist, bedeutende Differenzen aufweist - vor allem in
der Formenstruktur und Technologie. Daraus darf man schlieBen, da8 trotz bisher fehlen-
der Produktionsstétten doch mit einer eigenen Erzeugung in unserem Raum zu rechnen ist.

Es sei auch betont, daB eine Bewertung der angewandten Technologie mangels Bxpertisen
weitgehend erschwert ist. Unter anderem findet dies seinen Ausdruck in der unpréizisen
Deutung der hier gewthnlich benutzten Bezeichnung "scheibengedrehte EKeramik", die nicht
eindeutig ist, weil Gegenstand unserer Aufmerksamkeilt sowohl vollsténdig auf der Dreh-
scheibe verfertigte als auch nur mehr oder weniger stark abgedrehte Geflife sind. Bel der
Bezeichnung "scheibengedrehte Keramik" kommen beide Verfahren in Frage. Ohne genauere
analytische Angaben ist eine priézisere Unterscheidung undurchfiihrbar.

Was den angewendeten Rohstoff betrifft, ist die hier behandelte Keramik ebenfalls unter-
schiedlich; man kann sie in dieser Hinsicht in zwel grundsétzliche Gruppen gliedern:

Zur ersten gehtren Erzeugnisse, welche aus feingeschlidmmtem Ton ohne irgendwelchen Ma-
gerungsbeimischungen bestehen. GeféBe dieser Gruppe sind gewdhnlich dilnnwandig (bis

0,5 cm Stérke); ihre Oberflliche ist gut gegléttet, glinzend, bfter matt; die Parbtdne
schwanken von hell- bis dunkelgrau, wobei aber auch aschgraue, schwarze, zlegelrote und
graubraune vorkommen, die nicht immer einheitlich auf dem GefdB verbreitet sind. Die
Oberfléche eines bedeutenden Prozentsatzes dieser GefiBe ist mit einer diinnen Schicht
liberzogen (Engobatyp), die sich gewthnlich durch eine Farbdifferenz unterscheidet. Gefd-
Be dieser Gruppe sind in der Regel stark gebrannt.

Erzeugnisse der zweiten Gruppe wurden aus gemagertem Ton gefertigt, wobei die Magerungs-
beimischung gewthnlich klein-bis mittelkdrnig ist. Typisch ist hier eine meist gr&Bere
Wandstérke, die manchmal sogar einen Zentimeter ilberschreitet. Die Widnde sind trotz
Glittens etwas rauh, wobel die Oberfléche &fter mit einer diinnen,in der Farbe unter-
schiedlichen Schicht Hlberzogen ist. Fiir GefliBe dieser Gruppe sind ebenfalls Graufirbun-
gen charakteristisch, wobel graubraune T8nung besonders typisch erscheint. Gewthnlich
18t es auch eine stark gebrannte Irdenware.

Obwohl es bisher nicht gelungen ist, archiologische Angaben zu gewinnen, die das Her-
stellungsverfahren der behandelten Keramik im Bereich der Dobrodziefi-Gruppe direkt be-
zeugen, 80 gibt es doch gewisse Hinweise auf Grtliche Herstellung. Dafilir spricht z. B.
auch der Umstand, daB der Prozentsatz der scheibengedrehten Keramik auf den bekannten
Pundstellen oft relativ hoch ist. In Siedlungen liegt die Anzahl der gefundenen Uberre-
ste von scheibengedrehten GefHBSen bedeutend unter der handgeformten Irdenware. Anders
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gestaltet sich dagegen das Verhiltnis auf Gridberfeldern, wo die Drehscheibenware einen
Prozentsatz von 50 % und mehr (z. B. Olsztyn, Woiw. Czgstochowa) erreicht (Szydiowski
1977Tb, 8. 58). Daraus ist eine starke Verbreitung und Benutzung der DrehscheibengefiBe
bel der gesamten Bevilkerung zu schlieBen. Dieser Umstand in Verbindung mit entsprechen-
den Werkfihigkeiten wie auch ersichtlicher Eigenheit der erzeugten Ware deutet darauf
hin, daB wir es hier nicht mit einer hauswirtschaftlichen, vielmehr mit einer in be-
schrinktem MaBe werkstattdhnlich organisierten und ausgebildeten Produktion zu tun haben,
die der Befriedigung der Bedlirfnisse Srtlicher Bev8lkerung diente. Eine Bestdtigung die-
ser Meinung kann man auch darin erblicken, daB die Anzahl bestimmter GeféBtypen auf ein-
zelnen Fundstellen unterschiedlich ist. Differenzen sind ebenfalls in der Form mancher
GefédBtypen und sogar der angewandten Verzierung zu erblicken. Besonders deutlich tritt
diese suf Griberfeldern mit reichen Keramikbestéinden in Erscheinung.

Selbstverstéindlich kann man die angedeuteten Unterschiede zum Teil durch den Erhaltungs-
zustand der GefdBSe zu erkldren suchen, wahrscheinlicher ist aber, dalB dies mit dem Ange-
bot kleiner lokaler Werkstdtten (Pazda 1972, S. 214), wie gewisser Gewohnheiten und Be-
vorzugung mancher Formen seitens der Produzenten und Abnehmer in Verbindung steht. Sol-
che Beobachtungen fiihren zur Uberzeugung, daB die scheibengedrehte Keramik im Bereich
der Dobrodziefi-Gruppe nicht aus groBSen, spezialisierten Produktionsstdtten vom Typ Igo-
Fomia entstammt, vielmehr in kleinen lokalen Werkstétten hergestellt wurde, die ledig-
lich die Bediirfnisse der n#chsten Umgebung befriedigten.

AbschlieBend wiire noch die Benutzung der behandelten Keramik zu erwidhnen. Wenn man die
AusmaBe der GefdBe betrachtet, ist festzustellen, daB die grtBte Unterschiedlichkeit und
stdrkste Frequenz in der Gruppe sichtbar ist, welche Formen von 10 bis 25 em durch-
schnittlicher Grofe (Hohe, Durchmesser) umfaBt. In der Gruppe griBerer aber quantitativ
beschrédnkter GefiBe gibt es nur groBe und tiefe Schiisseln, Terrinen und einige breit-
milndige Topfe. In der Gruppe kleinerer Formen finden wir nur manche Nidpfe, Schalen und
Becher. Diese verkiirzte Korrelation bezeugt, da8 in der Hauswirtschaft bendtigte GefiBe
eine dominierende Position einnehmen. Und so kann man auch ihre funktionelle und utili-
téire Bedeutung bewerten. Die bedeutende Anzahl von scheibengedrehter Keramik auf den
Dobrodzienier Griberfeldern bezeugt andererseits, daB die utilitdre Bedeutung auch mit
rituellen Bediirfnissen verbunden war. Obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, daB man-
che GefdBe ausschlieBlich fir rituelle Zwecke erzeugt wurden, was vor allem einige ori-
ginelle Formen zu betreffen scheint, so benutzte man doch im Bestattungsritus haupt-
schlich GeftiBe, die auch in der Hauswirtschaft gebraucht wurden.

Alle Umstéinde dieser Art - andere nicht ausschlieBend - erweiterten den Bedarf fiir
scheibengedrehte GefdBe und schafften Anregungen filr ihre Produktion.

Zusammenfassend wire die scheibengedrehte Keramik der Dobrodziefi-Gruppe als eine hetero-
gene, lokal beschrénkte Erscheinung zu beurteilen. Ihre Entwicklung und Gestaltung wur-
zelt vor allem in der Tradition der spiten Przeworsk-Kultur; zugleich ist aber auch eine
wesentliche Beeinflussung aus dem mittleren Donaugebiet bemerkbar. Dariiber hinaus kommt
die Beliebtheit lokaler Werkstdtten und beim Abnehmer zum Ausdruck.

Anmerkung

1 Gewisse Analogien, die man in der Tschernjachow-Kultur zu sehen meint (Dobrzafiska 1980),
sind selten, bezeugen auch manche Unterschiede.
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Pavol Jure¥ko

Zur Prage der Genese der rUmerzeitlichen scheibengedrehten Keramik in der Ostslowakei

Durch die Abdeckung der Topferwerkstatt und ihrer Erzeugnisse in Bla¥ice-Bohdanovce, Bem.
Kofice-Land (Grabung in den Jahren 1958 - 1975;PAstor 1959; 1960; 1961; 1965; 1970=a;
1970b; 1976) trat die Losung der Problematik des Vorkommens, der Herstellung, Verbrei-
tung, Datierung, Herkunft und eventuell auch der ethnischen Zugehtrigkeit der Produzen-
ten der scheibengedrehten rdmerzeitlichen Keramik (in der Literatur als greue Keramik
vom Typ Bla%ice bezeichnet) in den Vordergrund des Interesses einiger slowakischer For-
scher. AuBSer dem Grabungsautor der eponymen Lokalit#t kénnen vor allem Budinsk§-Krika/
LamiovA-Schmiedlové (1963; 1969), Kolnik (1971) und Jurefko (1981a) erwiihnt werden, die
aufgrund eigener Grabungen wie auch der Kenntnis der Fundumstinde und des Materials aus
der Ostslowakei und der Nachbargebiete die erwidhnten Fragen lésen. Mit dem Voranschrei-
ten der Erforschung weiterer ostslowaskischen Fundorte (Peder, Prefov, SeXa, Sebastovee-
Barca, Trstené pri HornAde) wurden selbstversténdlich allmihlich, insbesondere im Ver-
lauf der letzten 10 - 15 Jahre auch die Ansichten und SchluBfolgerungen in Bezug auf die
Losung der Problematik der Genese von scheibengedrehter romerzeitlicher Keramik auf die-
gem Gebiet korrigiert. Preilich trdgt hierzu in grofSiem MaBe auch die neuere Verarbeitung
und Auswertung des Materials aus den benachbarten Gebieten Siidpolens bei (Dobrzafska
1980), ferner des Limes-Gebietes im &stlichen Teil von Pannonien (Soproni 1978) und be-
sonders Nordruminiens (Gudea 1980). Es ist bedauernswert, daB bis jetzt die Ergebnisse
der Grabungen in Beregsurény in Nordostungarn (Csallény 1966; Csallény/Csiszér/Németh
1967) nicht komplex publiziert und ausgewertet worden sind.

Beim gegenwiirtigen Stand der PForschung iiber die romische Zeit in der Ostslowakei kennen
wir auBer dem in Blafice-Bohdanovce und Sebastovce-Barca festgestellten Tdpferzentrum
nur einen einzigen Pund eines weiteren einteiligen TYpferofens aus der Grabung der mehr-
schichtigen Siedlung in Trstené pri Hornéde, Bez. Kobice-Land, der in das 2. Jh. u. Z.
datiert ist (Jure¥ko 1983a, S. 285, 308, Abb. 5). Daher ktnnen wir nur durch eine all-
mihliche Umwertung und Revision der Bearbeitung dieses reichen, durch langjéhrige Gra-
bungen in Bla¥ice-Bohdanovce gewonnenen Fundmaterials und dessen Vergleich mit neueren
Funden solcher Keramik aus den iibrigen, im Verlauf der letzten Jahre erforschten Sied-
lungen, namentlich zu den Datierungsfragen der grauen Keramik Stellung nehmen. Das Feh-
len von romerzeitlichen Grabfunden in der Ostslowakel samt dem Inventar, in welchem
sich auch diese Keramik befinden kdnnte, erschwert jedoch die Mdglichkeiten ihrer ge-
naueren Datierung.

Ausgehend von den Analysenergebnissen des Fundmaterials der erforschten rémerzeitlichen
Siedlungen (Lamiov&-Schmiedlovh 1969, S. 467 ff.; Jurefko 1981a, S. 171 £f.), kann die
Ansicht ausgesprochen werden, daB8 die meisten Formen der sogenannten grauen Keramik ih-
ren Ursprung in der scheibengedrehten wie auch handgefertigten Keramik aus der vorher-
gehenden Hlteren rimischen Zeit und der ausklingenden Laténezeit haben. Die am hiufig-
ste vorkommende Form der grauen Keramik in der Osteslowakei sind Schiisseln, in deren Rahe
men man 11 Varianten unterscheiden kann; dann folgen Vasen, flaschenfdrmige GefHBe, Be-
cher, Kriige, und in einem PFall wurde ein GefdB von Kantharos-Form festgestellt. Ein
charakteristisches Merkmals der grauen Keramik dieses Gebietes sind vier grundlegende
Verzierungsarten: plastische Verzierﬁng (horizontale Kanneluren, Willste und eingedriickteé
GefiiBwidnde), Stempelverzierung (insgesamt wurden 56 selbsténdige Elemente festgestellt,
die oft kombiniert vorkommen), eingegléttete und geritzte Verzierung (Juredko 1981a,

S. 177 ££, Abb. 1). Durch die Analyse der neueren Punde sus Grabungen der erwdhnten
mehrschichtigen Siedlung in Trstené& pri Hornéde, Bez. Ko8ice-Land, bestdtigte sich die
Annahme einer zeitlichen Aufeinanderfolge in der Beniitzung der Verzierungsarten auf der
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Abb. 1. Yerzierungsarten der sogenannten grauen Keramik vom Blafice-Typ aus der Ostslo-

wakei., - 1-56 Stempelverzierung, 57-63 eingegliittete Verzierung, 64-67 geritzte
Verzierung, 68-T1 plastische Verzierung.
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scheibengedrehten Keramik in der Ostslowakei, und zwar die seltenere Benutzung der ein-
geglétteten Verzierung im 2. Jh., das dominante Vorkommen der Stempelverzierung im 3. Jh.
und in der ersten Hilfte des 4. Jh. sowie die abermals eingeglidttete Verzierung Ende des
4. und Anfang des 5. Jh. (Jurefko 1983a, S. 305). Diese Feststellung erhebt selbstver-
stdndlich keinen Anspruch auf Absolutisierung. Es scheint jedoch, daB sie ein guter, zu-
mindest relativ datierender Leitfaden im Pundmilieu der Oetslowakei sein kann, und zwar
besonders in Verbindung mit der typologischen Gliederung, die zeigte, daB die Formenska-
la dieser Keramik Abweichungen im Rahmen der angezeigten zeitlichen Gliederung aufweist.

Die Genese des Vorkommens der sogenannten grauen Keramik in der rtmischen Zeit im Gebiet
der Ostslowakei wurzelt meinmer Ansicht nach in der geographischen ZugehSrigkeit dieses
Gebietes zum groBen Territorium, das schon seit Beginn der Hallstattzeit in engem EKon-
takt mit den siidlichen Gebieten der thrakischen Kultur war. Die enge Verimiipfung

beider geographischer Einheiten (Ostslowakei und Nordrumiinien) wird bestdtigt durch die
neuesten Punde (u. a. scheibengedrehte, in das 4. Jh. v. u. Z. datierte Keramik) aus der
Hallstatt- und lLaténezeit wie auch die #lteste scheibengedrehte rtmerzeitliche Keramik
sus der Ostslowakei (Sebastovce-Barca). In allen Féllen stellen wir Analogien im geto-
dakischen Kulturmilieu NordrumHniens fest (Jurefko 1983b, S. 431ff.). Selbstversténd-
lich hatten an der Verbreitung der Produktion der gewerblich erzeugten Keramik auch pro-
vinzialromische Werkstitten und deren Einfllisse einen gebilhrenden Anteil. Die Analyse
der Zusammensetzung der dominanten Verzierung der grauen Keramik aus der Ostslowakei -
die Stempelverzierung (Jurefko 1981a, S. 181 £f.) - deutet jedoch abermals auf eine gri-
Bere Verkniipfung mit dem dakischen Kulturmilieu in Nordruminien (Gudea 1980) hin als auf
Einfliisse aus Produktionszentren der Keramik mit Stempelverzierung in Pannonien (Salamon
1969). Diese beeinfluBten wahrscheinlich die Werkstdtten in Dazien, die wiederum die Ver-
breitung der-Stempelverzierung mittels dakischer, von Siiden nach Norden auch in das Ge-
biet der heutigen Ostslowakei sich verschiebenden Stémme vermittelten. Den Beginn der
Produktion der grauen Keramik in der Ostslowakei kann man beim gegenwirtigen Forschungs-
stand in Stufe B, datieren (Lamiov&-Schmiedlovh 1969; Juretko 1981a) und ihre Verbrei-
tung, ebenso wie die der Stempelverzierung, mit ethnischen Verschiebungen verkniipfen,
die durch das Vordringen dakischer Stimme nach Norden infolge der Schaffung der Provinz
Dazien verursacht wurden (Jurefko 1983b, S. 433). In diesem Zeitabschnitt muB man jedoch
auf dem Gebiet der Ostslowakei, wie es das reiche Pundmaterial belegt, auch mit der ak-
tiven Anwesenheit der Triiger der Przeworsk-Kultur rechnen. Es ist sehr wahrscheinlich,
daB gerade das Gebiet der Ostslowakei zum Vermittler der Verbreitung dieser Keramik in
das Milieu der Przeworsk-Kultur in Stidpolen wurde (Dobrzafhska 1985).

Bekanntlich hingt der EntwicklungsprozeB der Gesellschaft eng mit dem Anwachsen der Hand-
werksproduktion zusammen, die durch mehrere innere und HuBere Paktoren gegenseitig be-
dingt ist; durch die Dynamik der sozialen gesellschaftlichen Entwicklung, den Fortschritt
in der landwirtschaftlichen Produktion, das Niveau des inneren Warenaustausches, die Ent-
faltung des Fernhandels, die Intensitdit der Skonomischen und kulturellen Beziehungen zu
den Nachbarléndern usw. Funde grofer zentraler Werkstltten aus rtmischer Zeit zur Her-
stellung von Keramik, Eisen, Knochen-, Stein- und anderen Gegenstinden belegen eine fort-
geschrittene Stufe der Spezialisierung des Handwerks. Sie sind gleichzeitig ein Beleg
der Organisierung des Systems von GroShandwerkstitten auf heimischer Rohstoffbasis.
Selbstverstéindlich verdréngten die Werkstétten nicht die verstreute handwerkliche Klein-
produktion, die nur von der halbspezialisierten b#uerlichen Bevilkerung bzw. von Wander+
handwerkern betrieben wurde. Die Ostslowakei gelangte durch das Aufdecken der Tépfer-
werkstitten in Bla¥ice-Bohdanovce und ﬁobastovoa—nnroa in der Bewertung auf das Nivean
der librigen entwickelten Gebiete des norddonauléndischen Barbarikumse. Eine Besonderheit
dieses Gebietes ist auch die Tatsache, daB es hier praktisch von der ILaténezeit an zu
keiner Unterbrechung der Tétigkelt der T8pferwerkstiitten kam. Darauf hat zum erstenmal
Kolnik (1971) hingewiesen. Die relativ ruhige Epoche der ersten zwei Jahrhunderte u. Z.
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hat zusammen mit den Srtlichen Traditionen des T8pferhandwerks und der heimischen Roh-
stoffbasis eine gute Grundlage filr die intensive Entwicklung dieses Handwerkszweiges be—
reitet. Aufgrund der Massenproduktion von Keramik kann die Mtglichkeit eines verhiltnis-
miBig hohen Niveaus der Arbeit und der Arbeiteteilung im Rahmen des Tépferhandwerks vor-
ausgesetzt werden. In der Umgebung des Produktionszentrums der grauen Keramik in Blazice-
Bohdanovee gibt es Schichten von hochwertigem Ton (Jurefko 1981a). Archiéologisoh nachge~
wiesen sind jedoch bis heute noch keine direkten Spuren seiner Ptorderung. Die hohen An-
spriiche und die verhiltnismiifig groBe Keramikproduktion erlaubten es wahrscheinlich den
Tépfern selbst nicht, sich an der Fdrderung des geeigneten Tons zu beteiligen, den man
manchmal vielleicht auch aus grifSerer Entfernung herbeischaffen mufSte. Es ist also vor-
auszusetzen, da8 diesen Teil der Arbeit, ebenso wie auch das Beschaffen des geeigneten
Holzes, bestimmte Individuen oder Gruppen der Siedlungsbevilkerung verrichteten, wobei
aber diese Art ihrer Titigkeit nicht die einzige war (Jurefko 1981b, S. 320).

Heute lassen sich nicht mehr genau die Formen und das Niveau der Beziehungen zwischen dem
Rohstofflieferanten und den T8pfern bestimmen. Vereinfachend wire zu erwigen, ob Sklaven
in den ProduktionsprozeB eingeschaltet waren, wobei man voraussetzen wiirde, daB sie
Eigentum des Tdpfers selbst gewesen waren, der auf diese Weise zum Organisator der Arbeit
und eigentlich zum zeitgentssischen Besitzer einer kleinen "Manufaktur" geworden wire.
Obwohl sich in letzter Zeit die ErwHgungen iiber dieses Problem in den angefilhrten Inten-
tionen bewegen, so 1HBt es der gegenwiirtige Forschungsstand nicht in vollem MaBe zu, die
Erkenntnisse und Yorausnatéungon iiber eine germanische Gesellschaft, die in unmittelbarer
Nihe der Provinzen lebte, auf die erkannten Bedingungen zu applizieren. Eine bestimmte
Form der Gesellschaftestruktur, die sich in groben Ziigen dem klassischen Sklavenhalter-
system nidherte, kann man auch in diesem Gebiet voraussetzen. Eine volle Einschaltung der
Sklaven und der Unfreien (Kriegsgefangene, Schuldner) in den ProduktionsprozeB ist je-
doch sehr fraglich, weil in diesem Falle ihr Besitzer ("Sklavenhalter") alle Kosten zur
Reproduktion der Arbeitskraft, d. h. der Sklaven (Kolnik 1978, S. 225) auf sich nehmen
milBte, was in der gegebenen Epoche beim erkannten Niveau und der Intensitdt der Leistung
der Produktionseinheit (Werkstéitte) in der Ostslowakei mit gr&Bter Wahrscheinlichkeit
nicht mbglich war.

Inhaber der Werkstatt war wahrscheinlich eine Familie, die sich diesem Handwerk widmete
und bei der sich die Kenntnis der Keramikproduktion von Geschlecht zu Geschlecht ver-
erbte. Die Finalerzeugnisse ilbergab ihr Produzent dann filr einen bestimmten Gegenwert
dem Kéufer - Vermittler, der sich in dieser Zeit schon auf den Verkauf der Keramik im
Rahmen von Binnenhandelskontakten einer griéBeren Region widmen konnte.
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Gheorghe Popilian

Un centre de production céramique dans les &tablissements daco-romains de Locusteni
(dép. de Dolj)

Aprés la transformation de la Dacie en province romaine, la poterie - métier pratiqué
depuis longtemps par les autochtones - a connu un développement particulier. Des ateliens
céramiques produisant tous les types de vases, non seulement des catbgories les plus
simples mais encore des vases sigillés, qui exigeaient une technique fort compliquée,

ont existé dans tous les grands centres urbains et militaires de la Dacie (Popilian
1976a).

Sans aucun doute, parmi les premiers colons venus dans la nouvelle province il y avait
eussi des potiers, mais il n'en est pas moins certain que ces ateliers engageaient bga-
lement des artisans autochtones. Du reste, la céramique provinciale romaine de Dacie, da
méme que celle d'autres provinces de 1'Empire romain, est le produit d'une synthése de
la oéramique autochtone et de celle romaine. L'influence de la tradition locale est évi-
dente nor seulement en ce qui concerne la céramique d'usage commun, mais encore dans
certaines catégories céramiques de luxe, comme les sigillés, dont plusieurs &léments dé-
coratifs sont d'origine sutochtone (Popilian 1976b).

Des centres de production céramique ont continué & exister dans de nombreux &tablisse-
ments ruraux, tout en subissant naturellement, par l'arrivée des Romains, des influences
puissantes tant en ce qui concerne les procédés techniques que le répertoire des formes.
L'un de ces centres se trouvait dans les 6tablissements ruraux daco-roumains situés &
proximité du village de lLocusteni, com. de Dane}i (dép. de Dolj). Sur le territoire de
cette localité, qui se trouve & 45 km au sud de Craiova, on a dépisté six Etablimsements
daco-romains, datant du II® au IV® sidcle de n.d. Deux d'entre eux ont &té fouillbs:
1'établissement du lieu-dit Peste Predegti, nommé conventicnnellement Locusteni n® 1 et
datant des IT°-III® sidocles, et celui du lieu-dit La Gropan, ou Locusteni n° 2, qui date
du IV® sidcle. Dans 1'établissement n° 1, les fouilles arch&oclogiques faites jusqu'a
prilent1 ont livré deux fours de poterie, tandis que celles pratiquées dans 1'&tablisse-
ment n° 2 en ont 1livré un troisiéme.

Les fours de 1'&tablissement des II®-III® sidcles &talent de forme arrondie, faisant par-
tie de ceux qui avaisnt recours & une paroi médiane pour soutenir la plaque perforée.

Le foyer, de 0,70 m de hauteur, était excavé dans la terre, sous le niveau du plancher.
la paroi médiene, réservée dans la terre et &paisse de 0,40 em, divisait le foyer en
deux parties &gales. Le foyer avait 1,25 m de diamétre. La plaque perforbe, &paisse de
0,20 m, avait 1,45 m de diamdtre. Les orifices de la plaque avaient 0,14 m de largeur

et &taient disposés en lignes concentriques. La premiédre rangée avait 12 orifices, la
seconde 6. Les parois intérieures du foyer et la paroi médiane servant de support £ la
plaque perforée &taient recouvertes d'un fort endult de terre glaise. Les parois de la
chambre de cuisson des vases, qui 8tait vofitée et se trouvait au-dessus du niveau du sol,
ont &té complétement d&truites par les travaux agricoles. La gueule du four, qui faisait
saillie sur environ 0,50-0,60 m de longueur, avait 0,65 m de largeur et 0,70 m de hau-
teur. En face d'elle se trouvait la fosse d'od le potier almentait le four et od il éva=-
cuait le charbon et la cendre. Elle &tait de forme & peu prés ovale, mesurant 1,50 x
0,95 cm, et avait son plancher au niveau du foyer. Le second four de 1'é&tablissement

n® 1 avait la m8me forme, avec de trés petites varistions des dimensions, mals avec une
plerre mesurant 0,45 x 0,18 m qui renforgait la vofite de la gueule du four (fig. 1).

1 Nous avons commencé les fouilles dans 1'établissement de Locusteni en 1969 et nous les
poursuivons actuellement. Nous avons publié & leur sujet, outre quelques rapports de
daco~zomand de la Lesusitoni (Ie

imporiance, la monographie
daco-romaine de Ioousteni), Cralova, 1980.
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Le troisiéme four, mis au jour dans 1'&tablissement n® 2 (Iv® sidcle de n.é.), était du
méme type et de dimensions proches des deux exemplaires décrits ci-dessus. Iui aussi il
evait la vofite de la gueule renforcée par de grosses pierres. Des fours & paroi médiane
eont attestées également dans différentes provinces voisines de la Dacie, mais aussi
dans d'autres plus &loignées. En Mésie Inférieure on en a découverts & Novae (Mitova-
Djonova 1962) et & Hotnita (Sultov 1969, p. 14), en Pannonie & Sopianae (Barkbeozi 1956),
en Norique & Gleisdorf (Schmidt 1926), en Gaule & Lavoye (Terrisse 1968, p. 144, fig.54).

Lae céramique produite par les fours datant des II®-III® siécles de n.é. peut 8tre classée
en deux grandes catbgories: 1. céramique tournée et 2. céramique modelée & la main. Ia
céramique tournée peut, 4 son tour, 8tre divisée en deux catégories: A. Céramique en

pte fine; B. Céramique en pBte grumeleuse.

4. Céramique en pfte fine. La plupart des vases de cette catégorie ont une plte de cou-
leur grise violacée et sont recouverts extérieurement d'un engobe gris noir. Il existe
sugsi, en bien plus petite quantité, des vases faits d'une p&te couleur brique, recouverts
extérieurement de peinture rouge foncée. Le répertoire des formes est assez varié.

Z2ots simples. C'est la forme la plus fréquente. A partir de la couleur de la plte, des
détails morphologiques et du décor, nous avons pu distinguer cing types (fig. 2.1_5),
dcnt deux sont en pBte rouge et trois en plte grise violacée.

Fig. 2. Pots simples en p8te fine brique
(1-2); pots simples en plte fine de cou-
leur grise (3-5); pot & deux anses en péte
de couleur brique (6).



On doit souligner que ces types se retrouvent dans les centres urbains et militaires
(Terrisse 1968; 1976, p. 86, pl. XXXIII-XXXVI). L'un des types on ne rencontre que dans
les &tablissements ruraux daco-romains et 11 a pour prototype une forme dace ancienne,
antérieure 4 la domination romaine (fig. 2,5).

Pots 8 deux anses. Les trois types produits & Locusteni sont confectionnés en pAte fine
de couleur rouge ou grise violacée. Ils sont produits couramment aussi dans les centres
urbains (Terrisse 1976, p. 91, pl. III?III,4°0_405).

Pots & une seule anse. Les pots & une seule anse sont présents dans tout 1'Empire romain.
Ceux confectionnés & Locusteni ont une plte grise et des formes qui imitent celles des
exemplaires produits dans les ateliers urbains (fig. 2,63 3.1_2).

P
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Fig. 3. Pots & deux anses en pAte fine de couleur grise (1-2); pot & deux anses en plte
fine de couleur brique (3); pichet & un seul anse, en pAte fine de couleur gris¢
(4); soupiére en méme téchnique (5,7); fruitiére(6).

Soupiéres. Cette catégorie des vases est représentbe par quatre types confectionnés en
pate rouge ou Srise (fis. 3’5'7)-

Pruitiéres. C'est une forme de la tradition géto-dace, qui a ses origines dans le Laténe
tardif dace (fig. 3,¢). Elle est toujours confectionnée en pBte fine gris-noir.

B. Céramique tournée en pBte grumeleuse. Dans cette catégorie, la plte contient des cail-
loux et l'exfoution est moins soignée. La couleur la plus fréquente pour les vases de
cette catégorie est le gris, avec toutes ses nuances, mais il existe eussi des exemplai=-
res assez nombreux de couleur rouge brique. La plte grumeleuse est un &lément spboifique
de la céramique provinciale romaine de Dacie.

Dans la poterie & pBte grumeleuse le répertoire des formes est moins varié. Il existe
quatre types de pots simples (fig. 4.1_4), deux types de soupiéres (fig. 4’5-6) et deux
types de couvercles.

2. Céramique modelée & la main., La céramique autochtone dace, faite & la main, sans aucu-
ne correspondance avec la céramique romaine qui apparaft autant dans les &tablissements
ruraux que dans les villes et les camps romains de la province de Dacie, constitue la
preuve la plus évidente - incontestable - de la persistance de la population dace pendant
1a domination ramaine. La chramigue de oo itype eoniinue la bradition du hetéme ghto-dmce.
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Pig. 4. Céramique en plte grumeleuse: pots simples (1-4); soupiéres (5-6).

La ressemblance est si grande qu'il est souvent difficile de faire la différence entre
un vase du II® sidcle de n.é. et un autre du I°T sidcle av.n.é. Ces vases sont modelés
en une pfte renfermant beaucoup de sable, ce que les rend trés friables. Les vases sont
en général de couleur brique, parfois jaunfitre. Leur cuisson n'est pas uniforme.

Le répertoire des formes des vases de la facture dace modelés & la main est pauvre. A
Locusteni nous n'avons rencontré que trois formes: le pot simple, la tasse dace et le

etit pot & une anse. Les pots simples sont la forme la plus fréquente. La plupart sont
ornementés. Le décor le plus fréquent est celui en relief: cordons & alvBoles ou sans
alvéoles, boutons, guirlandes. Le décor incisé est plus rare. Selon le profil et suivant
la technique et la forme des ornements, on peut distinguer 7 types (Popilian 1980, pl.
XLITII-XLV) (fig. 5.1_7).

Fig. 5. Céramique modelfe 4 la main (1=7).
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la tasse dace est la forme la plus caractéristique et la plus représentative de toute la
céramique gto-dace. Elle est attestbe bien avant la transformation de la Dacie en provinp-
ce romaine. Blle est de forme tronconique, & 1'embouchure plus large que la base. Dans

le grande majorité des cas, elle était modelbe & la main, Elle &tait employbe comme lampe
d huile (fig. 6,,_,).

—
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Pig. 6. Céramique modelée & la main: tasses daces (1-4); pichet (6). Céramique produite
dans les centres urbaines (5,7-8).

Le petit pot 8 une anse modelé d la main se rencontre plus rarement (fig. 6,5).

Autant la céramique tournée que celle faite & la main &taient employées concomitamment.
La preuve qu'elles &taient contemporaines, c'est le fait qu'on les a trouvées ensemble

dans des ensembles clos, tels que tombes (Popilian 1980, p. 107), habitations ou fosses
ménagéres.

A c8té de la céramique produite sur les lieux, nous avons découvert & Locusteni de la
céramique plus fine, achetée dans les villes des environs: Romula ou Sucidava.

L'établissement n° 2 de Locusteni, datant du IV® sidcle de n.é., se trouve & 3 km sud-
ouest de 1'établisssement n°® 1. Ainsi que nous l'avons déjd mentionné, on a découvert
ici aussi un four de poterie, identique en forme et procfdé de construction & ceux de
1'établissement n® 1 (II®-III® sidcle de n.é.) de la mBme localité,

La céramique produite ici peut, elle aussi, 8tre classbe en deux catbgories selon la
technique de la production: 1. céramique tournbe et 2. céramique modelée & la main,

1. Céramique tournée. le répertoire des formes de cette catégorie est assez riche. La

plus fréquente est celle du vase 4 provisions, au rebord large et fortement ramené vers
le dedans (fig. 7,,).

La plupart des vases de ce type sont confectionnbs en pBte fine de couleur grise viola-
cée, plus rarement en plte grumeleuse de la m8me couleur. Cette forme est de grandes di~
mensions. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé un seul exemplaire entier, mais les
dimensions de 1'embouchure, qui atteignent jusqu'd 0,50 m de diamétre, sont un indice
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Fig. 7. Céramique de IV-e sidcle: vase & provision (1); pot simple (2-8); &cuelle (9).

des dimensions considérables des tels vases. Le dfcor le plus fréquent est la bande de
lignes ondoyantes incisées, placées sur 1'épaule du vase (fig. 7,1). La surface supé-
rieure du rebord est souvent décorfe des mémes &léments (fig. 7,,). La surface extérieure
du vase est recouverte en entier d'un engobe gris foncé, sans traces de polissage. Les
exemplaires en pAte grumeleuse mélangée & des cailloux n'ont pas d'engobe. Cette méme
forme peut rarement, &tre beaucoup plus petite, de dimensions proches de celles des pots
simples.

Les pots simples sont trés nombreux. La plupart sont confectionnks en pBte de couleur
brune foncée ou grise, grumeleuse et mélangée & de petits cailloux (fig. 7,,_g). Quel-
ques rares formes seulement sont confectionnfes en pAte de couleur grise violacke et re=-
couvertes d'un engobe mat de couleur gris-noir. Les formes des pots simples de cette
époque sont peu varifes et continuent la tradition dee sidcles précédents (fig. 7'2—6)'
Le plus souvent ils sont dépourvus de tout décor. Quelques exemplaires sont décorés de
lignes incisées paralléles.

Les écuelles constituent une autre forme, laquelle on rencontre fréquemment parmi les
produits du IV® sidcle (fig. 7.9’1_3). Elles comportent différentes variantes. Les unes
ont le rebord replié en dehors, d'autres 1'ont ramen& horizontalement vers 1'intérieur,
comme dans les vases & provisions (fig. 3,3). La plupart des &cuelles sont confection-
nées en une plte fine grise violacée recouverte extérieurement d'un engobe gris-noir.

Parmi les produite céramiques du centre de Locusteni les cruches sont présentes, elles
sussi, quoique en nombre réduit. Le type, que nous avons pu reconstituer partiellement,
est fusiforme, comme il est habituel au IV® sidécle. Elles sont Eégalement faites en phte
fine grise violacke (fig. 8i4.6)"
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Pig. 8. Céramique de IV-e sidcle; Ecuelles (1-3); cruches (4-7). Céramique modelée &
la main: pot simple (8); fragment de tasse dace (9).

La tradition des sidcles antérieurs a'est conservée de facon particuliérement &vidente
dans la céramique modelée & la main, mais celle-ci est trés peu fréquente au Iv® sidcle,
La forme la plus frégquente est le pot simple, maintenant dépourvu de tout décor (fig.
8,8). Les cordons en relief, alvéolaires ou non, disparaissent. Cette forme se conser-
vera au cours des siécles suivants. I1 en est de méme pour la cassolette dace, mais sans
anse. Le décor habituel de celle-ci est, & cette date, une rangée d'alvbles vers la base
(fig. 8,9).

La poterie apportée des centres urbains et militaires situés sur le Danube est présente
aussi dans 1'établissement n° 2 de Locusteni. la plupart des fragments proviennent d'am~
phores en p&te rouge décorée d'une bande de larges stries. Une autre forme est la cruchp
d deux anses, souvent présente dans les tombes du IV® sidcle de la nécropole de Suci-
dava., Deux fragments de vases & glagure vert olive peuvent 8tre datés de méme du IV®
sidcle et proviennent vraisemblablement, eux aussi, de Sucidava, ville sitube & environ
40 km sud-est de Locusteni (Tudor 1978).

Cette présentation de la céramique produite dans le centre de Locusteni donne lieu &
plusieurs conclusions. En premier lieu, elle atteste l'existence de centres céramiques
dans le monde des villages daco-romains, centres qui approvisionnaient assurément aussi
les autres &tablissements, fort nombreux, de la zone de plaine de la Dacie méridionale.
Ainsi, seulement sur le territoire du village de lLocusteni il a existé non moins de six
Etablissements daco-romains.

Les potiers autochtones avaient une longue expérience dans ce domaine. Lors de la trans-
formation de la Dacie en province romaine, ils adoptérent des techniques supérieures et,
en général, la culture matérielle des Romains. Dans le répertoire de la céramique des
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ateliers de Locusteni apparaissent des formes romaines, naturellement dans la catégorie
des vases tournés, & cBté des formes de tradition dace et & c8té des vases modelés & la
main, aux formes purement daces. La céramique tournée et celle faite d la main sont emp=-
loybes concomitamment, ainsi qu'il ressort du fait qu'elles ont &té découvertes ensemble,
dans les mémes complexes non violés, tels qu'habitations, fosses ménagéres ou tombes.
L'existence concomitante des deux catégories céramiques constitue un argument péremptoire
du fait que la population locale géto-dace, loin d'avoir &té extermine ou expulsée, a
continué & vivre dans sa patrie aprés la transformation de celle-ci en province romaine.
L'existence de pratiques rituelles empruntées au monde romain dans la mécropole de Loou-
steni, telles que la coutume de déposer des monnaies dans les tombes, ainsi que 1la pré-
gsence de vases avec des médaillons aux figures en relief représentant des divinités ro-
maines (Sol) et celle d'inscriptions latines sur certains fragments céramiques (VLPIVS)
(Popilian 1980, p. 110), prouvent que la population autochtone se trouvait, & la fin du
11° siécle et au début du siécle suivant, & un degré supérieur de romanisation.

Une autre conclusion qui s'impose, c'est 1'unité de la culture matérielle attestée du
11° au IvV® siécle par la céramique de cette période. La méme céramique, tant en ce qui
concerne les procédés techniques que la forme et le décor, se retrouve dans les &tablis-
sements - tous des II® et III® siécles - de Soporu de Ctmpie (Protase 1976), Obreja
(Protase 1971, p. 151), Slimnic (Glodariu 1981), etc., dans la Dacie Supérieure, ou de
Enisala (Babes 1971), dans la Mésie Inférieure. De méme, la céramique de 1'Etablissement
n® 2 de Locusteni (IV® siécle) présente des analogie parfaites avec la céramique con-
temporaine récoltée autant au sud des Carpates que dans la Dacie intracarpatique, par

exemple & Bratei (Bfirzu 1973) ou & Hérman (Marcu 1973).

Les découvertes céramiques de Locusteni prouvent de mfme 1l'existence d'une parfaite con=-
tinuité de vie en Dacie aprés que l'armée et les autorités romaines eurent quitté la Da=
cie sous le régne de 1'empereur Aurélien. La céramique du IV® sidcle représente une &tape
dana 1'évolution naturelle de ce métier aux siécles antérieurs, mais aussi un point de
départ pour 1'évolution ultérieure de la céramique autochtone.

Les formes cBramiques apportées & Locusteni des villes fortififes romaines de basse
époque situées sur les deux rives du Danube, ainsi que les importations découvertes dang
d'autres circonstances, prouvent que, méme aprés 1'évecuation de 1'armée romaine de Da-
cie, la population daco-romaine demeurfe sur place a continué & entretenir des rapports
étroits et ininterrompus avec la romanité sud-danubienne. Du reste, pour 1'Etat romain,
le retrait de ses troupes sous le régne d'Aurélien n'a représenté qu'une mesure tempo-
raire, dictée par les circonstances politiques et militaires du moment, et la Dacie n'a
pas représent& un territoire séparé de 1'empire pour toujours. Le retour spectaculaire
des autorités romaines au nord du Danube sous le régne de Constantin le Grand confirme
incontestablement ce fait (Tudor 1978; 1971).
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Wolfgang Miiller

Die meBtechnische Uberwachung der Versuchsbrénde und die verfahrenstechnische
Auswertung

In Anwendung der Porschungsergebnisse zum hydrothermalen Brennen von Ziegeln auf die
Belange der Keramik aus ur- und friilhgeschichtlicher Zeit gelangten Dufek/Hohmann (1981,
S. 222) zu folgender Arbeitshypothese: "Die 'graue' Keramik aus ur- und friihgeschicht-
licher Zeit ist vorwiegend hydrothermalen Ursprungs. Sie wurde bei Temperaturen von

600 bis 800 °c gebrannt und besitzt modifizierte keramische Gebrauchswerteigenschaften".

Die Zielstellung der Versuchsbriinde lag demzufolge im experimentellen Nachweis dieser
Arbeitshypothese. Fiir eine wissenschaftliche Auswertung im Sinne der Verfahrenstechnik
war eine meBtechnische Uberwachung der Versuchsbriéinde eine unumgiingliche Voraussetzung.
Entscheidende Parameter beim keramischen Brand sind auSer rohstoff- und erzeugnisbe-
dingten EinfluBgriBSen

- die Brenntemperatur,

- die Brenndauer und

- die Zusammensetzung der Ofenatmosphiére.
Die genannten Brennparameter galt es fiir eine wissenschaftliche Nachweisfiihrung zu
messen.

Mit der meBtechnischen {iberwachung der Briénde in dem rekonstruierten Tépferofen sollte
die Einhaltung brenntechnischer Vorgaben kontrolliert und ein gesteuerter Brennverlauf
gesichert werden. Als Orientierung fiir die Pestlegung der Brennparameter in dem Tépfer-
ofen dienten entsprechend der Arbeitshypothese, daB die graue Fundkeramik unter Be-
dingungen gebrannt wurde, die denen des Hydritverfahrens addquat sind, die im industri-
ellen Ofen realisierten Parameter. Fiir den ersten Brand wurden folgende ZielgriBen fest-
gelegt:

- Brenntemperatur s 750 °¢
= Brenndauer 20 h
davon als
« Aufheizzeit 12 h
. Haltezeit 1h
. Kiihlzeit T™h

Da als Brennergebnis graue Keramik erreicht werden sollte, muBte durch brenn- und ofen-
bautechnische MaBnahmen gesichert werden, daB8 widhrend des Brandes im Brennraum eine
hydrothermal-reduzierende Ofenatmosphére eingehalten wird. Dies bedeutet, daB beim Auf-
heizen des Ofens ab etwa 450 °C bis zur maximalen Brenntemperatur, widhrend der Halte-
zeit und widhrend der Kihlung bis ca. 400 °C seauerstoff im Brennraum des Ofens weitest-
gehend auszuschlieBen ist. Pilir die sichere Charakterisierung der Brennatmosphidre war

es weiterhin notwendig, neben den "trockenen" Gasbestandteilen

- Sauerstoff 02
- Kohlendioxid 002
- Kohlenmonoxid (H4]
- Wasserstoff H2
= Methan CH4
- Kohlenwasserstoffe CmHn
- Stickstoff Hz
auch den Gehalt an
- Wasgerdampf H,0p

zu ermitteln.
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Weiterhin sollten die Zug-(Unterdruck-) bzw. Druck- (Uberdruck)Verh#ltnisse im Ofen ge-
messen werden, um gegebenenfalls Falschlufteinbriiche festzustellen.

Die eingangs genannten Zielstellungen bestimmien die Auswahl der MeBSgerdte und die ge-
wihlte MeBanordnung. Die Ubersicht in Tabelle 1 enthilt die zu ermittelnden MelgrédBen
und die verwendeten MefSgerdte einschlieBlich Zubehir:

Tab. 1: MeBSgrdBen und verwendete MeSgerkte

MeBgrife Dimension MeBgerdite/Zubehdr
Temperaturen
- Ofenraumtemp. °c NiCr-Ni-Mentelthermoelement
- Brennguttemp. %c und Registrierung mittels
- Schiirhalstemp. % Kompensationsbandschreiber
- Hdllentemperatur o¢ fiir 12 Mefstellen
- Ofenoberfléchentemp. °c Anlegepyrometer
Ofenatmosphéirenzusammensetzung Probenahme aus dem Brennrsum
mittels beheizter Probenahme-
sonde
- Hy0-Dampf-Gehalt Vol-% Kondensatfalle (Glasrohrschlan-
genkithler)
- Oz—Gehalt Vol-% Rauchgas~
- coz-Gehalt Vol-% } Orsat ProbenahTe mittels
Gassammelridhren
- CO-Gehalt Vol-% ("Gasmduse") und
- Hy-Gehalt Vol-% Auswertung mit
Frischgas-Orsat,
- CH,-Gehalt Vol-% Gasuhr, Taumel-
- C H -Gehalt Vol-% scheibenpumpe
m
Druck
- Unterdruck (Zug) mm WS Mikromanometer bzw.
- Uberdruck/Druck mm WS Schrigrohrmanometer
Die Temperaturmessung mittels 12 Stiick elektrischer Thermometer (NiCr-Ni-Mantelthermo-

elemente ) ermdglichte eine ausreichende Verteilung der MeBstellen im Ofen und sicher-
te auch beim Ausfall eines oder mehrerer Thermoelemente noch eine gute Aussagefihig-
keit der Messungen. Mantelthermoelemente wurden deshalb gewdhlt, weil sie infolge ihrer
Flexibilitdt eine Temperaturmessung an jeder Stelle im Ofen ermdglichten und wegen
ihrer geringen Dicke keine gréBeren Offnungen in den Ofenmantel gebohrt werden muBten.
Dies ist hinsichllich der Abdichtung des Ofens und der Vermeidung von Falschluftein-
briichen in den Brennraum von Bedeutung. Alle Temperaturen wurden mittels eines 12-Far-
ben-KB-Schreibers fortlaufend registriert. Zusdtzlich erfolgte eine halbsiiindliche Ab-
lesung der Temperaturen, deren Werte fiir die unmittelbare Feuerfilhrung benutzt wurden.

Fiir die Messung der Zusammensetzung der OfenatmosphHre (vgl. Abb. 1) wurde iiber eine
elektrisch beheizta Probenahmesonde die Gasprobe aus dem eigentlichen Brennraum mittels
einer Taumelscheibenpumpe (5) abgesaugt. Durch die beheizte Sonde (1) wird ein vorzei-
tiges Austauen, des in dem abgesaugten MeBgasstrom enthaltenen Wasserdampfes ver-
mieden. Die Abkiihlung des MeBgases unter den Wasserdampftaupunkt erfolgt in einer was-
sergekiihlten Glasrohrachlange (2). Entsprechend der MeBanordnung konnte bei jeder Pro-
benahme der im KondensatsammelgefiB (3) aufgefangenen Wassermenge die an der Gasuhr (7)
angezeigte "trockene" Restgasmenge zugeordnet werden bzw. daraus der Wasserdampfgehalt
der Ofenatmosphéire errechnet werden. Die Gasprobenahme erfolgte in 1/2- bis 1stiindigem
Wechsel. Eine Gasprobe wurde in einem als "Gasmaus" bekannten Gasprobenahmerohr (4) je-
wells fiir eine Schnellauswertung mit dem Rauchgas-Orsat vor Ort verwendet, wihrend die
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Abb. 1. MeBSanordnung fiir Gasanalyse und Wasserdampf-
bestimmung

Wasserabfiufl

Brennraum

g Gl
—

Wasser- 5 6 7

zulauf l I

Mefanordnung fir Gasanalyse und Wasserdampfbestimmung

1 Elektr beheizte Gasprobenahme sonde 5 Taumelscheibenpumpe
2 Kihlschlange 6 Drosselventil
3 Kondensatauffanggefall 7 Gasuhr

4 Gassammelrohr (,,Gasmaus")

zeitlich darauffolgende Gasprobe in einer mit Wachs versiegelten Gasmaus einer Gesamt-
analyse im PFrischgas-Orsat zugefiihrt wurde. Die Frischgasanalysen mit dem Orsat-Gerdt
wurden in dankenswerterweise von Herrm Dipl.-Ing. J. Schorcht vom IBK Weimar ausgefiihrt.
Die Zug=- bzw. Druckmessung erfolgte bei Brand 1-3 mittels Schrigrohrmanometer iiber eine
Drucksonde im Schiirhals. Ab 4. Brand wurde der Druck mittels Mikromanometer im eigent-
lichen Brennraum des Ofens gemessen.

Versuchsdurchfilhrung

Die Versuchsdurchfilhrung der einzelnen Brinde erfolgte im wesentlichen immer nach dem
gleichen Schema:

- Vorbereitung des Ofens

« Z., B. Ausbesserungen von Schéden wie Verschmieren von Rissen

» Installation der MeBtechnik

« Zubereitung des Bremnmaterials

. ggf. Tempern des Ofens im unbesetzten Zustand

. Probenkennzeichnung

Besetzen des Ofens mit Brenngut

VerschlieBen der Einsetzdffnung mittels Wolbtdpfen und Verschmieren mit Lehm
Zinden des Ofens unter Verwendung von trockenem Reisig und Splnen

Aufheizen des Ofens

« "Schmauchen" mit ILaub und griinem GestrHduch

. Auflegen weniger Holzscheite

89



. Regulierung des Feuers bzw. der Aufheizkurve durch unterschiedliches Auflegen von
Holz und Ofenzugregelung mittels Wilbtopf in der Rauchgasabzugsiffnung
- Halten der maximalen Brenntemperatur
= Kilhlung
« Beendigung des Auflegens von Holz
« Schiirhalséffnung mit Steinen verschlossen und diese mit Lehm verschmiert
. Rauchgastffnung mit Wolbtopf verschlossen und dicht mit Lehm verschmiert
« Verschmieren von Rissen in der Ofenoberflédche
« Zwangskilhlung mit Wasser oder natiirliche Kiihlung
- Offnen der Einsatziffnung und Entnahme des Brenngutes

Eine Ubersicht ilber die wichtigsten Versuchsdaten der Brinde 1-4 zeigt nachfolgende
Tabelle.

Tab. 2: Erzeugnis- und verfahrenstechnische Angaben zu den Versuchsbrénden

1. Brand 2. Brand 3. Brand 4. Brand
14.—17.10. 25./2605. Bo/9¢7o 17--19-6-
Juhm 1981 1982 1982 1983
Brenngut
Art + Anzahl 19 GefdBe 70 GefdBe 110 GefdBe 126 GefdBe
18 Wenkos
Brenngutmasse 31 kg ~ 70 kg ~ 106 kg ~100 kg
Brennen
Anfangstempera 85 °c 78 % 20 °c 50 °¢
im Brennraum in “C
Maximale Brenn- 705 °C 710 °¢ 695 °c 690 °c
temperatur
Aufheizzeit 20 h 20 h 20,5 h 32 h
Haltezeit ~2h 1h 0 h 1,5 h
Kihlung
Art der Kihlung Natiirliche Ab=- Abkithlung durch  Abkiihlung durch Natiirliche Ab-
kithlung. Eindiisen von Was~ geringe Wasser- kiihlung.
Holzkohle in ser in die HOlle. mengen und Holzkohle voll-
Holle verblie- Holzkohle im Einstreuen von stédndig ausge-
ben. Schiirhals + Holle Holzspdnen in riumt.
verblieben den Brennraum. Mit Kalkhaut
Holzkohle in versehene Ober-

Holle und Schiir- flédche des
hals verblieben. Ofens.

MeSergebnisse und ihre Auswertung

Zur Deutung der Versuchsergebnisse am rekonstruierten Tdpferofen Haarhausen sollen zu-
nichst einige Bemerkungen zu den Brennbedingungen in einem industriellen Hydritofen -
einem periodisch beschickten Kammerofen - vorangestellt werden. Dieser Ofen ist ein
indirekt beheizter Ofen, d. h. die Rauchgase des Heizgases kommen nicht mit dem Brenn-
gut in Berilhrung. Die sich iiber dem Brenngut einstellende Gasatmosphire ergibt sich
aus dem Ausspiilvorgang der anfangs im Ofenraum noch vorhandenen Luft in Abhingigkeit
von den mit steigender Temperatur aus dem Brenngut entweichenden gasférmigen Bestand-
teile und der Reaktion der gasfdrmigen Bestandteile untereinander bzw. mit dem Brenn-
gut (vgl. Miller/Meyer 1982, S. 6 f.).

In Abb. 2 ist das Verhdltnis Wasserdampf/trockenes Restgas ilber der jeweiligen ProzeB-
temperatur im Ofen aufgetragen. Die EKurve besitzt einen fiir den technischen Hydritbrand
typischen Verlauf mit zwel ausgeprédgten Maxima. Das erste Maximum entsteht durch das
Austreiben der Restfeuchte und des Zwischenschichtwassers aus dem Brenngut, und das
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Abb. 2.

Verhiltnis Wasserdampf/trockenes Restgas im industriellen Ofen
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zweite Maximum des Wasserdampfgehaltes ergibt sich aus der Dehydroxylation der Tonmine-
ralien. In der absoluten HShe des Wasserdampfgehaltes und der Temperaturlage gibt es
eine technologisch bedingte Schwankungsbreite, welche in Abb. 2 schraffiert dargestellt
und durch eine Vielzahl von Measungen belegt ist.

Abb. 3 zeigt neben dem Wasserdampfgehalt die mittels Prischgas-Orsat ermittelten Haupt-

bestandteile des ProzeBgases. Dabei wurden die Einzelbestandteile kumulativ aufgetragen

und stellen die momentane Zusammensetzung der Ofenatmosphire zur jeweiligen ProzeStempe-
ratur dar. Das Zustandekommen dieser Ofenatmosphiire ist in von Miller/Meyer (1982, S. 6

f.) ausfilhrlich erlédutert.

Eine im rekonstruierten Topferofen gemessene Brennkurve stellt Abb. 4 dar. Dabei ist
festzustellen, daB die groBten Temperaturschwankungen naturgemiB im Schiirhals auftreten.
Diese Temperaturschwankungen stehen mit dem periodischen Auflegen des Brennholzes in Zu-
sammenhang. Dagegen sind die Schwankungen in der HElle schon geringer und sind bei der
Temperatur im Ofenraum, die eine Mitteltemperatur von 7 MeBstellen darstellt, noch weni-
ger susgeprégt. Ahnliche Kurvenverléufe zeigen die Messungen auch bei den iibrigen Brén-
den. Die Schiirhalstemperatur steigt verhdltnismiBig schnell auf ein Temperaturniveau

von 800 °C an und erreicht in der Haltezeit Werte von iiber 1000 °C. In der Hblle steigen
die Temperaturen stetiger und langsamer an, um Spitzentemperaturen zwischen 900 und

1000 °C zu erreichen. Im Ofenraum lieB sich bei den vorgegebenen Bremnbedingungen eine
mittlere Brenntemperatur um 700 °¢ realisieren.
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Abb. 4. Brennkurve des J. Brandes im rekonstruierten Tdpferofen

Im Gegensatz zur Aufheizphase gibt es in der Kiihlphase der einzelnen Bréinde griBere
Unterschiede im Temperaturverlauf. Diese Unterschiede sind von der Art der Kilhlung ab-
hiéingig (vgl. Tab. 2), die sich auf die Gesamtdauer des Brandes und das Brennergebnis
auswirkt.

Neben den Temperaturkurven enthélt Abb. 4 den gemessenen Wasserdampfgehalt der Ofen-
atmosphiire. Bedingt durch die direkte Beheizung des rekonstruierten Tépferofens stellt
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sich im Brennraum dieses Ofens eine Mischatmosphire aus den Rauchgasbestandteilen der
Holzverbrennung und den Entgasungsprodukten des Brenngutes ein. Damit ist der gegeniiber
dem industriellen Hydritofen niedrigere Wasserdampfanteil in der Ofenatmosphiire erkldr-
bar. Im Vergleich zu oxydierend betriebenen Tunneldfen, in denen fiir Ziegelerzeugnisse
aus illitischen Keupertonen Brenntemperaturen von ca. 950 %¢ realisiert werden miissen,
ist der durchschnittliche Wasserdampfanteil jedoch wesentlich hther. Wihrend im Tunmel-
ofen nach Schneider/Steinhardt/Walter (1982, S. 117) Wasserdampfgehalte um 6 Vol-% auf-
treten, liegen diese im Tdpferofen im Mittel hoher als 20 Vol-% und erreichen zum Ende
der Haltezeit und Beginn der Kilhlung Maximalwerte von mehr als 60 Vol-%.

Abb. 5. GasfSrmige Bestandteile im Brennraum des TSpferofens (3. Brand)
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Trotz unterschiedlicher Beheizung des Topferofens gegeniiber dem industriellen Hydrit-
ofen 1dB8t sich ein Ehnlicher Verlauf des Wasserdampfgehaltes in der Ofenatmosphire
feststellen. Es treten zwei deutlich ausgepriigte Maxima auf, wobei zwar zu beriick-
sichtigen ist, daB flr den industriellen Ofen die Gasbestandteile in Abhiéngigkeit von
der Temperatur dargestellt wurden und beim Tdpferofen in Abhiingigkeit von der Zeit.

Dessen ungeachtet ist die Temperaturlage der Maxima des Wasserdampfgehaltes bei beiden
Ufen etwa gleich.

Wichtige Gasbestandteile, welche die Ofenatmosphiire charakterisieren, zeigt fiir den

3. Brnn% Abb. 5. Danach sind im Tépferofen die gleichen Gasbestandteile vorhandenr wie
im technischen Ofen. Bei der vorliegenden Darstellung wurde aus Griinden der Ubersicht-
lichkeit auf den CO,-Gehalt verzichtet. Schwankungen in der Zusammensetzung der Ofen-
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atmosphire sind auch hier auf die direkte Beheizung und das periodische Schiirem zuriick-
zufilhren. Zur Charakterisierung der Ofenatmosphlire wird auf die von Giinther (1974, S.
20) vorgelegte Systematik der Feuerungseinstellungen zurlickgegriffen (vgl. Tab. 3).

Tab. 3: Feuereinstellungen

Bezeichnung Abgas enthdlt auBer 002. H20 und 32 nur

Oxidierend 02

Halboxidierend 0,, €O und H, wobei [cd + [H]l<2 [o)]

Neutral nichts oder 0,, CO und H,, wobei [CO] [Hz] = 2 [0;
Halbreduzierend CO, H, und 0,, wobei [co] + [B,] >2 [0,]

Reduzierend co, H2

Die Einteilung gilt streng genommen nur fiir die Peuerungseinstellung, wobei innerhalb
der Flamme selbst alle Varianten vorkommen k&nnen.

Durch Strdhnenbildung innerhalb der Rauchgase kommt es auch in dem Topferofen zu &rt-
lich und zeitlich unterschiedlichen Konzentrationen an Abgasbestandteilen, so daB Luft-
sauerstoff und brennbare Substanzen nebeneinander auftreten ktnnen. Insgesamt kann man
jedoch die Ofenatmosphiére als halbreduzierend mit einer Tendenz zu reduzierend charakte-
risieren. Der reduzierende Grundcharakter der im Tdépferofen realisierten Ofenatmosphire
18t sich auch an der Brennfarbe der wihrend des Aufheizens und der Haltezeit gezogenen
Brenngutproben nachweisen. Sie waren ausnahmslos grau gefdrbt. Die lederfarbene Oxida-
tionshaut ist demnach ein Ergebnis von Palschlufteinbriichen wdhrend der Kilhlphase, bei
der die hohe Schornsteinwirkung des heiBen Ofens zu beriicksichtigen ist.

In der o.g. Systematik wird die Rolle des Wasserdampfes auf das Brennergebnis nicht be-
riicksichtigt. Eine fordernde bzw. beschleunigende Wirkung des Wasserdampfes auf Pest-
stoffreaktionen bei hohen Temperaturen .ist jedoch auBer bei Tonen auch fiir andere sili-
katische Materialien oder Stoffsysteme festgestellt worden. Aus den gemessenen Brenn-
parametern, Temperatur, Haltezeit und Wasserdampfgehalt bzw. Gehalt der Ofenatmosphére
an sonstigen Gasbestandteilen 1dBt sich in Anlehnung an den industriellen Hydritbrand
ableiten, daf fiir die im rekonstruierten Tépferofen gebrannten Erzeugnisse der Wasser-
dampf von entscheidender Bedeutung war. Dabei zeigten die verschiedenen Kiihlmethoden,
daB auch ohne zus#dtzliches Wassereindiisen ein entsprechend hoher Wasserdampfpartial-
druck im Brennraum aufgebaut wird. Piir die Verfestigung der Tonerzeugnisse bedeutet
das, daB die Anfangsphase der Kiihlung, bei der noch relativ hohe Temperaturen herrschen
und hohe Wasserdampfgehalte vorhanden sind, fiir das "Garbrennen" des Scherbens mit ent-
scheidend ist. Das heiBt aber auch, daB mit Beginn der Kihlung, wenn der Ofen geschlos-
sen wird, die Dehydroxilation der Tonmineralien noch nicht beendet sein darf, damit
noch ausreichend Wasserdampf in der Ofenatmosphiére entstehen kann.

Zusammenfassung: Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen wurde erstmals fiir Versuchs-
bridnde in einem rekonstruierten Tépferofen eine solche umfassende meBtechnische Uber-
wachung durchgefilhrt. Als Ergebnis dieser Messungen konnte ebenfalls erstmalig der
Einflul einer wasserdampfhaltigen Ofenatmosphiire mit reduzierendem Grundcharakter auf
das Brennen grauer Tdpferware nachgeiiesen werden, wobei die umfangreichen Ergebnisse
aus industriellen Hydritdfen zur Deutung herangezogen wurden. Bei maximalen Brenn-
temperaturen von 700 £ 10 °¢ gelang es, in dem rekonstruierten Tépferofen Erzeugnisse
mit solchen Eigenschaften zu brennen, fiir die in oxydierender Ofenatmosphédre und bei
geringen Wasserdampfgehalten Brenntemperaturen von 900 bis 950 %¢ erforderlich gewesen
wiren. Ferner gelang es nachzuweisen, daB das Brenngut bis zum Beginn der Kiihlphase
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grau ist und erst wihrend der Kilhlung durch Falschlufteinbriiche in den Brennraum eine
Reoxydation des Brenngutes eintritt. Damit steht ebenfalls fest, daB die Betreiber die-
ses Ofens beim Herstellen grauer Keramik der Kilhlung besonderes Augenmerk schenken muB-
ten.

Eine umfassende Beschreibung und Auswertung der Versuchsbriinde im rekonstruierten Topfer-
ofen Haarhausen befindet sich in Vorbereitung.
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